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Resumen - Las celdas de combustible de metano/ directo, DMFCs, permiten w1a conversión completa de la 
energía de la reacción química (CH)pH(ac)+3/20/g} -7C0lgJ+2Hp (l) en energía eléctrica. 

El plntino es el catali~ador más utilizado en las DM.FC.v. Para poder generar cantidades aceptables de corrien
te no se puede prescindir del uso de este metal como catalizador. Como la catálisis se manifJ.esTa a nivel supelficial, si 
se sintetizan nanopartículas catalíticas soportadas sobre negro de carbón se obtendrá una gran área de reacción. El 
empleo de la nanoteénología y la combinacián de Pt con otros metales aumenta/a actividad electrocatalítica y reduce 
el costo de las celdas de combustible. 

Se siritelizan y se determinan las actividades electrocatalíticas de nanopartículas en base platino como mate
rial de electrodo para el cátodo donde se lleva a cabo la reacción de reducción de oxígeno en la DJJFC. 

Palabras. claves: nanoparticulas, energías alternativas, ORR, DMFC, celdas de combustibles 

Syuthe,<;is of Nanocatalysts for Ditect ;Jfethanol.Puel Cells 

Abstract- Direct methanol fue/ ce/Ls (Dlv!FC<i) allo11· the complete convenion of the chemical energy (?f the 
chemical reaction (CH)pH(ac)+3120¡(g) ..... coig)+2Hp(l) into e!ectrical energy. 

The mosl employed catalyst inDMFC.s is platinum. The use of p latinum is indispensable lo get acceptable elec
tric pe1jormance. As catalysis is a supe~ficial phenomenon, {f it is possible lo synthesizes carbon supported catalytic 
nanoparticles it would hefeasihle lo get a large reaction orea. Nanou:chnology with the combina! ion ofPt 'l'ith others 
metal\· improve the electrocatalitic acth-'ity andreduce the cosr ofthe.fuel ce/l. 

Supported Pt-base electrocatafvtic nanoparticles are synthesized and tlzeir electrocataliryc activities are deter
minated lo employ a\· cathode materialfor oxygen reduclion reaction in DMFCs. 

Keywords: nanoparticles, alternative energies, ORR, Di\ti.FC, fuel cells 

INTRODUCCIÓN 

Las celdas de combustible de metano) direc
to (DMFCs) son dispositivos que transforman la 

energía química en electricidad de forma limpia y 
eficiente siendo una alternativa para reemplazar las 
tecnologías convencionales de generación de elec
tricidad altamente contaminantes. Las DMFCs 
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pcnniten una conversión completa de la ener
gía de la reacción química (CH) /)H(ac)+ 3/20lg) 

--'>CO/g)+ 2JI,O(l) en energía eléctrica, a diferencia 
de las maquinas térmicas en las que su eficiencia se 
encuentra limitada tem1odinámicamente. Estas cel
das de combustible poseen alta densidad de energía 
y presentan como ventaja, a diferencia de las celdas 
de H/0

2
, que el combustible es fácil de lranspmtar, 

almacenar y manipular, por lo que son una altemati
va atractiva para suministrar energía eléctrica tanto 
en dispositivos electrónicos portátiles como tam
bién para ser aplicadas para la generación de po
tencia en los medios de transporte. El desarrollo de 
estas celdas de combustible resulta de interés tanto 
desde el punto de vista de la economía como de la 
contaminación ya que el transporte representa una 
porción considerable del consumo de energía global 
y contribuye en un alto grado a la contaminación 
medioambiental. 

Estas celdas de combustible metanol/airc 
constan de dos electrodos: el ánodo donde se pro
duce la reacción de oxidación del metano! (MOR) y 
el cátodo donde el oxígeno del aire se reduce a agua 
(ORR). Estos dos electrodos se encuentran separa
dos por una membrana polimérica Nafion00 (electro
lito) que permite el pasaje de H+. 

Las DMFCs poseen aún ciertas limitaciones, 
básicamente debido a 1) la cinética lenta de la MOR 
y de la ORR y al2) pasaje de metano! a través de la 
membrana por difusión (crossover) hacia el cátodo, 
lo que genera una reducción del potencial global de 
la celda. (Arico et al., 2009; Montiel et al., 2009). 

Para que sea factible la comercialización masi
va de las celdas de combustible de metano! directo 
es necesario que su precio sea accesible y que a su 
vez sean capaz de proporcionar altas densidades de 
coniente. 

Uno de los catalizadores más utilizados para las 
reacciones de electrodo en las DMFCs es el Platino 
(Pt) debido a su actividad intrínseca y a su estabi li
dad en medio ácido. Para poder generar cantidades 
aceptables de coniente no se puede prescindir del 
uso de este metal precioso como catalizador, pero 
debido a su alto costo y a su baja disponibilidad es 
necesario disminuir su contenido en los electrodos. 
Como la catálisis se manifiesta a nivel superficial, 
si se sintetizan nanopartículas catalíticas soportadas 
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se obtendrá una gran área de reacción, por lo tanto 
se requerirá menor carga metálica. En la actualidad 
se utilizan nanocatalizadores multicomponentes de 
metales no nobles en base a Pt lo que red uce el con
tenido porcentual del mismo. El empleo de la nano
tecnología y la combinación de Pt con otros meta
les genera un efecto sinérgico tanto en la actividad 
electrocatalítica como en la reducción de costos del 
electrodo. Esto ha dado origen, en los últimos años, 
a que se dcsanollen numerosos métodos de síntesis 
de nanopartículas de Pt. 

Existen muchos métodos físicos y químicos 
de síntesis de nanopartículas de Pt soportadas so
bre negro de carbón. Los métodos físicos presentan 
interés debido a una mejor posibilidad de contro
lar los parámetros de deposición de metal pero a su 
vez generan grandes pérdidas de material durante el 
proceso. 

Los métodos de síntesis química son los más 
simples y versátiles con los que se obtienen depósi
tos de nanopartículas bien distribuidas sobre polvo 
ele carbón. Dentro de estos métodos de síntesis se 
pueden mencionar, entre los más importantes (Cou
tanceau et al., 20 12) : 

Método de impregnación-reducción 

Consiste en impregnar el polvo de carbón con 
una solución de una sal del metal a depositar y rea
lizar la reducción con gas (H

2
) o por tratamiento tér

mico bajo atmosfera inerte. 

Métodos de intercambio iónico 

Se basa en la activación del carbón de soporte 
con hipoclorito de sodio para generar gmpos car
boxilos en la superficie del mismo que luego son 
transformados a sales de amonio previo tratamiento 
con amoníaco. Los iones amonios son intercam
biados por contacto con un complejo alcalino de 
platino (por ~j. Pt(l\TI-ll)4(0H)), luego el precursor 
catalítico es reducido a partículas metálicas en una 
corriente de hidrogeno puro a 300°C. Los cataliza
dores obtenidos por este método poseen un tamaño 
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de partícula cercano a 2 nm y una buena dispersión 
en el soporte de carbón, sin embargo la carga me
tálica está limitada y ilo puede exceder el 10% en 
masa ya que es una carga muy pequeña para las 
DMFCs. Para obtener una mayor carga metálica se 
debe modificar el protocolo de síntesis. Una modi
ficación para aumentar la carga metálica en el cata
lizador consiste tratar el carbón de soporte con agua 
regia para obtener grupos hidroxilos en la superficie 
del mismo que por acidificación se convierten como 
OH,' , luego se realiza una reacción de intercambio 
ióni~o con el ácido complejo HltCI

6
. Finalmente 

el precursor es reducido a partículas metálicas en 
una corriente de H

2 
a 300°C. Con esta modificación 

se obtienen cargas de Pt de hasta 30% en peso que 
es un valor aceptable para las DMFCs aunque se 
obtiene una distribución de tamaños de partícula 
multinom ial. 

Métodos coloidales 

Estos métodos usan un surfactante para estabi
lizar la suspensión coloidal y controlar el tamaño de 
partícula. Existen básicamente dos grupos de estos 
métodos; los no-encapsulados que se basan en el 
uso de un agente reductor que actúa como surfac
tante luego de la reducción de la sal metálica (mé
todo de Bünnemann) y los métodos de microemul
sión llamados "agua en aceite" que consisten en la 
formación de nanogotas de agua donde se encuentra 
disuelta la sal l)letálica. Estas nanogotas protegidas 
por un surfactante actúan como microreactores dis
persados en una fase continua de aceite. Luego de 
agregar el agente reductor (por ej. NaBH4, N2H2, 

H?, etc.) se forman las nanopartículas de platino y el 
sÜrfactante se fija a la superficie del metal formando 
la suspensión coloidal. 

El método de Bonnemann se lleva a cabo bajo 
tratamiento térmico a 300°C en aire y el método de 
la microemulsión se realiza a temperatura ambiente. 
Existen otros métodos coloidales como por ~jemplo 
el método de polio!, que por usar un agente reductor 
moderado necesita de un tratamiento térmico para 
activar la reacción. Este calentamiento puede ser 
realizado de modo convencional o por irradiación 

Síntesis de Nanocatalizadores ... , Asteazaran et al. 

Universidad Tecnológica Nacional~ 

de microondas. En el caso del método de polio!, la 
reducción y las propiedades acido-base del solvente 
permite obtener soluciones coloidales de nanopar
tículas metálicas protegidas por especies glicolato. 

En resumen, se parte de una solución alcalina 
de etilenglicol (EG) donde coexisten, en un equi
librio acido-base, especies eti lenglicol y glicolatos. 
Se disuelven por completo las sales metálicas de 
los precursores en una solución de EG, se forman 
entonces intermediarios de óxidos e hidróxidos me
tálicos que tras la reacción de deshidrogenación de 
EG a acetaldehído produce la reduce completa de 
los óxidos metálicos. 

La reducción de las partículas metálicas por 
este método comienza con la etapa de nucleación , 
continua con el crecimiento de las partículas por la 
colisión y posterior fhsión de los gérmenes de los 
metales lo que disminuye la tensión superficial por 
el aumento del tamaño de partícula. Finalmente la 
terminación del crecimiento ocurre por diferentes 
mecanismos. 

La velocidad de nucleación, el mecanismo 
de crecimiento, y el método de detención de creci
miento influyen en la morfología de las pa1tículas 
y define el tamaño, su distribución, la fonna y su 
distribución. Debido a que la reacción de reducción 
por el método polio! es relativamente lenta favorece 
una cinética lenta de crecimiento de grano. La ter
minación de la etapa de crecimiento se debe, en este 
método, a la combinación de dos fenómenos: por un 
lado la adsorción de productos sobre la superficie 
metálica y por otro lado la disminución de la con
centración de sales metálicas para ser r~ducidas. El 
glicolato interactúa débilmente con los compuestos 
oxidados de Jos metales, por lo que la adsorción se 
da preferencialmente sobre ciertas caras de la super
ficie de las cristalitas de los metales. De este modo 
se obtienen nano partículas facetadas (con orienta
ción superficial preferida). 

Este trabajo está enfocado en el estudio de la 
síntesis de catalizadores soportados (PtCo/C y Pt
CoRu!C) por el método de polio! empleando como 
solvente y agente reductor el etilcnglicol. 

Estos catalizadores fueron preparados para 
estudiar el rendimiento de la reacción de electro
reducción de oxígeno en el cátodo en presencia de 
metano! (por efecto de crossover) . 
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EXPERTME~TAL 

Síntesis de catalizadores 

Se sintetizaron dos catalizadores soportados en 
negro de carbón. El primero PtCoRu/C por el méto
do polio! convencional que consiste, por una parte, 
pesar y dispersar una cantidad ne<.:esaria de Vulcani"Ji. 
en EG, y por otro lado solubilizar cantidades ade
cuadas de los precursores metálicos (HltCl

6
, RuCl_, 

y CoCI) en EG para que el catalizador obtenido 
contenga una carga metálica de 40% en peso. 
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Las soluciones de los prewrsores se agregan 
de a una por vez, gota a gota, al dispersado de Vul
canoc. La mezcla resultante se agita durante tres ho
ras y se ajusta el pH a 11 con una sol ución de NaOH 
2,5M en EG. Posteriormente se calienta a reflujo 
por 3 hs a 140°C para garantizar la reducción de 
los precursores metálicos. Finalmente, y luego de 
fi ltrar la mezcla, el sólido se lava reiteradas veces 
con agua destilada y se seca durante toda la noche a 
70°C (Chen et al., 2005). 

El segundo catalizador preparado fue PtCo/C 
con una variante del método anlerior en la cual el 
calentamiento es asistido por inadiación de mi
croondas. 

~EJ§j§JEl 

6-&-~-
~-~ - -~~ -

Figura 1 - E.1·quemu ilustrativo de la síntesis de l'tCoRu/ C 

1": ·1 § 1': '1 

Figura 2 - Esquema ilustrativo de la síntesis asistida por horno de microondas del l'rCo!C 
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Para la síntesis del PtCo/C se disuelven canti 
dades adecuadas de los precursores metálicos en EG 
los que posteriormente se mezclan y se adicionan 
simultáneamente a una suspensión de Vulcan<lf. en 
EG. Se ajusta el pH a 11 con una solución de NaOH 
2,5M en EG y la mezcla resultante se calienta en un 
horno de microondas. Luego se filtra la solución y 
se lava el sólido reiteradas veces con agua destilada. 
Finalmente se lo seca durante toda la noche a 70°C. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización física 

E spectrometría de dispersión de rayos X 
(EDX) 

Se realizaron los espectros de EDX para ambos 
catalizadores con el fin de obtener la composición 
másica de los metales. En el caso del (a) PtCoRu/C 
se encontró que la relación másica porcentual de los 
componentes fue de 25,44% Pt, 2,45% Co y 8,66% 
Ru. En el caso (b) PtCo/C se encontró una marcada 
concentración de PL, con una relación másica por
centual de 34,48% Pt y 0,2% Co. 

Es conveniente considerar que el EDX da 
cuenta de la composición correspondiente hasta una 
profundidad de ca. 1 O f • .un, mientras que otras técni
cas como espectroscopia de fotoelectrones emitidos 
por Rayos X, XPS, tiene una penetraci ón de hasta 
1 O nm (Bonesi et al. , 20 13). 

Caracterización electroquímica 

Se utiliza una celda electroquímica de tres 
electrodos donde el electrodo de trabajo consiste de 
un disco rotante con una capa de nanopartículas ca
talíticas depositada sobre un disco inerte y recubier
ta de una película delgada de Nafion~ para simular 
una hemicelda de combustible (Paulus et al., 2001 ). 
El contraclcctrodo es una lámina de Pt y el elec
trodo de referencia es un electrodo de calomelanos 
saturado: 0,242V vs. ERH (electrodo reversible de 
hidrógeno). En este trabajo todos los potenciales se 
expresan vs. ERH. 

El electrolilo soporte es una solución acuosa 
de H

2
S0

4 
0,5M. Esta solución se satura con 0

2 
de 
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Fig ura 3 - Especrros EDX (a)PtCoRu/Cv {b)J>tCo/C 

alta pureza cuando se realizan las experiencias de 
caracterización electroquímica. Para determinar la 
actividad de los diferentes catalizadores preparados 
la velocidad de la reacción se expresa como la in
tensidad de corriente medida referida al área activa 
del electrodo de trabajo. El área activa para la reac
ción se determina midiendo la carga de adsorción de 
hidrógeno considerando que 21 O ¡..LC es equivalente 
a 1 cm2 de área activa. Los métodos electroquími
cos utilizados fueron voltametría cíclica y curvas de 
polarización con uso de disco rotante. 

Curvas de polarización 

En la .Fig. 4 se muestran las curvas de polariza
ción para la ORR a w = 2000 rpm usando diferentes 
catalizadores (a) PLIC (comercial), (b) PtCo/C y (e) 
PtCoRu/C con concentraciones variables de meta
no! en solución. En las inserciones de las Fig. 4 (a), 
(b), (e) se muestra el comportamiento de cada ca
talizador para una concentración de CHpH O,lM 
a w = 2000 rpm. Se observa que el catali zador más 
tolerante a la presencia de metano! es PtCoRu/C. 
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FiJ.:ura 4- Curvas de pmlarización para ORR en H/)0, 
0,5M con diferentes concentraciones de CIIpH (a) Pt!C 
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CH,OH !()·!M ----, CH,OH 5· 10·1¡\;f -" -"' Cllpll JO 1M" ··, 
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RTy C- PIPP - Año 12 W 24 - Mayo 2014 - 206 

Revista Tecnología y Ciencia 

CONCLUSIONES 

1) El método del polio! y su variac ión con mi
croondas son adecuados para la síntesis de cataliza
dores en base platino. 

2) El catalizador de PtCoRu/C es más tolerante 
a la presencia de metano! que el Pt/C y PtCo/C. 
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