CARACTERIZACION FiSD MECANIC %
DE LA MADERADE ALAMO

ANALISIS ESTABIICO

El tratamiento estadistico de los datos se ha realizado mediante el
s of t watateraphics Centurion XV LG . Para &ello | os dat o
recopilados en bases de datos Microsoft Excel desde donde se importan al
programa estadistico para trabajar con ellos.

Este programa es apropiado para todas aquellas personas que
necesitan analizar estadisticamente datos provenientes de medicion es y/o
experimentos , como seria Ingenieros de Proceso o de Calidad, personal de
Investigacion y Desarrollo, de Validacion de Métodos Analiticos, etc.
STATGRAPHICS realizatodas | as rutinas estadisticas que puedan requerirse :
desde estadistica basica (con un excelente médulo de estadistica descriptiva
y de andlisis exploratorio de datos) hasta analisis complejos como disefio de
experimentos y métodos multivariados, pasando por médulos de control de
calidad, regresion avanzada y series  de tiempo.

En primer lugar se hace la estadistica descriptiva de las variables de
interés sobre los datos obtenidos . A continuacion, se estudia la existencia de
diferencias entre las distintas variables . 'Y por ultimo, a través de regresiones
y del modelo general lineal, se definen ecuaciones para predeci r el
comportamiento estructural de la madera de alamo

N°: nimero total de mediciones para esa variable.

Media aritmética o promedio: medida de centralidad de una muestra.
Se define como la suma de todos los valores de la distribucién dividida
por el numero total de datos.

C.V. (coeficiente de variacion): medida de dispersion que se calcula

como:
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Donde la desvi acion estandar se calcula como: " -BY &

Minimo: se define como el valor minimo el tot al de valores de la
variable.

Maximo: se define como el valor maximo del tot al de valores de la
variable.
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Sesgo: se define como la diferencia entre la esperanza matematica y el
valor numér ico del parametro que estima.

Curtosis: es una medida de la forma. Trata de estudiar la proporcion

de la varianza que se explica por la comb  inacién de datos extremos
respecto a la media en contraposicién con datos poco alejados de la
misma. Una mayor curtosis implica una mayor concentracion de datos

muy cerca de la media de la distribucidén coexistiendo al mismo tiempo

con una relativamente ele vada frecuencia de da tos muy alejados de la
misma.

Normalidad: indica si la poblacion procede de una distribucién normal,
0 ho.

La estadistica comparativa tiene como objetivo contrastar diferencias
entre grupos en torno a sus medias y varianzas. Sirve para comparar si los
valores de un conjunto de datos numéricos son significativamente distintos
a los valores de otro u otros conjun  tos de datos.

El procedimiento para comparar estos valores esta basado en la
varianza global observada en los grupos de datos numéricos a comparar.
Tipicamente el andlisis de varianza ANOVA de un factor se utiliza para
asociar una probabilidad a la concl usion de que la media de un grupo de
mediciones es distinta a la media de otro grupo de mediciones.

Para realizar el test ANOVA primero hay que comprobar que se
cumplen las condiciones de homocedasticidad que exige el test. Para ello se
realiza la verifi cacion de la varianza de los valores a comparar; si se determina
gue no existe diferencia estadisticamente significativa entre sus desviaciones
estandar, se considera que le test ANOVA es valido.

Otro tipo de andlisis comparativo que se realiza es compar ar las
muestras pareadas teniendo en cuanta la premisa de que cuando tengo dos
muestras con igual media, al hacer la media de la resta de las dos muestras
me dara cero, y lo mismo pasara con sus intervalos de confianza.

Sevan ar ealizar regresiones simples de todas las variable s, de tal modo
gue se pueda ver el comportamiento  entre ellas . Se definiran ecuaciones para
predecir el valor del médulo de elasticidad y del médulo resistente  en funcion
de parametros independientes, como s on la densidad y la nudosidad de las
piezas.
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ANALISIS GENERAL DE VARIABLES

MOR

Comparacion de Varias Muestras

Muestra 1: MOR - A.R.
Muestra 2: MOR - T.R.
Muestra 3: MOR - AAD
Muestra 4: MOR - TD

Muestra 1: 60 valores en el rango de 10,97 a 52,26
Muestra 2: 160 valores en el rango de 21,93 a 58,91
Muestra 3: 80 valores en el rango de 17,26 a 77,5
Muestra 4: 98 valores en el rango de 19,41 a 53,47

Resumen Estadistico

Recuento | Promedio | Desv. Estandar | Coef. de Variacion | Minimo | Méaximo
MOR - AR. | 60 29,588 10,0504 33,9677% 10,97 52,26
MOR - T.R. | 160 39,4785 8,45818 21,4248% 21,93 58,91
MOR - AAD | 80 40,88 10,8149 26,4552% 17,26 77,5
MOR - TD 98 39,4599 7,07681 17,9342% 19,41 53,47
Total 398 38,2646 9,6373 25,186% 10,97 77,5
Rango | Sesgo Estandarizado Curtosis Estandarizada
MOR - AR. | 41,29 0,660044 -0,618717
MOR - T.R. | 36,98 1,31027 -1,11723
MOR - AAD | 60,24 | 1,2094 1,93398
MOR - TD 34,06 | -1,60851 -0,897023
Total 66,53 | -0,138966 2,0327

Dispersion segun Muestra

80

60

o
mmoo m
o

40

respuesta

20

I O ) T (T O

MOR - AR. MOR - T.R. MOR - AAD MOR - TD

JOSE NICOLAS CORTIZ



* UTN - FRSR
PROYECTO FINAL

Medias y 95,0% de Fisher LSD
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Tabla ANOVA
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razén-F | Valor-P
Entre grupos 5440,01 3 1813,34 22,73 0,0000
Intra grupos 31432,4 394 | 79,7777
Total (Corr.) 36872,4 397

La tabla ANOVA descompone la varianza de los datos en dos componentes: un componente
entre -grupos y un  componente dentro -de-grupos. Larazon -F, que en este caso es igual a 22,7299, es
el cociente entre el estimado entre  -grupos y el estimado dentro  -de-grupos. Puesto que el valor -P dela
prueba -F es menor que 0,05, existe una diferencia estadisticamente sig nificativa entre las medias de
las 4 variables con un nivel del 95,0% de confianza. Para determinar cuales medias son
significativamente diferentes de otras, seleccione Pruebas de Mdltiples Rangos, de la lista de Opciones
Tabulares.

Pruebas de Mdltiple Rangos

Método: 95,0 porcentaje LSD

Casos | Media Grupos Homogéneos
MOR - AR. | 60 29,588 X
MOR - TD 98 39,4599 X
MOR - T.R. | 160 39,4785 X
MOR - AAD | 80 40,88 X
Contraste Sig. | Diferencia | +/ - Limites

MOR - AR. - MOR - T.R. * -9,8905 2,65828
MOR - AR. - MOR - AAD | * -11,292 2,99895
MOR - AR. - MOR - TD * -9,8719 2,8785

MOR - T.R. - MOR - AAD -1,4015 2,40451
MOR - T.R. - MOR - TD 0,018602 2,25249
MOR - AAD - MOR - TD 1,4201 2,64593

* indica una diferencia significativa.

Esta tabla aplica un procedimiento de comparacion miltiple para determinar cuéles medias
son significativamente diferentes de otras. La mitad inferior de la salida muestra las diferencias
estimadas entre cada par de medias. El asterisco que se encuentra al lado de los 3 pares indica que
estos pares muestran diferencias estadisticamente significativas con un nivel del 95,0% de confianza.
En la parte superior de la pagina, se han identificado 2 grupos homogéneos segun la alineacion de las
X's en columnas. No existen diferencias estadisticamente significativas entre aquellos niveles que
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compartan una misma columna de X's. El método empleado actualmente para discriminar entre las

medias es el procedimiento de diferencia minima significativa (LSD) de Fisher. Con este método hay
un riesgo del 5,0% al decir que cada par de medias es significativamente diferente, cuando la diferencia

real es igual a 0.

Verificacion de Varianza
Prueba Valor -P

Levene's | 3,20371 | 0,0232486

Comparacién Sigmal Sigma2 F-Ratio P-Valor
MOR - AR./MOR -T.R. | 10,0504 | 8,45818 | 1,41192 0,0952
MOR - AR./MOR - AAD | 10,0504 | 10,8149 | 0,863614 0,5577
MOR - A.R./MOR - TD 10,0504 | 7,07681 | 2,01692 0,0021
MOR - T.R./MOR - AAD | 8,45818 | 10,8149 | 0,611661 0,0093
MOR - T.R./MOR - TD 8,45818 | 7,07681 | 1,4285 0,0566
MOR - AAD/MOR - TD 10,8149 | 7,07681 | 2,33544 0,0001

Los estadisticos mostrados en esta tabla evallan la hipotesis nula de que las desviaciones
estandar dentro de cada una de las 4 columnas son iguales. De particular interés es el valor -P. Puesto
que el valor -P es menor que 0,05, existe una diferencia esta disticamente significativa entre las
desviaciones estandar, con un nivel del 95,0% de confianza. Esto viola uno de los supuestos
importantes subyacentes en el analisis de varianza e invalidara la mayoria de las pruebas estadisticas
comunes.

La tabla ta mbién muestra una comparacion de las desviaciones tipicas para cada par de
muestras. P -valores por debajo de 0.05, de los cuales hay 3, indican una diferencia estadisticamente
significativa entre las dos sigmas al 5% de nivel de significacion.

MOE

Comparacion de Varias Muestras

Muestra 1: MOE - T.R.
Muestra 2: MOE - AAD
Muestra 3: MOE - TD

Muestra 1: 160 valores en el rango de 4207,0 a 12866,0

Muestra 2: 80 valores en el rango de 4842,0 a 15734,0
Muestra 3: 98 valores en el rango de 7377,0 a 12228 ,0

Resumen Estadistico

Recuento | Promedio | Desv. Estandar | Coef. de Variacion | Minimo | Maximo
MOE - T.R. | 160 8250,82 1674,22 20,2916% 4207,0 | 12866,0
MOE - AAD | 80 10050,4 2100,67 20,9014% 4842,0 | 15734,0
MOE - TD 98 9953,17 965,856 9,704% 7377,0 | 12228,0
Total 338 9170,33 1840,91 20,0746% 4207,0 | 15734,0
Rango Sesgo Estandarizado Curtosis Estandarizada
MOE - T.R. | 8659,0 2,16166 -0,664213
MOE - AAD | 10892,0 | 1,18263 1,63863
MOE - TD 4851,0 -1,70071 1,20354
Total 11527,0 | 1,38002 1,83274
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Dispersion segan Muestra
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Tabla ANOVA
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razoén-F | Valor-P
Entre grupos 2,57295E8 2 1,28648E8 48,71 0,0000
Intra grupos 8,84781E8 335 | 2,64114E6
Total (Corr.) 1,14208E9 337
La tabla ANOVA descompone la varianza de los datos en dos componentes: un componente

entre -grupos y un componente dentro  -de-grupos. Larazon -F, que en este caso es igual a 48,7092, es

el cociente entre el estimado entre  -grupos y el estimado dentro  -de-grupos. Puesto que el valor -P de la
prueba -F es menor que 0,05, existe una  diferencia estadisticamente significativa entre las medias de

las 3 variables con un nivel del 95,0% de confianza. Para determinar cuales medias son
significativamente diferentes de otras, seleccione Pruebas de Mdltiples Rangos, de la lista de Opciones
Tabulares.

Pruebas de Multiple Rangos

Método: 95,0 porcentaje LSD

Casos | Media Grupos Homogéneos
MOE - T.R. | 160 8250,82 | X
MOE - TD 98 9953,17 X
MOE - AAD | 80 10050,4 X
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Contraste Sig. | Diferencia | +/ - Limites
MOE - T.R. - MOE - AAD | * -1799,54 437,741
MOE - T.R. - MOE - TD * -1702,35 410,065

MOE - AAD - MOE - TD 97,189 481,691
* indica una diferencia significativa.

Esta tabla aplica un procedimiento de comparacién mdltiple para determinar cuales medias
son significativamente diferentes de otras. La mitad inferior de la salida muestra las diferencias
estimadas entre cada par de medias. El asterisco que se encuentra al lado de los 2 pares indica que
estos pares muestran diferencias estadisticamente significativas con un nivel del 95,0% de confianza.
En la parte superior de la pagina, se han identificado 2 grupos homogéneos segun la alineacién de las
X's en columnas. No existen diferencias estadisticamente significativas entre aquellos niveles que
compartan una misma columna de X's. El método empleado actualmente para discriminar entre las
medias es el procedimiento de diferencia minima significativa (LSD) de Fisher. Con este método hay
un riesgo del 5,0% al decir que cada par de medias es significativamente diferente, cuando la diferencia
real es igual a 0.

Verificacion de Varianza
Prueba Valor -P

Levene's | 14,0973 | 0,00000132328

Comparacion Sigmal Sigma2 F-Ratio P-Valor
MOE - T.R./MOE - AAD | 1674,22 | 2100,67 | 0,635199 | 0,0164
MOE - T.R./MOE - TD 1674,22 | 965,856 | 3,00469 0,0000
MOE - AAD/MOE - TD 2100,67 | 965,856 | 4,73032 0,0000

Los estadisticos mostrados en esta tabla evallan la hipotesis nula de que las desviaciones
estandar dentro de cada una de las 3 columnas son iguales. De particular interés es el valor -P. Puesto
que el valor -P es menor que 0,05, existe una diferencia esta disticamente significativa entre las
desviaciones estandar, con un nivel del 95,0% de confianza. Esto viola uno de los supuestos
importantes subyacentes en el analisis de varianza e invalidara la mayoria de las pruebas estadisticas
comunes.

La tabla ta mbién muestra una comparacion de las desviaciones tipicas para cada par de
muestras. P -valores por debajo de 0.05, de los cuales hay 3, indican una diferencia estadisticamente
significativa entre las dos sigmas al 5% de nivel de significacion.

DENSIDAD

Comparacion de Varias Muestras

Muestra 1: DENS - AR
Muestra 2: DENS - TR
Muestra 3: DENS - AAD
Muestra 4. DENS - TD

Muestra 1: 60 valores en el rango de 338,0 a 622,0
Muestra 2: 160 valores en el rango de 330,0 a 582,0
Muestra 3: 80 valores en elrango  de 331,0 a 639,0
Muestra 4: 98 valores en el rango de 382,0 a 514,0
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Resumen Estadistico

Recuento | Promedio | Desv. Estandar Coef. de Variacién Minimo | Maximo
DENS - AR 60 426,183 55,8793 13,1116% 338,0 622,0
DENS - TR 160 419,406 52,651 12,5537% 330,0 582,0
DENS - AAD | 80 425,2 62,1206 14,6097% 331,0 639,0
DENS - TD 98 429,918 25,2773 5,87956% 382,0 514,0
Total 398 424,181 50,1642 11,8261% 330,0 639,0
Rango | Sesgo Estandarizado Curtosis Estandarizada
DENS - AR 284,0 | 3,93266 3,69139
DENS - TR 252,0 | 2,07911 -1,45277
DENS - AAD | 308,0 | 4,44618 2,5654
DENS - TD 132,0 | 3,99978 2,65791
Total 309,0 | 6,92511 5,80251
Dispersion segin Muestra
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Tabla ANOVA
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razén-F | Valor-P
Entre grupos 7197,25 3 2399,08 0,95 0,4149
Intra grupos 991832, 394 | 2517,34
Total (Corr.) 999029, 397
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La tabla ANOVA descompone la varianza de los datos en dos componentes: un componente
entre -grupos y un componente dentro  -de-grupos. Larazéon -F, que en este caso es igual a 0,953024,
es el cociente entre el estimado entre -gruposy el estimado dentro  -de-grupos. Puesto que el valor -P de
la razén -F es mayor o igual que 0,05, no existe una diferencia estadisticamente significativa entre las
medias de las 4 variables con un nivel del 95,0% de confianza.

Pruebas de Multiple Rangos

Método: 95,0 porcentaje LSD

Casos | Media Grupos Homogéneos
DENS - TR 160 419,406 | X
DENS - AAD | 80 425,2 X
DENS - AR 60 426,183 | X
DENS - TD 98 429,918 | X
Contraste Sig. | Diferencia | +/ - Limites
DENS - AR - DENS - TR 6,77708 14,9325
DENS - AR - DENS - AAD 0,983333 16,8461
DENS - AR - DENS - TD -3,73503 16,1695
DENS - TR - DENS - AAD -5,79375 13,5069
DENS - TR - DENS - TD -10,5121 12,653
DENS - AAD - DENS - TD -4,71837 14,863

* indica una diferencia significativa.

Esta tabla aplica un procedimiento de comparacion multiple para determinar cuales medias
son significativamente diferentes de otras. La mitad inferior de la salida muestra las diferencias
estimadas entre cada par de medias. No hay diferencias estadistica mente significativas entre cualquier
par de medias, con un nivel del 95,0% de confianza. En la parte superior de la pagina, se ha
identificado un grupo homogéneo, segun la alineacion de las X's en columna. No existen diferencias
estadisticamente signific  ativas entre aquellos niveles que compartan una misma columna de X's. El
método empleado actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia
minima significativa (LSD) de Fisher. Con este método hay un riesgo del 5,0% al decir que cada par
de medias es significativamente diferente, cuando la diferencia real es igual a 0.

Verificacion de Varianza
Prueba Valor -P

Levene's | 15,3456 | 1,84003E -9

Comparacion Sigmal Sigma2 F-Ratio P-Valor
DENS - AR/DENS - TR 55,8793 | 52,651 1,12639 0,5561
DENS - AR/DENS - AAD | 55,8793 | 62,1206 | 0,809151 | 0,3953
DENS - AR/DENS - TD 55,8793 | 25,2773 | 4,88697 0,0000
DENS - TR/DENS - AAD | 52,651 62,1206 | 0,71836 0,0809
DENS - TR/DENS - TD 52,651 25,2773 | 4,33863 0,0000
DENS - AAD/DENS - TD | 62,1206 | 25,2773 | 6,03963 0,0000

Los estadisticos mostrados en esta tabla evallan la hipotesis nula de que las desviaciones
estandar dentro de cada una de las 4 columnas son iguales. De particular interés es el valor -P. Puesto
que el valor -P es menor que 0,05, existe una diferencia esta disticamente significativa entre las
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desviaciones estandar, con un nivel del 95,0% de confianza. Esto viola uno de los supuestos
importantes subyacentes en el andlisis de varianza e invalidara la mayoria de las pruebas estadisticas
comunes.

La tabla ta mbién muestra una comparacion de las desviaciones tipicas para cada par de
muestras. P -valores por debajo de 0.05, de los cuales hay 3, indican una diferencia estadisticamente
significativa entre las dos sigmas al 5% de nivel de signifi cacion.
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ANALISI®DE LA CLASE |

MOR

Comparacion de Varias Muestras

Muestra 1: MOR CI AAD
Muestra 2: MOR CI TD
Muestra 3: MOR CI AR
Muestra 4: MOR CI TR

Muestra 1: 38 valores en el rango de 17.26 a 77.5
Muestra 2: 68 valores en el rango de 19.41 a 53.47
Muestra 3: 17 valores en el rango de 28.82 a 52.26
Muestra 4: 68 valores en el rango de 21.93 a 58.91

Se comparan los datos en 4 muestras. Se realizan varias pruebas estadisticas y graficas para
comparar las muestras. La prueba  -F en la tabla ANOVA determinara si hay diferencias significativas
entre las medias. Si las hay, las Pruebas de Rangos Mdultiples nos dirdn cuéles medias son
significativamente diferentes de otras.

Resumen Estadistico

Recuento | Promedio | Desv. Estandar | Coef. de Variacion | Minimo | Maximo
MOR CI AAD | 38 42.4889 10.6588 25.0862% 17.26 77.5
MOR CI TD 68 40.5331 6.9233 17.0806% 19.41 53.47
MOR CI AR 17 40.3524 7.09041 17.5712% 28.82 52.26
MOR CI TR 68 41.9443 8.69838 20.7379% 21.93 58.91
Total 191 41.4085 8.40543 20.2988% 17.26 77.5
Rango | Sesgo Estandarizado Curtosis Estandarizada
MOR CI AAD | 60.24 | 1.51555 3.73304
MOR CI TD 34.06 | -2.34888 0.483213
MOR CI AR 23.44 | 0.154455 -0.684474
MOR CI TR 36.98 | -0.148776 -0.963185
Total 60.24 | 1.00351 4.31095
Esta tabla muestra varios estadisticos para cada una de las 4 columnas de datos. Para probar

diferencias significativas entre las me  dias de las columnas, se analiza la Tabla ANOVA

ADVERTENCIA: El sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada se encuentran fuera del
rangode -2a+2para2 columnas. Esto indica algo de no normalidad significativa en los datos, lo cual
viola el supuesto de que los datos provienen de di stribuciones normales. Seria conveniente comparar
las medianas en lugar de las medias.

Tabla ANOVA
Fuente Suma de Cuadrados | Gl Cuadrado Medio | Razdén-F | Valor-P
Entre grupos 134.953 3 44.9843 0.63 0.5946
Intra grupos 13288.8 187 | 71.063
Total (Corr.) 13423.7 190
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La tabla ANOVA descompone la varianza de los datos en dos componentes: un componente
entre -grupos y un componente dentro -de-grupos. Larazén -F, que en este caso es igual a 0.633021,
es el cociente entre el estimado entre  -grupos y el estimado dentro  -de-grupos. Puesto que el valor -P de
la razén -F es mayor o igual que 0.05, no existe una diferencia estadi sticamente significativa entre las
medias de las 4 variables con un nivel del 95.0% de confianza.

Tabla de Medias con intervalos de confianza del 95.0%

Error Est.
Casos | Media (s agrupada) | Limite Inferior | Limite Superior
MOR CI AAD | 38 42.4889 | 1.36751 40.5814 44.3965
MOR CI TD 68 40.5331 | 1.02227 39.1071 41.9591
MOR CI AR 17 40.3524 | 2.04455 37.5003 43.2044
MOR CI TR 68 41.9443 | 1.02227 40.5183 43.3703
Total 191 41.4085
Esta tabla muestra la media para cada columna de datos. También muestra el error estandar

de cada media, el cual es una medida de la variabilidad de su muestreo. El error estandar es el
resultado de dividir la desviacion estandar mancomunada entre el nUmero de observaciones en cada

nivel. La tabla también muestra un intervalo alrededor de cada media. Los intervalos mostrados
actualmente estan basados en el procedimiento de la diferencia minima significativa (LSD) de Fisher.

Estan construidos de tal manera que, si dos medias son iguales, sus intervalos se traslaparan un
95.0% de las veces. Puede ver graficamente los intervalos seleccionando Gréfica de Medias de la lista

de Opciones Graficas. En las Pruebas de Rangos Mdltiples, estos intervalos se usan para determinar

cuéles medias son significativamente diferentes d e otras.

Pruebas de Mdltiple Rangos

Método: 95.0 porcentaje LSD

Casos | Media Grupos Homogéneos
MOR CI AR 17 40.3524 | X
MOR CI TD 68 40.5331 | X
MOR CI TR 68 41.9443 | X
MOR CI AAD | 38 42.4889 | X
Contraste Sig. | Diferencia | +/ - Limites
MOR CI AAD - MOR CI TD 1.95586 3.36819
MOR CI AAD - MOR CI AR 2.13659 4.85239
MOR CI AAD - MOR CI TR 0.544683 | 3.36819
MOR CITD - MOR CI AR 0.180735 | 4.50942
MOR CITD - MOR CI TR -1.41118 2.85201
MOR CI AR - MOR CI TR -1.59191 4.50942

* indica una diferencia  significativa.

Esta tabla aplica un procedimiento de comparacion multiple para determinar cuales medias
son significativamente diferentes de otras. La mitad inferior de la salida muestra las diferencias
estimadas entre cada par de medias. No hay diferencias estadisticamente significativas entre cualquier
par de medias, con un nivel del 95.0% de confianza. En la parte superior de la pagina, se ha
identificado un grupo homogéneo, segun la alineacion de las X's en columna. No existen diferencias
estadisticamente significativas entre aquellos niveles que compartan una misma colu mna de X's. El
método empleado actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia
minima significativa (LSD) de Fisher. Con este método hay un riesgo del 5.0% al decir que cada par
de medias es significativamente diferente, ¢ ~ uando la diferencia real es igual a 0.

JOSE NICOLA CORTIZO
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Prueba Valor -P

Levene's | 1.23617 | 0.297915

CARACTERIZACION FiSD MECANIC *
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Comparacién Sigmal Sigma2 F-Ratio P-Valor
MOR CI AAD / MOR CI TD 10.6588 | 6.9233 2.37025 0.0021
MOR CI AAD / MOR CI AR 10.6588 | 7.09041 | 2.25984 0.0825
MOR CI AAD/ MOR CI TR 10.6588 | 8.69838 | 1.50156 0.1478
MOR CI TD/ MOR CI AR 6.9233 7.09041 | 0.95342 0.8400
MOR CITD/MOR CI TR 6.9233 8.69838 | 0.633505 | 0.0638
MOR CI AR/MOR CI TR 7.09041 | 8.69838 | 0.664455 | 0.3645

Los estadisticos mostrados en esta tabla evalGan la hipotesis nula de que las desviaciones
estandar dentro de cada una de las 4 columnas son iguales. De particular interés es el valor -P. Puesto
que el valor -P es mayor o igual que 0.05, no existe una dife rencia estadisticamente significativa entre
las desviaciones estandar, con un nivel del 95.0% de confianza.

La tabla también muestra una comparacion de las desviaciones tipicas para cada par de
muestras. P -valores por debajo de 0.05, de los cuales hay 1, indican una diferencia estadisticamente
significativa entre las dos sigmas al 5% de nivel de significacion .
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Grafico de Medianas con Intervalos del 95.0% de Confianza
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Comparacion de Varias Muestras

Muestra 1: MOE CI AAD
Muestra 2: MOE CI TD
Muestra 3: MOE CI TR

Muestra 1: 38 valores en el  rango de 6705.0 a 15734.0
Muestra 2: 68 valores en el rango de 7377.0 a 12225.0
Muestra 3: 68 valores en el rango de 4207.0 a 12866.0

Se comparan los datos en 4 muestras. Se realizan varias pruebas estadisticas y graficas para
comparar las muestras. La  prueba -F en la tabla ANOVA determinara si hay diferencias significativas
entre las medias. Si las hay, las Pruebas de Rangos Mdltiples nos diran cudles medias son
significativamente diferentes de otras.

Resumen Estadistico

Recuento | Promedio | Desv. Estandar | Coef. de Variacion | Minimo | Méximo
MOE CI AAD | 38 10193.7 1918.5 18.8204% 6705.0 | 15734.0
MOE CI TD 68 10060.8 913.901 9.08377% 7377.0 | 12225.0
MOE CI TR 68 8328.62 1729.6 20.7669% 4207.0 | 12866.0
Total 174 9412.89 1740.76 18.4934% 4207.0 | 15734.0
Rango Sesgo Estandarizado Curtosis Estandarizada
MOE CI AAD | 9029.0 2.70488 2.23745
MOE CI TD 4848.0 -1.89196 1.90783
MOE CI TR 8659.0 0.116184 0.219615
Total 11527.0 | -0.146383 4.06956
Esta tabla muestra varios estadisticos para cada una de las 3 columnas de datos. Para probar
diferencias significativas entre las medias de las columnas, se utiliza la Tabla ANOVA.

ADVERTENCIA: El sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada se encuentran fuera del
rango de -2 a+2 para 1 columnas. Esto indica algo de no normalidad significativa en los datos, lo cual
viola el supuesto de que los datos provienen de distribuciones normales. Tal vez seria conveniente
comparar las medianas en lugar de las medias.
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Tabla ANOVA
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio | Razén-F | Valor-P
Entre grupos 1.3166E8 2 6.58299E7 28.67 0.0000
Intra grupos 3.92575E8 171 | 2.29576E6
Total (Corr.) 5.24234E8 173

La tabla ANOVA descompone la varianza de los datos en dos componentes: un componente
entre -grupos y un  componente dentro -de-grupos. Larazon -F, que en este caso es igual a 28.6746, es
el cociente entre el estimado entre  -grupos y el estimado dentro  -de-grupos. Puesto que el valor -P de la
prueba -F es menor que 0.05, existe una diferencia estadisticamente sig nificativa entre las medias de
las 3 variables con un nivel del 95.0% de confianza. Para determinar cudles medias son

significativamente diferentes de otras, se

utilizan las Pruebas de Mdltiples Rangos

Tabla de Medias con intervalos de confianza del 95.0%
Error Est.
Casos | Media (s agrupada) | Limite Inferior | Limite Superior
MOE CI AAD | 38 10193.7 | 245.794 9850.66 10536.8
MOE CI TD 68 10060.8 | 183.742 9804.34 10317.3
MOE CI TR 68 8328.62 | 183.742 8072.15 8585.08
Total 174 9412.89

Esta tabla muestra la media para cada columna de datos. También muestra el error estandar
de cada media, el cual es una medida de la variabilidad de su muestreo. El error estdndar es el
resultado de dividir la desviacion estandar mancomunada entre el nimero de obse rvaciones en cada
nivel. La tabla también muestra un intervalo alrededor de cada media. Los intervalos mostrados
actualmente estén basados en el procedimiento de la diferencia minima significativa (LSD) de Fisher.
Estan construidos de tal manera que, si dos medias son iguales, sus intervalos se traslaparan un
95.0% de las veces. Puede ver graficamente los intervalos seleccionando Gréfica de Medias de la lista
de Opciones Graficas. En las Pruebas de Rangos Mdltiples, estos intervalos se usan para determ inar
cuales medias son significativamente diferentes de otras.

Pruebas de Multiple Rangos

Método: 95.0 porcentaje LSD

Casos | Media Grupos Homogéneos
MOE CI TR 68 8328.62 | X
MOE CI TD 68 10060.8 X
MOE CI AAD | 38 10193.7 X
Contraste Sig. | Diferencia | +/ - Limites
MOE CI AAD - MOE CI TD 132.928 605.764
MOE CI AAD - MOE CI TR * 1865.12 605.764
MOE CITD - MOE CI TR * 1732.19 512.929

* indica una diferencia significativa.

Esta tabla aplica un procedimiento de comparacion multiple para determinar cuales medias
son significativamente diferentes de otras. La mitad inferior de la salida muestra las diferencias
estimadas entre cada par de medias. El asterisco que se encuentra al lado de los 2 pares indica que
estos pares muestran dif erencias estadisticamente significativas con un nivel del 95.0% de confianza.

En la parte superior de la pagina, se han identificado 2 grupos homogéneos segun la alineacion de las
X's en columnas. No existen diferencias estadisticamente significativas en tre aquellos niveles que
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compartan una misma columna de X's. El método empleado actualmente para discriminar entre las
medias es el procedimiento de diferencia minima significativa (LSD) de Fisher. Con este método hay
un riesgo del 5.0% al decir que cada par de medias es significativamente diferente, cuando la diferencia
real es igual a 0.

Verificaciéon de Varianza
Prueba | Valor-P

Levene's | 8.4175 | 0.000326043

Comparacion Sigmal Sigma2 F-Ratio P-Valor
MOE CI AAD / MOE CI TD 1918.5 913.901 | 4.40683 0.0000
MOE CI AAD / MOE CI TR 1918.5 1729.6 1.23037 0.4553
MOE CI TD/ MOE CI TR 913.901 | 1729.6 0.279195 0.0000

Los estadisticos mostrados en esta tabla evalGan la hipétesis nula de que las desviaciones
estandar dentro de cada una de las 3 columnas son iguales. De particular interés es el valor -P. Puesto
que el valor -P es menor que 0.05, existe una diferencia esta disticamente significativa entre las
desviaciones estandar, con un nivel del 95.0% de confianza. Esto viola uno de los supuestos
importantes subyacentes en el analisis de varianza e invalidara la mayoria de las pruebas estadisticas
comunes.

La tabla ta mbién muestra una comparacion de las desviaciones tipicas para cada par de

muestras. P -valores por debajo de 0.05, de los cuales hay 2, indican una diferencia estadisticamente
significativa entre las dos sigmas al 5% de nivel de signifi cacion.
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Gréfico de Medianas con Intervalos del 95.0% de Confianza
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Comparacion de Varias Muestras

Muestra 1. DENS CI AAD
Muestra 2: DENS CI TD
Muestra 3: DENS CI AR
Muestra 4. DENS CI TR

Muestra 1: 38 valores en el rango de 331.0 a 639.0
Muestra 2: 68 valores en el rango de 392.0 a 514.0
Muestra 3: 17 valores en el rango de 363.0 a 567.0
Muestra 4: 68 valores en el rango de 333.0 a 582.0

Se comparan los datos en 4 muestras. Se realizan varias pruebas estadisticas y graficas para
comparar las muestras. La prueba  -F en la tabla ANOVA determinara si hay diferencia s significativas
entre las medias. Si las hay, las Pruebas de Rangos Mdultiples nos dirdn cuales medias son
significativamente diferentes de otras.

Resumen Estadistico

Recuento | Promedio | Desv. Estandar | Coef. de Variacion | Minimo | Maximo
DENS CI AAD | 38 419.842 66.3131 15.7948% 331.0 639.0
DENS CI TD 68 429.941 25.0193 5.81924% 392.0 514.0
DENS CI AR 17 421.118 50.076 11.8912% 363.0 567.0
DENS CI TR 68 429.765 53.2934 12.4006% 333.0 582.0
Total 191 427.084 48.0515 11.2511% 331.0 639.0
Rango | Sesgo Estandarizado Curtosis Estandarizada
DENS CI AAD | 308.0 4.30707 4.0287
DENS CI TD 122.0 4.09409 3.52639
DENS CI AR 204.0 2.99296 3.30848
DENS CI TR 249.0 1.57213 -0.729101
Total 308.0 6.51945 7.12097
Esta tabla muestra varios estadisticos para cada una de las 3 columnas de datos. Para probar
diferencias significativas entre las medias de las columnas, se utilizala Tabla ANOVA.
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ADVERTENCIA: El sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada se encuentran fuera del
rango de -2 a+2 para 1 columnas. Esto indica algo de no normalidad significativa en los datos, lo cual
viola el supuesto de que los datos provienen de distribuciones normales. Tal vez seria conveniente
comparar las medianas en lugar de las medias.

Tabla ANOVA
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio | Razo6n-F | Valor-P
Entre grupos 3641.84 3 1213.95 0.52 0.6678
Intra grupos 435059. 187 | 2326.52
Total (Corr.) 438701. 190

La tabla ANOVA descompone la varianza de los datos en dos componentes: un componente
entre -grupos y un componente dentro  -de-grupos. Larazén -F, que en este caso es igual a 0.521787,
es el cociente entre el estimado entre  -grupos y el estimado dentro -de-grupos. Puesto que el valor -P de
la razon -F es mayor o igual que 0.05, no existe una diferencia estadisticamente significativa entre las
medias de las 4 variables con un nivel del 95.0% de confianza.

Tabla de Medias con intervalos de confianza del 95.0%
Error Est.
Casos | Media (s agrupada) | Limite Inferior | Limite Superior

DENS CI AAD | 38 419.842 | 7.82459 408.927 430.757

DENS CI TD 68 429.941 | 5.84923 421.782 438.1

DENS CI AR 17 421.118 | 11.6985 404.799 437.436

DENS CI TR 68 429.765 | 5.84923 421.605 437.924

Total 191 427.084

Esta tabla muestra la media para cada columna de datos. También muestra el error estandar
de cada media, el cual es una medida de la variabilidad de su muestreo. El error estandar es el
resultado de dividir la desviacion estandar mancomunada entre el nimero de observaciones en cada
nivel. La tabla también muestra un intervalo alrededor de cada media. Los intervalos mostrados
actualmente estan basados en el procedimiento de la diferencia minima sign ificativa (LSD) de Fisher.
Estan construidos de tal manera que, si dos medias son iguales, sus intervalos se traslaparan un
95.0% de las veces. Puede ver graficamente los intervalos seleccionando Gréfica de Medias de la lista
de Opciones Graficas. Enla s Pruebas de Rangos Miltiples, estos intervalos se usan para determinar
cuales medias son significativamente diferentes de otras.

Pruebas de Multiple Rangos

Método: 95.0 porcentaje LSD

Casos | Media Grupos Homogéneos

DENS CI AAD | 38 419.842 | X

DENS CI AR 17 421.118 | X

DENS CI TR 68 429.765 | X

DENS CI TD 68 429941 | X

Contraste Sig. | Diferencia | +/ - Limites
DENS CI AAD - DENS CITD -10.0991 19.2721
DENS CI AAD - DENS CI AR -1.27554 27.7643
DENS CI AAD - DENS CITR -9.9226 19.2721
DENS CITD - DENS CI AR 8.82353 25.8019
DENS CITD - DENS CITR 0.176471 16.3186
DENS CI AR - DENS CITR -8.64706 25.8019

* indica una diferencia significativa.
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Esta tabla aplica un procedimiento de comparacion multiple para determinar cuéles medias
son significativamente diferentes de otras. La mitad inferior de la salida muestra las diferencias
estimadas entre cada par de medias. No hay diferencias estadisticamente significativas entre cualquier
par de medias, con un nivel del 95.0% de confianza. En la parte superior de la pagina, se ha
identificado un grupo homogéneo, segun la alineacion de las X's en columna. No existen diferencias
estadisticamente significativas entre aquellos niveles que compartan una misma colu mna de X's. El
método empleado actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia
minima significativa (LSD) de Fisher. Con este método hay un riesgo del 5.0% al decir que cada par
de medias es significativamente diferente, ¢ uando la diferencia real es igual a 0.

Verificacion de Varianza
Prueba | Valor-P

Levene's | 8.6606 | 0.000020683

Comparacién Sigmal Sigma2 F-Ratio P-Valor
DENS CI AAD / DENS CI TD 66.3131 | 25.0193 | 7.02503 0.0000
DENS CI AAD / DENS CI AR 66.3131 | 50.076 1.75364 0.2283
DENS CI AAD / DENS CI TR 66.3131 | 53.2934 | 1.54829 0.1197

DENS CI TD / DENS CI AR 25.0193 | 50.076 0.249627 | 0.0001
DENS CI TD/ DENS CI TR 25.0193 | 53.2934 | 0.220397 | 0.0000
DENS CI AR/DENS CI TR 50.076 53.2934 | 0.882905 | 0.8188

Los estadisticos mostrados en esta tabla evallan la hipétesis nula de que las desviaciones
estandar dentro de cada una de las 4 columnas son iguales. De particular interés es el valor -P. Puesto
que el valor -P es menor que 0.05, existe una diferencia esta disticamente significativa entre las
desviaciones estandar, con un nivel del 95.0% de confianza. Esto viola uno de los supuestos
importantes subyacentes en el analisis de varianza e invalidara la mayoria de las pruebas estadisticas
comunes.

La tabla ta mbién muestra una comparacion de las desviaciones tipicas para cada par de

muestras. P -valores por debajo de 0.05, de los cuales hay 3, indican una diferencia estadisticamente
significativa entre las dos sigmas al 5% de nivel de signifi cacion.
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ANALISIS DE LA CLASE Il

MOR

Comparacion de Varias Muestras

Muestra 1: MOR CII AAD
Muestra 2: MOR CII TD
Muestra 3: MOR CIl AR
Muestra 4: MOR CII TR

Muestra 1: 37 valores en el rango de 17.35 a 59.96
Muestra 2: 26 valores en el rango de 25.97 a 49.49
Muestra 3: 32 valores en el rango de 10.97 a 41.28
Muestra 4: 83 valores en el rango de 22.44 a 58.65

Se comparan los datos en 4 muestras. Se realizan varias pruebas estadisticas y graficas para
comparar las muestras. La prueba  -F en la tabla ANOVA determinara si hay diferencias significativas
entre las medias. Si las hay, las Pruebas de Rangos Mdultiples nos dirdn cuéles medias son
significativamente diferentes de otras.

Resumen Estadistico

Recuento | Promedio | Desv. Estandar | Coef. de Variacion | Minimo | Maximo
MOR CIl AAD | 37 39.1546 10.2741 26.24% 17.35 59.96
MOR CIl TD 26 36.0562 6.62803 18.3825% 25.97 49.49
MOR CII AR 32 26.6359 7.63193 28.6528% 10.97 41.28
MOR CII TR 83 37.783 7.96297 21.0755% 22.44 58.65
Total 178 35.8119 | 9.30808 25.9916% 10.97 | 59.96
Rango | Sesgo Estandarizado Curtosis Estandarizada
MOR CIIl AAD | 42.61 -0.223743 -0.76101
MOR CII TD 23.52 0.633938 -0.769047
MOR CII AR 30.31 -0.604977 -0.459944
MOR CII TR 36.21 1.78654 0.000470644
Total 48.99 | 0.46274 0.0961445

Esta tabla muestra varios estadisticos para cada una de las 4 columnas de datos. Para probar
diferencias significativas entre las medias de las columnas, seleccione Tabla ANOVA.

Tabla ANOVA
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razon-F | Valor -P
Entre grupos 3431.8 3 1143.93 16.72 0.0000
Intra grupos 11903.5 174 | 68.4111
Total (Corr.) 15335.3 177

La tabla ANOVA descompone la varianza de los datos en dos componentes: un componente
entre -grupos y un componente dentro  -de-grupos. Larazon -F, que en este caso es igual a 16.7214, es
el cociente entre el estimado entre  -grupos y el estimado dentro  -de-grupos. Puesto que el valor -P de la
prueba -F es menor que 0.05, existe una diferencia estadisticamente significativa entre las medias de
las 4 variables con un nivel del 95.0% de confianza. Para determinar cudles medias son
significativamente diferentes  de otras, se utilizan Pruebas de Mdltiples Rangos.
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Tabla de Medias con intervalos de confianza del 95.0%

Error Est.
Casos | Media (s agrupada) | Limite Inferior | Limite Superior
MOR CIl AAD | 37 39.1546 | 1.35976 37.2569 41.0523
MOR CII TD 26 36.0562 | 1.6221 33.7923 38.32
MOR CII AR 32 26.6359 | 1.46214 24.5954 28.6765
MOR CII TR 83 37.783 0.907871 36.516 39.05
Total 178 35.8119

Esta tabla muestra la media para cada columna de datos. También muestra el error estandar
de cada media, el cual es una medida de la variabilidad de su muestreo. El error estandar es el
resultado de dividir la desviacion estandar mancomunada entre el niUmero de observaciones en cada
nivel. La tabla también muestra un intervalo alrededor de cada media. Los intervalos m
actualmente estan basados en el procedimiento de la diferencia minima significativa (LSD) de Fisher.
Estan construidos de tal manera que, si dos medias son iguales, sus intervalos se traslaparan un
95.0% de las veces. Puede ver graficamente los intervalos seleccionando Gréafica de Medias de la lista
de Opciones Graficas. En las Pruebas de Rangos Mdltiples, estos intervalos se usan para determinar
cuales medias son significativamente diferentes de otras.

ostrados

Pruebas de Multiple Rangos

Método: 95.0 porcentaje LSD

Casos | Media Grupos Homogéneos

MOR CII AR 32 26.6359 | X

MOR CII TD 26 36.0562 X

MOR CII TR 83 37.783 X

MOR CIl AAD | 37 39.1546 X

Contraste Sig. | Diferencia | +/ - Limites
MOR CIl AAD - MOR CII TD 3.09844 4.17759
MOR CIl AAD - MORCIlI AR | * 12.5187 3.94087
MOR CII AAD - MOR CII TR 1.37158 3.22696
MOR CII TD - MOR CIl AR * 9.42022 4.31018
MORCII TD - MOR CII TR -1.72686 3.66886
MOR CII AR - MOR CII TR * -11.1471 3.39686

* indica una diferencia significativa.

Esta tabla aplica un procedimiento de comparacion mu Itiple para determinar cuales medias
son significativamente diferentes de otras. La mitad inferior de la salida muestra las diferencias
estimadas entre cada par de medias. El asterisco que se encuentra al lado de los 3 pares indica que
estos pares muestran diferencias estadisticamente significativas con un nivel del 95.0% de confianza.

En la parte superior de la pagina, se han identificado 2 grupos homogéneos segun la alineacion de las

X's en columnas. No existen difer encias estadisticamente significativas entre aquellos niveles que
compartan una misma columna de X's. El método empleado actualmente para discriminar entre las
medias es el procedimiento de diferencia minima significativa (LSD) de Fisher. Con este método

un riesgo del 5.0% al decir que cada par de medias es significativamente diferente, cuando la diferencia
real es igual a 0.

hay

Verificacion de Varianza
Prueba

2.18804

Valor -P
0.091183

Levene's
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Comparacién Sigmal Sigma2 F-Ratio P-Valor
MOR CIl AAD/MOR CII TD 10.2741 | 6.62803 | 2.40283 0.0246
MOR CII AAD / MOR CII AR 10.2741 | 7.63193 | 1.81227 0.0949
MOR CIl AAD/MOR CII TR 10.2741 | 7.96297 | 1.66472 0.0597

MOR CIl TD / MOR Cll AR 6.62803 | 7.63193 | 0.754222 | 0.4735
MOR CIl TD/MOR CIl TR 6.62803 | 7.96297 | 0.692817 | 0.3009
MOR CIl AR/MOR CII TR 7.63193 | 7.96297 | 0.918584 | 0.8130

Los estadisticos mostrados en esta tabla evaltan la hipotesis nula de que las desviaciones
estandar dentro de cada una de las 4 columnas son iguales. De particular interés es el valor -P. Puesto
que el valor -P es mayor o igual que 0.05, no existe una dife rencia estadisticamente significativa entre
las desviaciones estandar, con un nivel del 95.0% de confianza.

La tabla también muestra una comparacion de las desviaciones tipicas para cada par de

muestras. P -valores por debajo de 0.05, de los cuales hay 1, indican una diferencia estadisticamente
significativa entre las dos sigmas al 5% de nivel de significacion .
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Gréfico de Medianas con Intervalos del 95.0% de Confianza
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Comparacion de Varias Muestras

Muestra 1: MOE CII AAD
Muestra 2: MOE CII TD
Muestra 3: MOE CII TR

Muestra 1: 37 valores en el  rango de 4842.0 a 14553.0
Muestra 2: 26 valores en el rango de 7470.0 a 12228.0
Muestra 3: 83 valores en el rango de 5330.0 a 11835.0

Se comparan los datos en 4 muestras. Se realizan varias pruebas estadisticas y graficas para
comparar las muestras. La  prueba -F en la tabla ANOVA determinara si hay diferencias significativas
entre las medias. Si las hay, las Pruebas de Rangos Mdltiples nos diran cudles medias son
significativamente diferentes de otras.

Resumen Estadistico

Recuento | Promedio | Desv. Estandar | Coef. de Variacion | Minimo | Maximo
MOE CIl AAD 37 9821.97 2247.11 22.8784% 4842.0 | 14553.0
MOE CII TD 26 9630.88 1055.46 10.9591% 7470.0 | 12228.0
MOE CII TR 83 8191.54 1667.11 20.3517% 5330.0 | 11835.0
Total 146 8861.05 1901.56 21.4597% 4842.0 | 14553.0
Rango | Sesgo Estandarizado Curtosis Estandarizada
MOE CIl AAD 9711.0 | -0.457792 0.367655
MOE CII TD 4758.0 | -0.0279348 0.531786
MOE CII TR 6505.0 | 2.90259 -0.840684
Total 9711.0 | 1.8468 -0.562834
Esta tabla muestra varios estadisticos para cada una de las 3 columnas de datos. Para probar

diferencias significativas entre las me dias de las columnas, se utiliza la Tabla ANOVA.
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ADVERTENCIA: El sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada se encuentran fuera del
rangode -2 a+2paralcol umnas. Esto indica algo de no normalidad significativa en los datos, lo cual
viola el supuesto de que los datos provienen de distribuciones normales. Tal vez seria conveniente
comparar las medianas en lugar de las medias.

Tabla ANOVA
Fuente Suma de Cuadrados | Gl Cuadrado Medio Razon-F | Valor -P
Entre grupos 8.67776E7 2 4.33888E7 14.18 0.0000
Intra grupos 4.37532E8 143 | 3.05966E6
Total (Corr.) 5.24309E8 145

La tabla ANOVA descompone la varianza de los datos en dos componentes: un componente
entre -grupos y un componente dentro  -de-grupos. Larazon -F, que en este caso es igual a 14.1809, es
el cociente entre el estimado entre  -grupos y el estimado dentro  -de-grupos. Puesto que el valor -P dela
prueba -F es menor que 0.05, existe una diferencia es tadisticamente significativa entre las medias de
las 3 variables con un nivel del 95.0% de confianza. Para determinar cudles medias son
significativamente diferentes de otras, se utilizan Pruebas de Mltiples Rangos

Tabla de Medias con intervalos de confianza del 95.0%
Error Est.
Casos | Media (s agrupada) | Limite Inferior | Limite Superior
MOE CIl AAD | 37 9821.97 | 287.565 9420.03 10223.9
MOE CIl TD 26 9630.88 | 343.044 91514 101104
MOE CII TR 83 8191.54 | 191.998 7923.18 8459.91
Total 146 8861.05

Esta tabla muestra la media para cada columna de datos. También muestra el error estandar
de cada media, el cual es una medida de la variabilidad de su muestreo. El error estandar es el
resultado de dividir la desviacion estandar mancomunada entre el nimero de observaciones en cada
nivel. La tabla también muestra un intervalo alrededor de cada media. Los intervalos mostrados
actualmente estdn basados en el procedimiento de la diferencia minima significativa (LSD) de Fisher.
Estan construidos de t al manera que, si dos medias son iguales, sus intervalos se traslaparan un
95.0% de las veces. Puede ver graficamente los intervalos seleccionando Grafica de Medias de la lista
de Opciones Gréficas. En las Pruebas de Rangos Mdltiples, estos intervalos se usan para determinar
cuales medias son significativamente diferentes de otras.

Pruebas de Multiple Rangos

Método: 95.0 porcentaje LSD

Casos | Media Grupos Homogéneos

MOE CIl TR 83 8191.54 | X

MOE CII TD 26 9630.88 X

MOE CIl AAD 37 9821.97 X

Contraste Sig. | Diferencia | +/ - Limites
MOE CIl AAD - MOE CII TD 191.088 884.829
MOE CIl AAD - MOECII TR * 1630.43 683.482
MOE CII TD - MOECII TR * 1439.34 777.077

* indica una diferencia significativa.
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Esta tabla aplica un procedimiento de comparacién multiple para determinar cuales medias
son significativamente diferentes de otras. La mitad inferior de la salida muestra las diferencias
estimadas entre cada par de medias. El asterisco que se encuentra al lado de los 2 pares indica que
estos pares muestran diferencias estadisticamente significativas con un nivel del 95.0% de confianza.

En la parte superior de la pagina, se han identificado 2 grupos homogéneos segun la alineacién de las

X's en columnas. No existen diferencias estadisticamente significativas entre aquellos niveles que
compartan una misma columna de X's. El método empleado actualmente para discriminar entre las

medias es el procedimiento de diferencia minima significativa (LSD) de Fisher. Con este método hay
un riesgo del 5.0% al decir que cada par de medias es significativamente diferente, cuando la diferencia

real es igual a O.

Verificaciéon de Varianza
Prueba Valor -P

Levene's | 4.59062 | 0.0116871

Comparacion Sigmal Sigma2 F-Ratio P-Valor
MOE CIl AAD / MOE CIl TD 2247.11 | 1055.46 | 4.53276 0.0002
MOE CIl AAD / MOE CII TR 2247.11 | 1667.11 | 1.81684 0.0272
MOE CII TD / MOE CII TR 1055.46 | 1667.11 | 0.400824 | 0.0117

Los estadisticos mostrados en esta tabla evalGan la hipétesis nula de que las desviaciones
estandar dentro de cada una de las 3 columnas son iguales. De particular interés es el valor -P. Puesto
que el valor -P es menor que 0.05, existe una diferencia esta disticamente significativa entre las
desviaciones estandar, con un nivel del 95.0% de confianza. Esto viola uno de los supuestos
importantes subyacentes en el analisis de varianza e invalidara la mayoria de las pruebas estadisticas
comunes.

La tabla ta mbién muestra una comparacion de las desviaciones tipicas para cada par de

muestras. P -valores por debajo de 0.05, de los cuales hay 3, indican una diferencia estadisticamente
significativa entre las dos sigmas al 5% de nivel de significacién .
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Medias y 95.0% de Fisher LSD
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Comparacion de Varias Muestras

Muestra 1: DENS CIl AAD
Muestra 2: DENS CII TD
Muestra 3: DENS CIl AR
Muestra 4: DENS CIl TR

Muestra 1: 37 valores en el rango de 335.0 a 564.0
Muestra 2: 26 valores en el rango de 382.0 a 497.0
Muestra 3: 32 valores en el rango de 338.0 a 622.0
Muestra 4: 83 valores en el rango de 330.0 a 547.0

Se comparan los datos en 4 muestras. Se realizan varias pruebas estadisticas y graficas para

comparar las muestras. La prueba  -F en la tabla ANOVA determinara si hay diferencias significativas
entre las medias. Si las hay, las Pruebas de Rangos Mdltiples nos dirdn cuales medias son

significativamente diferentes de otras.
JOSE NICOLAS CORTIZ



UTN - FRSR
PROYECTO FINAL

Resumen Estadistico

Recuento | Promedio | Desv. Estandar | Coef. de Variacion | Minimo | Méaximo
DENS CIl AAD | 37 430.973 56.783 13.1755% 335.0 564.0
DENS CII TD 26 429.346 27.2337 6.34307% 382.0 497.0
DENS Cll AR 32 429.531 58.1017 13.5268% 338.0 622.0
DENS CII TR 83 408.88 50.2335 12.2856% 330.0 547.0
Total 178 420.174 51.3148 12.2127% 330.0 622.0
Rango | Sesgo Estandarizado Curtosis Estandarizada
DENS CIl AAD 229.0 1.46852 -0.4127
DENS CII TD 115.0 1.38429 0.150999
DENS CIl AR 284.0 2.6727 3.45792
DENS CII TR 217.0 1.21863 -1.75205
Total 292.0 3.24481 1.86143

Esta tabla muestra varios  estadisticos para cada una de las 3 columnas de datos. Para probar
diferencias significativas entre las medias de las columnas, se utiliza la Tabla ANOVA.

ADVERTENCIA: El sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada se encuentran fuera del
rango de -2 a+2 para 1 columnas. Esto indica algo de no normalidad significativa en los datos, lo cual
viola el supuesto de que los datos provienen de distribuciones normales. Tal vez seria conveniente
comparar las medianas en lugar de las medias.

Tabla ANOVA
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio | Raz6n-F | Valor-P
Entre grupos 19892.0 3 6630.66 2.59 0.0548
Intra grupos 446186. 174 | 2564.29
Total (Corr.) 466078. 177

La tabla ANOVA descompone la varianza de los datos en dos componentes: un componente
entre -grupos y un componente dentro  -de-grupos. Larazén -F, que en este caso es igual a 2.58577, es
el cociente entre el estimado entre  -grupos y el estimado dentro -de-grupos. Puesto que el valor -P de la
razén -F es mayor o igual que 0.05, no existe una diferencia estadisticamente significativa entre las
medias de las 4 variables con un nivel del 95.0% de confianza.

Tabla de Medias con intervalos de confianza del 95.0%
Error Est.
Casos | Media (s agrupada) | Limite Inferior | Limite Superior

DENS CIIAAD | 37 430.973 | 8.32496 419.355 442.591
DENS CII TD 26 429.346 | 9.93108 415.486 443.206
DENS CII AR 32 429.531 | 8.95175 417.038 442.024
DENS CII TR 83 408.88 5.55833 401.122 416.637
Total 178 420.174

Esta tabla muestra la media para cada columna de datos. También muestra el error estandar
de cada media, el cual es una medida de la variabilidad de su muestreo. El error estandar es el
resultado de dividir la desviacién estandar mancomunada entre el nimero de observaciones en cada
nivel. La tabla también muestra un intervalo alrededor de cada media. Los intervalos mostrados
actualmente estan basados en el procedimiento de la diferencia minima signi ficativa (LSD) de Fisher.
Estan construidos de tal manera que, si dos medias son iguales, sus intervalos se traslaparan un
95.0% de las veces. Puede ver graficamente los intervalos seleccionando Gréafica de Medias de la lista
de Opciones Gréficas. Enlas Pruebas de Rangos Mdltiples, estos intervalos se usan para determinar
cuales medias son significativamente diferentes de otras.
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Pruebas de Multiple Rangos

Método: 95.0 porcentaje LSD

Casos | Media Grupos Homogéneos
DENS CIl TR 83 408.88 X
DENS CIl TD 26 429.346 | XX
DENS CIl AR 32 429.531 | XX
DENS CIl AAD | 37 430.973 X
Contraste Sig. | Diferencia | +/ - Limites
DENS CIl AAD - DENS CII TD 1.62682 25.5768
DENS CIl AAD - DENS Cll AR 1.44172 24.1275
DENS CIl AAD - DENS CII TR * 22.0935 19.7567
DENS CIl TD - DENS CIl AR -0.185096 | 26.3886
DENS CII TD - DENS CII TR 20.4666 22.4621
DENS CIl AR - DENS CII TR 20.6517 20.7969

* indica una diferencia significativa.

Esta tabla aplica un procedimiento de comparacion multiple para determinar cudles medias
son significativamente diferentes de otras. La mitad inferior de la salida muestra las diferencias
estimadas entre cada par de medias. Se ha colocado un asterisco junto a 1 par, indicando que este
par muestra diferencias es tadisticamente significativas con un nivel del 95.0% de confianza. En la
parte superior de la pagina, se han identificado 2 grupos homogéneos segun la alineacion de las X's en
columnas. No existen diferencias estadisticamente significativas entre aquello s niveles que compartan
una misma columna de X's. El método empleado actualmente para discriminar entre las medias es el
procedimiento de diferencia minima significativa (LSD) de Fisher. Con este método hay un riesgo del
5.0% al decir que cada par de med ias es significativamente diferente, cuando la diferencia real es igual
ao.

Verificacion de Varianza
Prueba Valor -P

Levene's | 4.27987 | 0.00606527

Comparacion Sigmal Sigma2 F-Ratio P-Valor
DENS CIl AAD / DENS CII TD 56.783 27.2337 | 4.34733 0.0003
DENS CIl AAD / DENS CII AR 56.783 58.1017 | 0.955122 0.8885
DENS CIl AAD / DENS CII TR 56.783 50.2335 1.27776 0.3614
DENS CIl TD / DENS CII AR 27.2337 | 58.1017 | 0.219703 0.0002
DENS CIl TD/ DENS CII TR 27.2337 | 50.2335 | 0.293919 0.0010
DENS CIl AR/DENS CI TR 58.1017 50.2335 1.3378 0.3000

Los estadisticos mostrados en esta tabla evallan la hipotesis nula de que las desviaciones
estandar dentro de cada una de las 4 columnas son iguales. De particular interés es el valor -P. Puesto
qgue el valor -P es menor que 0.05, existe una diferencia estadisticamente significativa entre las
desviaciones estandar, con un nivel del 95.0% de confianza. Esto viola uno de los supuestos
importantes subyacentes en el analisis de varianza e invalidara la mayoria de las prue bas estadisticas
comunes.

La tabla también muestra una comparacion de las desviaciones tipicas para cada par de

muestras. P -valores por debajo de 0.05, de los cuales hay 3, indican una diferencia estadisticamente
significativa entre las dos sigmas al 5% de nivel de significaciéon .
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RELACION DE VARIABLES

AJUSTE POR REGRESION LINEAL

Los ajustes fueron efectuados por minimos cuadrados dentro de la
metodologia de los analisis de regresion.

La funcién empleada en el ajuste por regresion lineal simple es:
Y=a+b.X

siendo: la variable dependiente
la variable independiente
la ordenada en el origen

la pendiente de la recta.

To X<

MUESTRA N°BALFAJIAS DE ALAMO REGIONAAR

MOR vs. DENSIDAD

Variable dependiente: MOR
Variable independiente: DENSIDAD
Lineal: Y = a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico
Parametro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 33.8633 10.1339 3.34158 0.0015
Pendiente | -0.0100315 0.0235798 | -0.425429 0.6721

Andlisis de Varianza

Fuente Suma de Cuadrados Gl | Cuadrado Medio Razén-F | Valor-P
Modelo 18.539 1 18.539 0.18 0.6721
Residuo 5941.03 58 | 102.432
Total (Corr.) | 5959.57 59

Coeficiente de Correlacion =  -0.0557746

R-cuadrada = 0.31108 porciento

R-cuadrado (ajustado parag.l.)=  -1.40769 porciento

Error estandar del est. =  10.1208

Error absoluto medio =  7.88095
Estadistico Durbin  -Watson = 1.83671 (P= 0.2653)
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.0621124

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacion en tre
MOR y DENSIDAD. La ecuacién del modelo ajustado es

MOR = 33.8633 - 0.0100315*DENSIDAD

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es mayor o igual a 0.05, no hay una relacion
estadisticamente significativa entre MOR y DENSIDAD con un nivel de confianza del 95.0% 6 mas.
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El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 0.31108% de la variabilidad
en MOR. ElI coeficiente de correlacion es igual a -0.0557746, indicando una relacién relativamente
débil entre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviaciéon estandar de los
residuos es 10.1208. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion para nuevas
observaciones, seleccionando la opcién de Pronésticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de  7.88095 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es may or que
0.05, no hay indicacién de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.

Gréfico del Modelo Ajustado
MOR = 33.8633 - 0.0100315*DENSIDAD
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330 380 430 480 530 580 630
DENSIDAD

MOR vs. NUDOSIDAD

Variable dependiente: MOR
Variable independiente: NUDOSIDAD
Lineal: Y = a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico
Pardmetro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 36.9367 1.98497 18.6082 0.0000
Pendiente | -0.180157 0.0400611 | -4.49705 0.0000

Analisis de Varianza

Fuente Suma de Cuadrados Gl | Cuadrado Medio Razén-F | Valor-P
Modelo 1540.75 1 1540.75 20.22 0.0000
Residuo 4418.82 58 | 76.1865
Total (Corr.) | 5959.57 59

Coeficiente de Correlacién = -0.508463

R-cuadrada = 25.8534 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 24.575 porciento
Error estandar del est. =  8.72849

Error absoluto medio =  6.97693

Estadistico Durbin -Watson = 1.84582 (P= 0.2701)
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.0636944
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La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacion entre
MOR y NUDOSIDAD. La ecuacion del modelo ajustado es

MOR = 36.9367 - 0.180157*NUDOSIDAD

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre MOR y NUDOSIDAD con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo  ajustado explica 25.8534% de la variabilidad
en MOR. ElI coeficiente de correlacién es igual a -0.508463, indicando una relacion moderadamente
fuerte entre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviacién estandar de los
residuos es 8.72849. Este valor puede usarse para construir limites de prediccién para nuevas
observaciones, seleccionando la opcién de Pronésticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 6.97693 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacién significativa

basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicacién de una autocorrelacién serial en lo s residuos con un nivel de confianza del
95.0%.

Gréfico del Modelo Ajustado
MOR = 36.9367 - 0.180157*NUDOSIDAD
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DENSIDAD vs. MOR

Variable dependiente: DENSIDAD
Variable independiente: MOR
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico
Parametro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 435.359 22.7578 19.1301 0.0000
Pendiente | -0.310103 0.728918 | -0.425429 0.6721
Andlisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl | Cuadrado Medio Razo6n-F | Valor -P
Modelo 573.094 1 573.094 0.18 0.6721
Residuo 183654. 58 | 3166.45
Total (Corr.) | 184227. 59
Coeficiente de Correlacion =  -0.0557746
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R-cuadrada = 0.31108 porciento

R-cuadrado (ajustado parag.l.)=  -1.40769 porciento
Error estandar del est. =  56.2712

Error absoluto medio =  39.4232

Estadistico Durbin -Watson = 2.11651 (P= 0.6713)
Autocorrelacion de residuos enretraso 1 =  -0.10642

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacion entre
DENSIDAD y MOR. La ecuacion del modelo ajustado es

DENSIDAD = 435.359 - 0.310103*MOR

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es mayor o igual a 0.05, no hay una relacion
estadisticamente significativa entre DENSIDAD y MOR con un nivel de confianza del 95.0% 6 mas.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 0.31108% de la variabilidad
en DENSIDAD. EI coeficiente de correlacion es igual a -0.0557746, indicando una relacién
relativamente débil entre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviacion
estandar de los residuos es 56.2712. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion
para nuevas observaciones, seleccionando la opcion de Prondésticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 39.4232 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicacién de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.

Gréfico del Modelo Ajustado
DENSIDAD = 435.359 - 0.310103*MOR
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NUDOSIDAD vs. MOR

Variable dependiente: NUDOSIDAD
Variable independiente: MOR
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar | Estadistico
Parametro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 83.2508 9.96306 8.35595 0.0000
Pendiente | -1.43505 0.31911 -4.49705 0.0000

Analisis de Varianza
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CARACTERIZACION FiSD MECANIC %
DE LA MADERADE ALAMO

Fuente Suma de Cuadrados Gl | Cuadrado Medio Razén-F | Valor-P
Modelo 12273.0 1 12273.0 20.22 0.0000
Residuo 35198.4 58 | 606.869
Total (Corr.) | 47471.4 59

Coeficiente de Correlaciéon = -0.508463

R-cuadrada = 25.8534 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 24.575 porciento
Error estandar del est. =  24.6347

Error absoluto medio =  20.1625

Estadistico Durbin -Watson = 1.85658 (P= 0.2854 )
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.0686004

La sali da muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacion entre
NUDOSIDAD y MOR. La ecuacion del modelo ajustado es

NUDOSIDAD = 83.2508 - 1.43505*MOR

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre NUDOSIDAD y MOR con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 25.8534% de la variabilidad
en NUDOSIDAD. El coeficiente de correlacién es igual a -0.508463, indica ndo una relacién
moderadamente fuerte entre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviacion
estandar de los residuos es 24.6347. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion
para nuevas observaciones, seleccionando  la opcién de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 20.1625 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orde n en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicaciéon de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.

Gréfico del Modelo Ajustado
NUDOSIDAD = 83.2508 - 1.43505*MOR
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PROYECTO FINAL

MUESTRA N°3TABLAS DE ALAMO REGIONAIR

MOR vs. MOE

Variable dependiente: MOR
Variable independiente: MOE
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico
Parametro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 12.4849 2.57804 4.84278 0.0000
Pendiente | 0.00327163 0.000306256 10.6826 0.0000

Analisis de Varianza

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razon-F | Valor -P
Modelo 4770.35 1 4770.35 114.12 0.0000
Residuo 6604.65 158 | 41.8016

Total (Corr.) | 11375.0 159

Coeficiente de Correlacién = 0.647589

R-cuadrada = 41.9371 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 41.5696 porciento

Error estandar del est. =  6.46541

Error absoluto medio =  4.97791

Estadistico Durbin -Watson = 2.00439 (P= 0.5110)
Autocorrelacién de residuos en retraso 1 = -0.00291963

La salida muestra los re  sultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacion entre
MOR y MOE. La ecuacion del modelo ajustado es

MOR =12.4849 + 0.00327163*MOE

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significa tiva entre MOR y MOE con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 41.9371% de la variabilidad
en MOR. EIl coeficiente de correlacion es igual a 0.647589, indicando una relacion moderadamente
fuerte e ntre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviacion estandar de los
residuos es 6.46541. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion para nuevas
observaciones, seleccionando la opcion de Pronésticos del menu de te xto.

El error absoluto medio (MAE) de 4.97791 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa

basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicacién de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.

Gréfico del Modelo Ajustado
MOR = 12.4849 + 0.00327163*MOE
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MOR vs. DENSIDAD

Variable dependiente: MOR
Variable independiente: DENSIDAD
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

CARACTERIZACION FiSD MECANIC
DE LA MADERADE ALAMO

K

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico
Pardmetro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 18.142 5.12393 3.54063 0.0005
Pendiente | 0.0508732 0.0121226 4.19657 0.0000
Analisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razon-F | Vvalor-P
Modelo 1140.74 1 1140.74 17.61 0.0000
Residuo 10234.3 158 | 64.7737
Total (Corr.) | 11375.0 159

Coeficiente de Correlacion = 0.316678
R-cuadrada = 10.0285 porciento
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 9.45909 porciento

Error estandar del est. =  8.04821
Error absoluto medio =  6.42565
Estadistico Durbin -Watson = 2.03974 (P= 0.5988 )

Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = -0.0224215

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacion entre

MOR y DENSIDAD. La ecuacién del modelo ajustado es
MOR = 18.142 + 0.0508732*DENSIDAD

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre MOR y DENSIDAD con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 10.0285% de la variabilidad
en MOR. El coeficiente de correlacion es igual a 0.316678, indicando una relacion relativamente débil
entre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviacion estandar de los residuos
es 8.04821. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion para nuevas observaciones,
seleccionando la opcién de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 6.42565 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicacion de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.

Gréfico del Modelo Ajustado
MOR = 18.142 + 0.0508732*DENSIDAD
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MOR vs. NUDOSIDAD

Variable dependiente: MOR
Variable independiente: NUDOSIDAD
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico
Parametro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 41.2993 1.0389 39.7529 0.0000
Pendiente -0.0667373 0.029404 -2.26967 0.0246
Andlisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razén-F | Valor-P
Modelo 359.158 1 359.158 5.15 0.0246
Residuo 11015.8 158 | 69.7205
Total (Corr.) | 11375.0 159
Coeficiente de Correlacién = -0.177692

R-cuadrada = 3.15743 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 2.5445 porciento
Error estandar del est. =  8.34988

Error absoluto medio = 6.69196

Estadistico Durbin -Watson = 1.9467 (P= 0.3686 )
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.0264683

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacién entre
MOR y NUDOSIDAD. La ecuacion del modelo ajustado es

MOR = 41.2993 - 0.0667373*NUDOSIDAD

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre MOR y NUDOSIDAD con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 3.15743% de la variabilidad
en MOR. El coeficiente de correlacion es igual a -0.177692, indicando una relacién relativamente débil
entre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviacion estandar de los residuos
es 8.34988. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion para nuevas observaciones,
seleccionando la opcién de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 6.69196 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa

basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicacién de una autocorrelacion serial en los residuo s con un nivel de confianza del
95.0%.

Gréfico del Modelo Ajustado
MOR = 41.2993 - 0.0667373*NUDOSIDAD
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CARACTERIZACION FiSD MECANIC %
DE LA MADERADE ALAMO

MOE vs. MOR

Variable dependiente: MOE
Variable independiente: MOR
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar | Estadistico
Pardmetro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 3190.29 484.399 6.58609 0.0000
Pendiente | 128.184 11.9993 10.6826 0.0000
Analisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razon-F | Vvalor-P
Modelo 1.86905E8 1 1.86905E8 114.12 0.0000
Residuo 2.58774E8 158 | 1.63781E6
Total (Corr.) | 4.45679E8 159

Coeficiente de Correlaciéon = 0.647589

R-cuadrada = 41.9371 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 41.5696 porciento

Error estandar del est. =  1279.77

Error absoluto medio = 938.826

Estadistico Durbin -Watson = 2.02625 (P= 0.5656 )
Autocorrelacion de resi duos enretraso 1 = -0.0168888

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacion entre
MOE y MOR. La ecuacion del modelo ajustado es

MOE = 3190.29 + 128.184*MOR

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor qu e 0.05, existe una relacién
estadisticamente significativa entre MOE y MOR con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 41.9371% de la variabilidad
en MOE. El coeficiente de correlacion es igual a 0 .647589, indicando una relacion moderadamente
fuerte entre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviacion estandar de los
residuos es 1279.77. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion para nuevas
observaciones, seleccionando la opcion de Pronoésticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 938.826 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicaciéon de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.

Gréfico del Modelo Ajustado
MOE = 3190.29 + 128.184*MOR
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MOE vs. DENSIDAD

Variable dependiente: MOE
Variable independiente: DENSIDAD
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar | Estadistico
Pardmetro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 6461.55 1059.6 6.09809 0.0000
Pendiente | 4.2662 2.50688 1.7018 0.0908
Analisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razo6n-F | Valor-P
Modelo 8.02219E6 1 8.02219E6 2.90 0.0908
Residuo 4.37657E8 158 | 2.76998E6
Total (Corr.) | 4.45679E8 159

Coeficiente de Correlacién = 0.134164

R-cuadrada = 1.79999 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 1.17847 porciento
Error estandar del est. =  1664.33

Error absoluto medio =  1333.59

Estadistico Durbin -Watson = 1.93056 (P= 0.3310)
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.0296394

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo line al para describir la relacién entre
MOE y DENSIDAD. La ecuacion del modelo ajustado es

MOE = 6461.55 + 4.2662*DENSIDAD

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es mayor o igual a 0.05, no hay una relacion
estadisticamente significativa entre MOE y DENSI DAD con un nivel de confianza del 95.0% 6 mas.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 1.79999% de la variabilidad
en MOE. El coeficiente de correlacion es igual a 0.134164, indicando una relacion relativamente débil
entre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviacion estandar de los residuos
es 1664.33. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion para nuevas observaciones,
seleccionando la opcién de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 1333.59 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacién significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicacién de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.

Gréfico del Modelo Ajustado
MOE = 6461.55 + 4.2662*DENSIDAD
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MOE vs. NUDOSIDAD

Variable dependiente: MOE
Variable independiente: NUDOSIDAD
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

CARACTERIZACION FiSD MECANIC

K

DE LA MADER/ADE ALAMO

Minimos Cuadrados Estandar | Estadistico
Parametro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 8254.06 208.966 39.4996 0.0000
Pendiente | -0.118835 5.91436 -0.0200926 | 0.9840
Andlisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razén-F | Valor-P
Modelo 1138.77 1 1138.77 0.00 0.9840
Residuo 4.45678E8 158 | 2.82075E6
Total (Corr.) | 4.45679E8 159
Coeficiente de Correlaciéon = -0.00159848
R-cuadrada = 0.000255513 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) =
Error estandar del est. =  1679.51
Error absoluto medio = 1340.8
Estadistico Durbin -Watson = 1.94278 (P= 0.3593)
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.0252452

-0.632654 porciento

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacion entre
MOE y NUDOSIDAD. La ecuacion del modelo ajustado es

MOE = 8254.06 - 0.118835*NUDOSIDAD

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es mayor o igual a 0.05, no hay una relacion
estadisticamente significativa entre MOE y NUDOSIDAD con un nivel de confianza del 95.0% 6 mas.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 0.000255513% de la
variabilidad en MOE. El coeficiente de correlacion es igual a -0.00159848, indicando una relacién
relativamente débil entre las variables. El error estdndar del estimado indica que la desviacion
estandar de los residuos es 1679.51. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion
para nuevas observacio nes, seleccionando la opcién de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 1340.8 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicaciéon de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.

Gréfico del Modelo Ajustado
MOE = 8254.06 - 0.118835*NUDOSIDAD
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DENSIDAD vs. MOR

Variable dependiente: DENSIDAD
Variable independiente: MOR
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico
Parametro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 341.583 18.9627 18.0134 0.0000
Pendiente | 1.97128 0.469736 | 4.19657 0.0000

Andlisis de Varianza

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razon-F | Valor -P
Modelo 44202.6 1 44202.6 17.61 0.0000
Residuo 396566. 158 | 2509.91

Total (Corr.) | 440769. 159

Coeficiente de Correlacion = 0.316678

R-cuadrada = 10.0285 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 9.45909 porciento
Error estandar del est. =  50.099

Error absoluto medio =  41.2395

Estadistico Durbin -Watson = 1.52203 (P= 0.0011 )
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.225795

La salida muestra los resultados de ajustar un mod elo lineal para describir la relacién entre
DENSIDAD y MOR. La ecuacién del modelo ajustado es

DENSIDAD = 341.583 + 1.97128*MOR

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre DENSIDAD y MOR con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 10.0285% de la variabilidad
en DENSIDAD. El coeficiente de correlacion es igual a 0.316678, indicando una relacién relativamente
débil entre las v ariables. El error estandar del estimado indica que la desviacion estandar de los
residuos es 50.099. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion para nuevas
observaciones, seleccionando la opcién de Prondsticos del menu de texto.

El er ror absoluto medio (MAE) de 41.2395 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es menor que
0.05, hay indicacion de una posible correlacion serial con un nivel de confianza del 95.0%. Grafique
los residuos versus el numero de fila para ver si hay algin patrén que pueda detectarse.

Gréfico del Modelo Ajustado
DENSIDAD = 341.583 + 1.97128*MOR
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DENSIDAD vs. MOE

Variable dependiente: DENSIDAD
Variable independiente: MOE
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

CARACTERIZACION FiSD MECANIC

DE LA MADER/ADE ALAMO

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico
Parametro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 384.594 20.8702 18.4279 0.0000
Pendiente | 0.00421919 0.00247926 | 1.7018 0.0908
Andlisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razon-F | Vvalor-P
Modelo 7933.8 1 7933.8 2.90 0.0908
Residuo 432835. 158 | 2739.46
Total (Corr.) | 440769. 159

Coeficiente de Correlacion = 0.134164

R-cuadrada = 1.79999 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 1.17847 porciento
Error estandar del est. =  52.3399

Error absoluto medio =  44.0938

Estadistico Durbin -Watson = 1.39099 (P= 0.0000 )
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.291825

La salida muestra los resultados de aj ustar un modelo lineal para describir la relacion entre
DENSIDAD y MOE. La ecuacion del modelo ajustado es

DENSIDAD = 384.594 + 0.00421919*MOE

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es mayor o igual a 0.05, no hay una relacion
estadisticamente signifi cativa entre DENSIDAD y MOE con un nivel de confianza del 95.0% 6 mas.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 1.79999% de la variabilidad
en DENSIDAD. El coeficiente de correlacion es igual a 0.134164, indicando una relacion relativamente
débil entre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviacion estandar de los
residuos es 52.3399. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion para nuevas
observaciones, seleccionando la opcion de Pron6 sticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 44.0938 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se pre sentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es menor que
0.05, hay indicacion de una posible correlacion serial con un nivel de confianza del 95.0%. Grafique
los residuos versus el nimero de fila para ver si hay algin patron que pueda detectarse

Gréfico del Modelo Ajustado
DENSIDAD = 384.594 + 0.00421919*MOE
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K

UTN - FRSR
PROYECTO FINAL

NUDOSIDAD vs. MOR

Variable dependiente: NUDOSIDAD
Variable independiente: MOR
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico
Parametro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 45.9606 8.41491 5.4618 0.0000
Pendiente -0.473114 0.208451 -2.26967 0.0246
Andlisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razén-F | Valor-P
Modelo 2546.14 1 2546.14 5.15 0.0246
Residuo 78093.4 158 | 494.262
Total (Corr.) | 80639.6 159
Coeficiente de Correlacion = -0.177692

R-cuadrada = 3.15743 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 2.5445 porciento

Error estandar del est. =  22.232

Error absoluto medio = 17.8406

Estadistico Durbin -Watson = 2.06772 (P= 0.6651 )
Autocorrelacién de residuos en retraso 1 = -0.0395778

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacién entre
NUDOSIDAD y MOR. La ecuacion del modelo ajustado es

NUDOSIDAD = 45.9606 - 0.473114*MOR

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una r elacion
estadisticamente significativa entre NUDOSIDAD y MOR con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 3.15743% de la variabilidad
en NUDOSIDAD. EIl coeficiente de correlacién es igual a -0.177692 , indicando una relacion
relativamente débil entre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviacién
estandar de los residuos es 22.232. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion para
nuevas observaciones, seleccio nando la opcién de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 17.8406 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en e | orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicacién de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.

Gréfico del Modelo Ajustado
NUDOSIDAD = 45.9606 - 0.473114*MOR
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CARACTERIZACION FiSD MECANIC
DE LA MADERADE ALAMO

K

NUDOSIDAD vs. MOE

Variable dependiente: NUDOSIDAD
Variable independiente: MOE
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico
Parametro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 27.4602 9.00822 3.04834 0.0027
Pendiente -0.0000215015 0.00107012 -0.0200926 0.9840
Andlisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razén-F | Valor-P
Modelo 0.206044 1 0.206044 0.00 0.9840
Residuo 80639.4 158 | 510.376
Total (Corr.) | 80639.6 159
Coeficiente de Correlacion = -0.00159848

R-cuadrada = 0.000255513 porciento

R-cuadrado (ajustado parag.l.)=  -0.632654 porciento
Error estandar del est. =  22.5915

Error absoluto medio =  18.479

Estadistico Durbin -Watson =2.04194 (P= 0.6041 )
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = -0.0268318

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacion entre
NUDOSIDAD y MOE. La ecuacion del modelo ajustado es

NUDOSIDAD = 27.4602 - 0.0000215015*MOE

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es mayor o igual a 0.05, no hay una relacion
estadisticamente significativa entre NUDOSIDAD y MOE con un nivel de confianza del 95.0% 6 mas.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 0.000255513% de la
variabilidad en NUDOSIDAD. El coeficiente de correlacion es igual a -0.00159848, indicando u
relacion relativamente débil entre las variables. El error estdndar del estimado indica que la desviacion
estandar de los residuos es 22.5915. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion
para nuevas observaciones, seleccionando la opc  i6n de Prondsticos del menu de texto.

na

El error absoluto medio (MAE) de 18.479 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicacién de una autocorrelacién serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.

Gréfico del Modelo Ajustado
NUDOSIDAD = 27.4602 - 0.0000215015*MOE
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% UTN - FRSR
PROYECTO FINAL

MUESTRA N°3ALFAJIAS DE ALAMO DE DENFTAAD

MOR vs. MOE

Variable dependiente: MOR
Variable independiente: MOE
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico
Parametro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 5.73413 4.39149 1.30574 0.1955
Pendiente | 0.00349698 0.000427817 8.17399 0.0000

Analisis de Varianza

Fuente Suma de Cuadrados Gl | Cuadrado Medio Razon-F | Valor -P
Modelo 4263.12 1 | 4263.12 66.81 0.0000
Residuo 4976.84 78 | 63.8056

Total (Corr.) | 9239.96 79

Coeficiente de Correlacion = 0.679249

R-cuadrada = 46.1379 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 45.4473 porciento

Error estandar del est. =  7.98784

Error absoluto medio =  6.14567

Estadistico Durbin -Watson = 2.32301 (P= 0.9248)
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = -0.164128

La salida muestra los resultados de aj ustar un modelo lineal para describir la relacién entre
MOR y MOE. La ecuacion del modelo ajustado es

MOR =5.73413 + 0.00349698*MOE

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre MOR y MOE con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 46.1379% de la variabilidad
en MOR. EIl coeficiente de correlacion es igual a 0.679249, indicando una relacion moderadamente
fuerte entre las varia bles. El error estandar del estimado indica que la desviacion estandar de los
residuos es 7.98784. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion para nuevas
observaciones, seleccionando la opcién de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 6.14567 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa

basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Pue sto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicacién de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.
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MOR vs. DENSIDAD

Variable dependiente: MOR
Variable independiente: DENSIDAD
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

CARACTERIZACION FiSD MECANIC

K

DE LA MADER/ADE ALAMO

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico
Pardmetro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 8.00583 7.58856 1.05499 0.2947
Pendiente | 0.0773146 0.0176619 | 4.37749 0.0000
Analisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl | Cuadrado Medio Razo6n-F | Vvalor-P
Modelo 1822.31 1 1822.31 19.16 0.0000
Residuo 7417.65 78 | 95.0981
Total (Corr.) | 9239.96 79

Coeficiente de Correlacion = 0.444095
R-cuadrada = 19.722 porciento
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 18.6928 porciento

Error estandar del est. =  9.75182
Error absoluto medio =  7.51581
Estadistico Durbin -Watson = 2.17467 (P= 0.7782)

Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = -0.089374

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacion entre
MOR y DENSIDAD. La ecuacion del modelo ajustado es

MOR = 8.00583 + 0.0773146*DENSIDAD

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre MOR y DENSIDAD con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 19.722% de la variabilidad en
MOR. El coeficiente de correlacién es igual a 0.444095, indicando una relacién relativamente débil
entre las variables. El error estdndar del estimado indica que la desviacioén estandar d e los residuos
es 9.75182. Este valor puede usarse para construir limites de prediccidén para nuevas observaciones,
seleccionando la opcién de Pronésticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 7.51581 es el valor promedio de los residuos. E | estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicaciéon de una autocorrel acioén serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.
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K

UTN - FRSR
PROYECTO FINAL

MOR vs. NUDOSIDAD

Variable dependiente: MOR
Variable independiente: NUDOSIDAD
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico
Parametro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 45.5691 2.50515 18.1902 0.0000
Pendiente -0.130077 0.0612547 -2.12355 0.0369
Andlisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl | Cuadrado Medio Razén-F | Valor-P
Modelo 504.999 1 504.999 4.51 0.0369
Residuo 8734.96 78 | 111.987
Total (Corr.) | 9239.96 79
Coeficiente de Correlacién = -0.233781

R-cuadrada = 5.46538 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 4.25339 porciento
Error estandar del est. =  10.5824

Error absoluto medio =  7.81524

Estadistico Durbin -Watson = 1.93755 (P= 0.3957 )
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.0305423

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacién entre
MOR y NUDOSIDAD. La ecuacion del modelo ajustado es

MOR =45.5691 - 0.130077*NUDOSIDAD

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre MOR y NUDOSIDAD con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 5.46538% de la variabilidad
en MOR. El coeficiente de correlacion esiguala  -0.233781, indicando una relacién relativamente débil
entre las variables. El error estdndar del estimado indica que la desviacién estandar de los residuos
es 10.5824. Este valor puede usarse para construir limit es de prediccion para nuevas observaciones,
seleccionando la opcién de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 7.81524 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicacién de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.
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CARACTERIZACION FiSD MECANIC %
DE LA MADERADE ALAMO

MOE vs. MOR

Variable dependiente: MOE
Variable independiente: MOR
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar | Estadistico
Pardmetro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 4656.8 682.265 6.8255 0.0000
Pendiente | 131.936 16.141 8.17399 0.0000
Analisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl | Cuadrado Medio Razo6n-F | Vvalor-P
Modelo 1.60842E8 1 1.60842E8 66.81 0.0000
Residuo 1.8777E8 78 | 2.40731E6
Total (Corr.) | 3.48612E8 79

Coeficiente de Correlaciéon = 0.679249

R-cuadrada = 46.1379 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 45.4473 porciento
Error estandar del est. =  1551.55

Error absoluto medio = 1130.28

Estadistico Durbin  -Watson = 1.97067 (P= 0.4462 )
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.0096548

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacion entre
MOE y MOR. La ecuacion del modelo ajustado es

MOE = 4656.8 + 131.936*MOR

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre MOE y MOR con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 46.1379% de la variabilidad
en MOE. El coeficiente de correlacion es igual a 0.679249, indicando una relac ion moderadamente
fuerte entre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviaciéon estandar de los
residuos es 1551.55. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion para nuevas
observaciones, seleccionando la opcion de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 1130.28 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que s e presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicaciéon de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.
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K

UTN - FRSR
PROYECTO FINAL

MOE vs. DENSIDAD

Variable dependiente: MOE
Variable independiente: DENSIDAD
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar | Estadistico
Pardmetro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | -640.076 1100.15 -0.581807 0.5624
Pendiente | 25.1421 2.56053 9.81912 0.0000
Analisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl | Cuadrado Medio Razo6n-F | Valor-P
Modelo 1.9271E8 1 1.9271E8 96.42 0.0000
Residuo 1.55902E8 78 | 1.99875E6
Total (Corr.) | 3.48612E8 79

Coeficiente de Correlacion =  0.743499

R-cuadrada = 55.2791 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 54.7057 porciento
Error estandar del est. =  1413.77

Error absoluto medio =  1035.67

Estadistico Durbin -Watson = 2.0635 (P= 0.6043 )
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = -0.0328326

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacion entre
MOE y DENSIDAD. La ecuacion del modelo ajustado es

MOE = -640.076 + 25.1421*DENSIDAD

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre MOE y DENSIDAD con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 55.2791% de la variabilidad
en MOE. El coeficiente de correlacién es igual a 0.743499, indicando una relacion moderadamente
fuerte entre las variables. El error estanda r del estimado indica que la desviacién estandar de los
residuos es 1413.77. Este valor puede usarse para construir limites de prediccién para nuevas
observaciones, seleccionando la opcién de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE)d e 1035.67 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacién significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicacién de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.
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CARACTERIZACION FiSD MECANIC %
DE LA MADERADE ALAMO

MOE vs. NUDOSIDAD

Variable dependiente: MOE
Variable independiente: NUDOSIDAD
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar | Estadistico
Pardmetro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 10495.0 497.195 21.1085 0.0000
Pendiente | -12.3352 12.1572 -1.01465 0.3134
Analisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl | Cuadrado Medio Razo6n-F | Vvalor-P
Modelo 4.54132E6 1 4.54132E6 1.03 0.3134
Residuo 3.44071E8 78 | 4.41116E6
Total (Corr.) | 3.48612E8 79

Coeficiente de Correlaciéon = -0.114135
R-cuadrada = 1.30269 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 0.037337 porciento
Error estandar del est. =  2100.28

Error absoluto medio = 1542.65

Estadistico Durbin -Watson = 1.56926 (P= 0.0262 )
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.212188

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacion entre
MOE y NUDOSIDAD. La ecuacion  del modelo ajustado es

MOE = 10495 - 12.3352*NUDOSIDAD

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es mayor o igual a 0.05, no hay una relacion
estadisticamente significativa entre MOE y NUDOSIDAD con un nivel de confianza del 95.0% 6 mas.

El estadistico R-Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 1.30269% de la variabilidad
en MOE. El coeficiente de correlacion es igual a -0.114135, indicando una relacion relativamente débil
entre las variables. El error estdndar del estimado indica que la desviaci 6n estandar de los residuos
es 2100.28. Este valor puede usarse para construir limites de prediccidén para nuevas observaciones,
seleccionando la opcién de Pronésticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 1542.65 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es menor que
0.05, hay indicacion de una posible correlacion serial con un nivel de confianza del 95.0%. Grafique
los residuos versus el nimero de fila para ver si hay algin patron que pueda detectarse.
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UTN - FRSR
PROYECTO FINAL

DENSIDAD vs. MOR

Variable dependiente: DENSIDAD
Variable independiente: MOR
Lineal: Y = a+ b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico
Pardmetro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 320.92 24.6313 13.0289 0.0000
Pendiente | 2.55088 0.582727 | 4.37749 0.0000
Analisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl | Cuadrado Medio Razo6n-F | Valor-P
Modelo 60124.4 1 60124.4 19.16 0.0000
Residuo 244734, 78 | 3137.62
Total (Corr.) | 304859. 79

Coeficiente de Correlacion =  0.444095

R-cuadrada = 19.722 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 18.6928 porciento
Error estandar del est. =  56.0145

Error absoluto medio =  43.9664

Estadistico Durbin -Watson = 1.87517 (P= 0.2861 )
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.056251

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacién en tre
DENSIDAD y MOR. La ecuacién del modelo ajustado es

DENSIDAD = 320.92 + 2.55088*MOR

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre DENSIDAD y MOR con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 19.722% de la variabilidad en
DENSIDAD. El coeficiente de correlacion es igual a 0.444095, indicando una relacion relativamente
débil entre las variables. El error estandar del estim ado indica que la desviaciéon estandar de los
residuos es 56.0145. Este valor puede usarse para construir limites de prediccién para nuevas
observaciones, seleccionando la opcién de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 43.9664 e s el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacién significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicacién de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.
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DENSIDAD vs. MOE

Variable dependiente: DENSIDAD
Variable independiente: MOE
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

CARACTERIZACION FiSD MECANIC

DE LA MADER/ADE ALAMO

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico

Pardmetro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 204.226 22.9847 8.88531 0.0000
Pendiente | 0.0219866 0.00223917 9.81912 0.0000

Analisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl | Cuadrado Medio Razo6n-F | Vvalor-P
Modelo 168523. 1 168523. 96.42 0.0000
Residuo 136336. 78 | 1747.89
Total (Corr.) | 304859. 79

Coeficiente de Correlacion = 0.743499
R-cuadrada = 55.2791 porciento
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 54.7057 porciento

Error estandar del est. =  41.8078
Error absoluto medio = 29.8268
Estadistico Durbin -Watson =2.11634 (P= 0.6913)

Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = -0.0609902

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacion entre
DENSIDAD y MOE. La ecuacion del modelo ajustado es

DENSIDAD = 204.226 + 0.0219866*MOE

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre DENSIDAD y MOE con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo  ajustado explica 55.2791% de la variabilidad
en DENSIDAD. El coeficiente de correlacion es igual a 0.743499, indicando una relacion
moderadamente fuerte entre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviacion
estandar de los residuos es 41.8078. Este valor puede usarse para construir limites de prediccién
para nuevas observaciones, seleccionando la opcion de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 29.8268 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicacion de una autocorrelacion serial e n los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.
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UTN - FRSR
PROYECTO FINAL

NUDOSIDAD vs. MOR

Variable dependiente: NUDOSIDAD
Variable independiente: MOR
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar | Estadistico
Parametro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 53.2251 8.36334 6.36409 0.0000
Pendiente | -0.420164 0.19786 -2.12355 0.0369
Andlisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl | Cuadrado Medio Razén-F | Valor-P
Modelo 1631.2 1 1631.2 4.51 0.0369
Residuo 28214.9 78 | 361.73
Total (Corr.) | 29846.1 79
Coeficiente de Correlacién = -0.233781

R-cuadrada = 5.46538 porciento
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 4.25339 porciento
Error estdndar del est. = 19.0192

Error absoluto medio=  15.13
Estadistico Durbin -Watson = 2.27035 (P= 0.8880 )
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = -0.135722

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacién entre
NUDOSIDAD y MOR. La ecuacion del modelo ajustado es

NUDOSIDAD =53.2251 - 0.420164*MOR

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre NUDOSIDAD y MOR con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 5.46538% de la variabilidad
en NUDOSIDAD. El coef iciente de correlacion es igual a -0.233781, indicando una relacion
relativamente débil entre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviacion
estandar de los residuos es 19.0192. Este valor puede usarse para construir limites de pr ediccion
para nuevas observaciones, seleccionando la opcion de Prondésticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 15.13 es el valor promedio de los residuos. El estadistico de
Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay al guna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicacién de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.
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NUDOSIDAD v_s. MOE

Variable dependiente: NUDOSIDAD
Variable independiente: MOE
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

CARACTERIZACION FiSD MECANIC

DE LA MADER/ADE ALAMO

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico

Pardmetro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 46.6626 10.6839 4.36755 0.0000
Pendiente | -0.00105607 0.00104083 -1.01465 0.3134

Analisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl | Cuadrado Medio Razo6n-F | Vvalor-P
Modelo 388.802 1 388.802 1.03 0.3134
Residuo 29457.3 78 | 377.658
Total (Corr.) | 29846.1 79

Coeficiente de Correlacion = -0.114135
R-cuadrada = 1.30269 porciento
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 0.037337 porciento

Error estandar del est. =  19.4334
Error absoluto medio = 15.3623
Estadistico Durbin -Watson = 2.25441 (P= 0.8696 )

Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = -0.127859

La salida muestra los res  ultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacion entre
NUDOSIDAD y MOE. La ecuacion del modelo ajustado es
NUDOSIDAD = 46.6626 - 0.00105607*MOE

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es mayor o igual a 0.05, no hay una relacion
estadisticamente significativa entre NUDOSIDAD y MOE con un nivel de confianza del 95.0% 6 mas.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 1.30269% de la variabilidad
en NUDOSIDAD. EI coeficiente de correlacién es igual a -0.114135, indicando una relacion
relativamente débil entre las variables. El error estdndar del estimado indica que la desviacion
estandar de los residuos es 19.4334. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion
para nuevas observaciones, seleccion ando la opcion de Pronosticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 15.3623 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicaciéon de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.
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PROYECTO FINAL

MUESTRA N°4# TABLAS DIAZ TD

MOR vs. MOE

Variable dependiente: MOR
Variable independiente: MOE

Lineal: Y = a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico

Parametro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | -5.65326 5.87518 -0.962227 0.3384
Pendiente | 0.00453254 0.00058755 | 7.7143 0.0000

Andlisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl | Cuadrado Medio Razon-F | Valor-P
Modelo 1859.0 1 1859.0 59.51 0.0000
Residuo 2998.87 96 | 31.2383
Total (Corr.) | 4857.88 97

Coeficiente de Correlaciéon = 0.61861
R-cuadrada = 38.2678 porciento
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 37.6248 porciento

Error estandar del est. = 5.58912
Error absoluto medio =  4.45032
Estadistico Durbin -Watson = 2.09593 (P= 0.6787 )

Autocorrelacién de residuos en retraso 1 = -0.049604

La salida muestra los resultados de ajustar un
MOR y MOE. La ecuacion del modelo ajustado es

modelo lineal para describir la relacion entre

MOR = -5.65326 + 0.00453254*MOE

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre MOR y MOE con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 38.2678% de la variabilidad
en MOR. El coeficiente de correlacion es igual a 0.61861, indicando una relacion moderadamente
fuerte entre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviacion estandar de los
residuos es 5.58912. Este valor puede usarse para construir limites de prediccién para nuevas
observaciones, seleccionando la opcién de Prondsticos del menu de texto.

El error absolu to medio (MAE) de 4.45032 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicacion de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.
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MOR vs. DENSIDAD

Variable dependiente: MOR
Variable independiente: DENSIDAD
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

CARACTERIZACION FiSD MECANIC
DE LA MADERADE ALAMO

K

Minimos Cuadrados | Estandar Estadistico
Pardmetro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 65.2401 12.0199 5.42767 0.0000
Pendiente | -0.0599653 0.0279109 -2.14846 0.0342
Analisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl | Cuadrado Medio Razo6n-F | Vvalor-P
Modelo 222.861 1 222.861 4.62 0.0342
Residuo 4635.02 96 | 48.2814
Total (Corr.) | 4857.88 97

Coeficiente de Correlacion = -0.214187
R-cuadrada = 4.58761 porciento
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 3.59373 porciento

Error estandar del est. =  6.94848
Error absoluto medio = 5.7091
Estadistico Durbin -Watson = 2.00363 (P= 0.5045 )

Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = -0.0069923

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacion entre
MOR y DENSIDAD. La ecuacion del modelo ajustado es
MOR = 65.2401 - 0.0599653*DENSIDAD

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre MOR y DENSIDAD con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 4.58761% de la variabilidad
en MOR. El coeficiente de correlacion es igual a -0.214187, indicando una relacion relativamente débil
entre las variables. El error estdndar del estimado indica que la desviacién estandar de los residuos
es 6.94848. Este valor puede usarse para construir limites de prediccidén para nuevas observaciones,
seleccionando la opcién de Pronésticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 5.7091 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicacion de una autocorre lacién serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.
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PROYECTO FINAL

MOR vs. NUDOSIDAD

Variable dependiente: MOR
Variable independiente: NUDOSIDAD
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico
Parametro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto 41.4757 0.921134 45.0268 0.0000
Pendiente -0.117103 0.0359738 -3.25523 0.0016
Andlisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl | Cuadrado Medio Razén-F | Valor-P
Modelo 482.91 1 482.91 10.60 0.0016
Residuo 4374.97 96 | 45.5726
Total (Corr.) | 4857.88 97
Coeficiente de Correlacién = -0.31529

R-cuadrada = 9.94076 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 9.00264 porciento
Error estandar del est. =  6.75075

Error absoluto medio = 5.29191

Estadistico Durbin -Watson = 1.95818 (P= 0.4180 )
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.0158993

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacién entre
MOR y NUDOSIDAD. La ecuacion del modelo ajustado es

MOR =41.4757 - 0.117103*NUDOSIDAD

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre MOR y NUDOSIDAD con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 9.94076% de la variabilidad
en MOR. El coeficiente de correlacion es igual a -0.31529, indicando una relacion relativamente débil
entre las variables. El error estdndar del estimado indica que la desviacién estandar de los residuos
es 6.75075. Este valor puede usarse para construir limite s de prediccidn para nuevas observaciones,
seleccionando la opcién de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 5.29191 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicacién de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.
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CARACTERIZACION FiSD MECANIC *
DE LA MADERADE ALAMO

MOE vs. MOR

Variable dependiente: MOE
Variable independiente: MOR
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar | Estadistico
Pardmetro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 6621.61 438.689 15.0941 0.0000
Pendiente | 84.429 10.9445 7.7143 0.0000
Analisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl | Cuadrado Medio Razo6n-F | Vvalor-P
Modelo 3.46282E7 1 3.46282E7 59.51 0.0000
Residuo 5.5861E7 96 | 581885.
Total (Corr.) | 9.04892E7 97

Coeficiente de Correlaciéon = 0.61861

R-cuadrada = 38.2678 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 37.6248 porciento
Error estandar del est. =  762.814

Error absoluto medio = 582.287

Estadistico Durbin -Watson = 1.77863 (P= 0.1361 )
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.0897365

La salida muestra los resu  Itados de ajustar un modelo lineal para describir la relacion entre
MOE y MOR. La ecuacion del modelo ajustado es

MOE = 6621.61 + 84.429*MOR

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa ~ entre MOE y MOR con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 38.2678% de la variabilidad
en MOE. ElI coeficiente de correlacién es igual a 0.61861, indicando una relacion moderadamente
fuerte entre | as variables. El error estdndar del estimado indica que la desviacion estandar de los
residuos es 762.814. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion para nuevas
observaciones, seleccionando la opcién de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 582.287 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de dat 0s. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicaciéon de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.
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PROYECTO FINAL

MOE vs. DENSIDAD

Variable dependiente: MOE
Variable independiente: DENSIDAD
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar | Estadistico
Parametro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 10560.7 1678.33 6.29239 0.0000
Pendiente -1.41311 3.89717 -0.362598 0.7177
Andlisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl | Cuadrado Medio Razén-F | Valor-P
Modelo 123761. 1 123761. 0.13 0.7177
Residuo 9.03655 E7 96 | 941307 .
Total (Corr.) | 9.04892E7 97
Coeficiente de Correlacién = -0.0369822

R-cuadrada = 0.136769 porciento
R-cuadrado (ajustado para g.l.) =
Error estandar del est. =  970.21
Error absoluto medio =  729.666
Estadistico Durbin -Watson = 1.74589 (P= 0.1014)
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.101984

-0.903473 porciento

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacién entre
MOE y DENSIDAD. La ecuacion del modelo ajustado es
MOE =10560.7 - 1.41311*DENSIDAD

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es mayor o igual a 0.05, no hay una relacién
estadisticamente significativa entre MOE y DENSIDAD con un nivel de confianza del 95.0% 6 mas.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 0.136769% de la variabilidad
en MOE. EI coeficiente de correlacién es igual a -0.0369822, indicando una relacion relativamente
débil entre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviacion estandar de los
residuos es 970.21. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion para nuevas
observaciones, se leccionando la opcién de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 729.666 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacién significativa
basad a en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicacién de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.
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CARACTERIZACION FiSD MECANIC *
DE LA MADERADE ALAMO

MOE vs. NUDOSIDAD

Variable dependiente: MOE
Variable independiente: NUDOSIDAD
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar | Estadistico
Parametro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto 10242.5 124.979 81.9543 0.0000
Pendiente | -16.8102 4.8809 -3.44409 0.0009
Andlisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl | Cuadrado Medio Razén-F | Valor-P
Modelo 9.95125E6 1 9.95125E6 11.86 0.0009
Residuo 8.0538E7 96 | 838937.
Total (Corr.) | 9.04892E7 97
Coeficiente de Correlaciéon = -0.33162

R-cuadrada = 10.9972 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 10.0701 porciento
Error estandar del est. =  915.935

Error absoluto medio = 685.345

Estadistico Durbin -Watson = 1.74814 (P= 0.1048 )
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.100757

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo linea | para describir la relacion entre
MOE y NUDOSIDAD. La ecuacion del modelo ajustado es

MOE =10242.5 - 16.8102*NUDOSIDAD

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre MOE y NUDOSIDAD con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 10.9972% de la variabilidad
en MOE. El coeficiente de correlacion es igual a -0.33162, indicando una relacion relativamente débil
entre las variables.  El error estandar del estimado indica que la desviacion estandar de los residuos
es 915.935. Este valor puede usarse para construir limites de prediccidén para nuevas observaciones,
seleccionando la opcién de Pronésticos del menu de texto.

El error absolu to medio (MAE) de 685.345 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicaciéon de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.
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PROYECTO FINAL

DENSIDAD vs. MOR

Variable dependiente: DENSIDAD
Variable independiente: MOR
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados | Estandar | Estadistico
Parametro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto 460.107 14.2732 32.2357 0.0000
Pendiente -0.765044 0.35609 -2.14846 0.0342
Andlisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl | Cuadrado Medio Razén-F | Valor-P
Modelo 2843.28 1 2843.28 4.62 0.0342
Residuo 59134.1 96 | 615.98
Total (Corr.) | 61977.3 97
Coeficiente de Correlacién = -0.214187

R-cuadrada = 4.58761 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 3.59373 porciento
Error estandar del est. =  24.8189

Error absoluto medio = 18.6921

Estadistico Durbin -Watson = 1.80921 (P= 0.1723)
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.0947513

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacién entre
DENSIDAD y MOR. La ecuacién del modelo ajustado es

DENSIDAD = 460.107 - 0.765044*MOR

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre DENSIDAD y MOR con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 4.58761% de la variabilidad
en DENSIDAD. El coeficiente de correlacion esigual a -0.214187, indicando una relacion relativamente
débil entre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviacién est andar de los
residuos es 24.8189. Este valor puede usarse para construir limites de prediccién para nuevas
observaciones, seleccionando la opcién de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 18.6921 es el valor promedio de los resid uos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacién significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que

0.05, no hay indicacién de una aut ocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.
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CARACTERIZACION FiSD MECANIC
DE LA MADERADE ALAMO

K

DENSIDAD vs. MOE

Variable dependiente: DENSIDAD
Variable independiente: MOE
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico

Parametro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 439.552 26.6908 16.4683 0.0000
Pendiente -0.000967857 0.00266923 -0.362598 0.7177

Andlisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl | Cuadrado Medio Razén-F | Valor-P
Modelo 84.7655 1 84.7655 0.13 0.7177
Residuo 61892.6 96 | 644.714
Total (Corr.) | 61977.3 97

Coeficiente de Correlaciéon = -0.0369822

R-cuadrada = 0.136769 porciento
R-cuadrado (ajustado para g.l.) =
Error estandar del est. =  25.3912
Error absoluto medio = 19.5913
Estadistico Durbin -Watson =1.86877 (P=0.2527 )
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.0643868

-0.903473 porciento

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacion entre
DENSIDAD y MOE. La ecuacion del modelo ajustado es
DENSIDAD =439.552 - 0.000967857*MOE

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es mayor o igual a 0.05, no hay una relacion
estadisticamente significativa entre DENSIDAD y MOE con un nivel de confianza del 95.0% 6 mas.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 0.136769% d e la variabilidad
en DENSIDAD. EIl coeficiente de correlacion es igual a -0.0369822, indicando una relacién
relativamente débil entre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviacion
estandar de los residuos es 25.3912. Este valor p uede usarse para construir limites de prediccion
para nuevas observaciones, seleccionando la opcién de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 19.5913 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) exam ina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicacion de una autocorrelacion serial en los residuos con un nive | de confianza del

95.0%.
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* UTN - FRSR
PROYECTO FINAL

NUDOSIDAD vs. MOR

Variable dependiente: NUDOSIDAD
Variable independiente: MOR
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico
Parametro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto 50.7108 10.4528 4.85142 0.0000
Pendiente -0.848891 0.260778 -3.25523 0.0016
Andlisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl | Cuadrado Medio Razén-F | Valor-P
Modelo 3500.66 1 3500.66 10.60 0.0016
Residuo 31714.6 96 | 330.36
Total (Corr.) | 35215.2 97
Coeficiente de Correlacién = -0.31529

R-cuadrada = 9.94076 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 9.00264 porciento
Error estandar del est. =  18.1758

Error absoluto medio = 12.5471

Estadistico Durbin -Watson = 1.9035 (P= 0.3172)
Autocorrelacion de resid uos en retraso 1 = 0.0477184

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacién entre
NUDOSIDAD y MOR. La ecuacion del modelo ajustado es

NUDOSIDAD =50.7108 - 0.848891*MOR

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre NUDOSIDAD y MOR con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 9.94076% de la variabilidad
en NUDOSIDAD. El coeficiente de c¢ orrelacion es igual a -0.31529, indicando una relacion
relativamente débil entre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviacién
estandar de los residuos es 18.1758. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion
para nuevas observaciones, seleccionando la opcion de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 12.5471 es el valor promedio de los residuos. El estadistico

de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correl acion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicacién de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.
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NUDOSIDAD vs. MOE

Variable dependiente: NUDOSIDAD
Variable independiente: MOE
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

CARACTERIZACION FiSD MECANIC

K

DE LA MADER/ADE ALAMO

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico

Pardmetro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 82.3269 18.9937 4.33443 0.0000
Pendiente | -0.00654195 0.00189947 -3.44409 0.0009

Analisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl | Cuadrado Medio Razo6n-F | Vvalor-P
Modelo 3872.68 1 3872.68 11.86 0.0009
Residuo 313425 96 | 326.485
Total (Corr.) | 35215.2 97

Coeficiente de Correlacion = -0.33162
R-cuadrada = 10.9972 porciento
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 10.0701 porciento

Error estandar del est. =  18.0689
Error absoluto medio = 12.5721
Estadistico Durbin -Watson = 2.01075 (P= 0.5161)

Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = -0.00676485

La salida muestra los re  sultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacion entre
NUDOSIDAD y MOE. La ecuacion del modelo ajustado es
NUDOSIDAD =82.3269 - 0.00654195*MOE

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre NUDOSIDAD y MOE con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 10.9972% de la variabilidad
en NUDOSIDAD. EIl coeficiente de correlacion es igual a -0.33162, indican do una relacion
relativamente débil entre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviacion
estandar de los residuos es 18.0689. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion
para nuevas observaciones, seleccionando la opcion de Pronosticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 12.5721 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicaciéon de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.
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K

UTN - FRSR
PROYECTO FINAL

MOR vs. MOE

Variable dependiente: MOR
Variable independiente: MOE
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico

Parametro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 14.2342 1.95193 7.29239 0.0000
Pendiente | 0.00278841 0.000208701 13.3608 0.0000

Andlisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados | Gl Cuadrado Medio Razén-F | Valor-P
Modelo 8879.88 1 8879.88 178.51 0.0000
Residuo 16714.1 336 | 49.7444
Total (Corr.) | 25594.0 337

Coeficiente de Correlacién = 0.589026

R-cuadrada = 34.6952 porciento

R-cuadrado (ajustado parag.l.)=  34.5008 porciento
Error estandar del est. =  7.05297

Error absoluto medio =  5.42716

Estadistico Durbin -Watson = 1.92034 (P= 0.2324)
Autocorrelacién de residuos en retraso 1 = 0.0393034

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para descr ibir la relacion entre
MOR y MOE. La ecuacion del modelo ajustado es

MOR = 14.2342 + 0.00278841*MOE

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre MOR y MOE con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 34.6952% de la variabilidad
en MOR. ElI coeficiente de correlacion es igual a 0.589026, indicando una relacion moderadamente
fuerte entre las variables. El error estandar del esti mado indica que la desviacion estandar de los
residuos es 7.05297. Este valor puede usarse para construir limites de prediccién para nuevas
observaciones, seleccionando la opcién de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 5.42716 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacién significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de dat 0s. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicacién de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.
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CARACTERIZACION FiSD MECANIC *
DE LA MADERADE ALAMO

MOR vs. DENSIDAD

Variable dependiente: MOR
Variable independiente: DENSIDAD
Lineal: Y =a + b*X

Coefici entes

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico
Pardmetro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 21.5593 4.036 5.34175 0.0000
Pendiente | 0.0393825 0.00944913 4.16785 0.0000
Analisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razon-F | Vvalor-P
Modelo 1549.48 1 1549.48 17.37 0.0000
Residuo 35322.9 396 | 89.1993
Total (Corr.) | 36872.4 397

Coeficiente de Correlaciéon =  0.204994

R-cuadrada = 4.20226 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 3.96035 porciento
Error estandar del est. =  9.44454

Error absoluto medio =  7.41811

Estadistico Durbin -Watson = 1.71983 (P= 0.0025 )
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.126761

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacion entre
MOR y DENSIDAD. La ecuaciond el modelo ajustado es

MOR = 21.5593 + 0.0393825*DENSIDAD

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre MOR y DENSIDAD con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 4.20226% de la variabilidad
en MOR. El coeficiente de correlacion es igual a 0.204994, indicando una relacién relativamente débil
entre las variables. El error estdndar del estimado indica que la desviacién estandar de los residuos
es 9.44454. Este valor puede usarse para construir limites de prediccidén para nuevas observaciones,
seleccionando la opcién de Pronésticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 7.41811 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es menor que

0.05, hay indicacion de una posible corr elacion serial con un nivel de confianza del 95.0%. Grafique
los residuos versus el nimero de fila para ver si hay algin patron que pueda detectarse.
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K

UTN - FRSR
PROYECTO FINAL

MOR vs. NUDOSIDAD

Variable dependiente: MOR
Variable independiente: NUDOSIDAD
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico
Parametro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto 41.9543 0.723464 57.9909 0.0000
Pendiente -0.129003 0.0195488 -6.59901 0.0000
Andlisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razén-F | Valor-P
Modelo 3653.04 1 3653.04 43.55 0.0000
Residuo 33219.4 396 | 83.8873
Total (Corr.) | 36872.4 397
Coeficiente de Correlacién = -0.314758

R-cuadrada = 9.90723 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 9.67973 porciento
Error estandar del est. =  9.159

Error absoluto medio =  7.05818

Estadistico Durbin -Watson = 1.69725 (P= 0.0012 )
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.145616

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacién entre
MOR y NUDOSIDAD. La ecuacion del modelo ajustado es

MOR =41.9543 - 0.129003*NUDOSIDAD

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre MOR y NUDOSIDAD con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 9.90723% de la variabilidad
en MOR. El coeficiente de correlacion es igual a -0.314758, ind icando una relacion relativamente débil
entre las variables. El error estdndar del estimado indica que la desviacién estandar de los residuos
es 9.159. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion para nuevas observaciones,
seleccionando la opcién de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 7.05818 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacién significativa
basada en el orde n en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es menor que
0.05, hay indicacion de una posible correlacion serial con un nivel de confianza del 95.0%. Grafique
los residuos versus el nimero de fila para ver si hay algin patrén qu e pueda detectarse.
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CARACTERIZACION FiSD MECANIC
DE LA MADERADE ALAMO

MOE vs. MOR

Variable dependiente: MOE
Variable independiente: MOR
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar | Estadistico
Pardmetro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto 4217.56 379.45 11.1149 0.0000
Pendiente 124.426 9.31282 13.3608 0.0000
Analisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razon-F | Vvalor-P
Modelo 3.96245E8 1 3.96245E8 178.51 0.0000
Residuo 7.45831E8 336 | 2.21973E6
Total (Corr.) | 1.14208E9 337

Coeficiente de Correlaciéon = 0.589026

R-cuadrada = 34.6952 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 34.5008 porciento
Error estandar del est. =  1489.88

Error absoluto medio = 1162.32

Estadistico Durbin  -Watson = 1.36203 (P= 0.0000 )
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.315627

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para des cribir la relacion entre
MOE y MOR . La ecuacion del modelo ajustado es

MOE = 4217.56 + 124.426*MOR

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadistic amente significativa entre MOE y MOR con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 34.69 52% de la variabilidad
en MOE . El coeficiente de correlacién es igual a 0.589026, indicando una relac ion moderadamente
fuerte entre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviaciéon estandar de los
residuos es 1489.88. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion para nuevas
observaciones, seleccionando la opcion de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 1162.32 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa

basada en el orden en el que s e presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es menor que
0.05, hay indicacion de una posible correlacion serial con un nivel de confianza del 95.0%. Grafique
los residuos versus el nimero de fila para ver si hay algin patron que pueda detec tarse.
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K

UTN - FRSR
PROYECTO FINAL

MOE vs. DENSIDAD

Variable dependiente: MOE
Variable independiente: DENSIDAD
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar | Estadistico
Pardmetro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 3617.27 816.486 4.4303 0.0000
Pendiente | 13.1022 1.91367 6.84664 0.0000
Analisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razo6n-F | Valor-P
Modelo 1.39827E8 1 1.39827E8 46.88 0.0000
Residuo 1.00225E9 336 | 2.98288E6
Total (Corr.) | 1.14208E9 337

Coeficiente de Correlacion =  0.349903

R-cuadrada = 12.2432 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 11.982 porciento
Error estandar del est. =  1727.1

Error absoluto medio = 1384.46

Estadistico Durbin -Watson = 1.41617 (P= 0.0000 )
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.285775

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para de scribir la relacion entre
MOE y DENSIDAD . La ecuacién del modelo ajustado es

MOE = 3617.27 + 13.1022*DENSIDAD

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadistica mente significativa entre MOE y DENSIDAD con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 12.24 32% de la variabilidad
en MOE . El coeficiente de correlacion es igual a 0.349903, indic ando una relacién relativamente débil
entre las variables. El error estdndar del estimado indica que la desviacién estandar de los residuos
es 1727.1. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion para nuevas observaciones,
seleccionando | a opcién de Prondésticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 1384.46 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacién significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es menor que
0.05, hay indicacion de una posible correlacion serial con un nivel de confianza del 95.0%. Grafique
los residuos versus el nimero de fila para ver si hay algin patron que pueda detectarse.
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CARACTERIZACION FiSD MECANIC
DE LA MADERADE ALAMO

K

MOE vs. NUDOSIDAD

Variable dependiente: MOE
Vari able independiente: NUDOSIDAD
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar | Estadistico
Parametro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 9354.45 156.823 59.6496 0.0000
Pendiente -6.96442 4.57129 -1.52351 0.1286
Andlisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razén-F | Valor-P
Modelo 7.83533E6 1 7.83533E6 2.32 0.1286
Residuo 1.13424E9 336 | 3.37572E6
Total (Corr.) | 1.14208E9 337
Coeficiente de Correlaciéon = -0.0828288

R-cuadrada = 0.686061 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 0.390484 porciento
Error estandar del est. =  1837.31

Error absoluto medio = 1459.44

Estadistico Durbin  -Watson = 1.39864 (P= 0.0000 )
Autocorrelacion de  residuos en retraso 1 = 0.297987

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la rela cion entre

MOE y NUDOSIDAD . La ecuacién del modelo ajustado es
MOE =9354.45 - 6.96442*NUDOSIDAD

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es mayor o igual a 0.05, no hay una relacion
estadistica mente significativa entre MOE y NUDOSIDAD con un nivel de confianza del 95.0% 6 mas.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 0.686 061% de la variabilidad
en MOE . EI coe ficiente de correlacién es igual a  -0.0828288, indicando una relacion relativamente
débil entre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviacion estandar de los
residuos es 1837.31. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion para nuevas
observaciones, seleccionando la opcién de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 1459.44 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si ha y alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es menor que
0.05, hay indicacion de una posible correlacion serial con un nivel de confianza del 95.0%. Grafique
los residuos vers us el nimero de fila para ver si hay algin patrén que pueda detectarse.

(X 1000)
16

14

12

mmo o
o
=3
o
o
o
o
o
]
o
o
o

10

MOE...

100

JOSE NICOLAS CORTIZ

o
N
=}
N
S
o}
S
©
S

NUDOSIDAD...



K

UTN - FRSR
PROYECTO FINAL

DENSIDAD vs. MOR

Variable dependiente: DENSIDAD
Variable independiente: MOR
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico
Pardmetro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 383.351 10.1015 37.9497 0.0000
Pendiente 1.06704 0.256017 | 4.16785 0.0000
Analisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razo6n-F | Valor-P
Modelo 41981.8 1 41981.8 17.37 0.0000
Residuo 957047. 396 | 2416.79
Total (Corr.) | 999029. 397

Coeficiente de Correlacién =  0.204994

R-cuadrada = 4.20226 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 3.96035 porciento
Error estandar del est. =  49.1608

Error absoluto medio = 38.1714

Estadistico Durbin -Watson = 1.70728 (P= 0.0017 )
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.131396

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacién entre
DENSIDAD y MOR. La ecuacién del modelo ajustado es

DENSIDAD = 383.351 + 1.06704*MOR

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre DENSIDAD y MOR con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 4.20226% de la variabilidad
en DENSID AD. El coeficiente de correlacién es igual a 0.204994, indicando una relacién relativamente
débil entre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviacion estandar de los
residuos es 49.1608. Este valor puede usarse para construir li mites de prediccion para nuevas
observaciones, seleccionando la opcién de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 38.1714 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determi nar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es menor que
0.05, hay indicacion de una posible correlacion serial con un nivel de confianza del 95.0%. Grafique
los resi duos versus el numero de fila para ver si hay algun patrén que pueda detectarse.
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DENSIDAD vs. MOE

Variable dependiente: DENSIDAD
Variable independiente: MOE
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

CARACTERIZACION FiSD MECANIC

K

DE LA MADER/ADE ALAMO

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico
Pardmetro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 338.134 12.7648 26.4897 0.0000
Pendiente | 0.00934439 0.00136481 | 6.84664 0.0000
Analisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razon-F | Vvalor-P
Modelo 99723.3 1 99723.3 46.88 0.0000
Residuo 714795. 336 | 2127.37
Total (Corr.) | 814519. 337

Coeficiente de Correlaciéon =  0.349903

R-cuadrada = 12.2432 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 11.982 porciento
Error estandar del est. =  46.1234

Error absoluto medio = 35.9366

Estadistico Durbin -Watson = 1.55046 (P= 0.0000 )
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.218307

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la rel acion entre

DENSIDAD y MOE . La ecuacién del modelo ajustado es
DENSIDAD = 338.134 + 0.00934439*MOE

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente signific  ativa entre DENSIDAD y MOE  con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 12.2432 % de la variabilidad
en DENSIDAD . El coeficiente de correlacién es igual a 0.349903, indicando una relacién relativamente
débil entre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviacion estandar de los
residuos es 46.1234. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion para nuevas
observaciones, seleccionando la opcién de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 35.9366 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) exa mina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es menor que
0.05, hay indicacion de una posible correlacién serial con un nivel de confianza del 95.0%. Grafique
los residuos versus el nimero de fila para ver si hay algin patron que pueda detectarse.
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NUDOSIDAD vs. MOR

Variable dependiente: NUDOSIDAD
Variable independiente: MOR
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico
Pardmetro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto 57.9885 4.59192 12.6284 0.0000
Pendiente | -0.767986 0.116379 -6.59901 0.0000
Analisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razo6n-F | Valor-P
Modelo 21747.4 1 21747.4 43.55 0.0000
Residuo 197763. 396 | 499.402
Total (Corr.) | 219511. 397

Coeficiente de Correlacién = -0.314758
R-cuadrada = 9.90723 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 9.67973 porciento
Error estandar del est. =  22.3473

Error absoluto medio =  18.0405

Estadistico Durbin -Watson = 1.83153 (P= 0.0465 )
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.0827541

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relacién entre
NUDOSIDAD y MOR. La ecuacion del modelo ajustado es

NUDOSIDAD =57.9885 - 0.767986*MOR

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relacion
estadisticamente significativa entre NUDOSIDAD y MOR con un nivel de confianza del 95.0%.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo  ajustado explica 9.90723% de la variabilidad
en NUDOSIDAD. EIl coeficiente de correlacién es igual a -0.314758, indicando una relacion
relativamente débil entre las variables. El error estandar del estimado indica que la desviacién
estandar de los residuo s es 22.3473. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion
para nuevas observaciones, seleccionando la opcién de Pronésticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 18.0405 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacién significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor -P es menor que
0.05, hay indicacion de una posible correlacion serial con un nivel de confianza del 95.0%. Grafique
los residuos versus el nimero de fila para ver si hay algin patrén que pueda detectarse.
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NUDOSIDAD vs. MOE

Variable dependiente: NUDOSIDAD
Variable independiente: MOE
Lineal: Y =a + b*X

Coeficientes

Minimos Cuadrados Estandar Estadistico

Pardmetro | Estimado Error T Valor -P
Intercepto | 35.4718 6.04743 5.86559 0.0000
Pendiente | -0.000985094 0.000646595 -1.52351 0.1286

Analisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razon-F | Vvalor-P
Modelo 1108.28 1 1108.28 2.32 0.1286
Residuo 160435. 336 | 477.484
Total (Corr.) | 161543. 337

Coeficiente de Correlaciéon = -0.0828288
R-cuadrada = 0.686061 porciento

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 0.390484 porciento
Error estandar del est. =  21.8514

Error absoluto medio= 17.6618

Estadistico Durbin -Watson = 1.8903 (P= 0.1570)
Autocorrelacion de residuos en retraso 1 = 0.0534434

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describi r la relacién entre
NUDOSIDAD y MOE . La ecuacién del modelo ajustado es

NUDOSIDAD = 35.4718 - 0.000985094*MOE

Puesto que el valor -P en la tabla ANOVA es mayor o igual a 0.05, no hay una relacion
estadisticamente significa tiva entre NUDOSIDAD y MOE  con un nivel de confianza del 95.0% é mas.

El estadistico R -Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 0.686061% de la variabilidad
en NUDOSIDAD . El coeficiente de correlacion es igual a -0.0828288, indicando una relacién
relativamente débil entre | as variables. EIl error estandar del estimado indica que la desviacion
estandar de los residuos es 21.8514. Este valor puede usarse para construir limites de prediccion
para nuevas observaciones, seleccionando la opcién de Prondsticos del menu de texto.

El error absoluto medio (MAE) de 17.6618 es el valor promedio de los residuos. El estadistico
de Durbin -Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlacion significativa
basada en el orden en el que se presentan en el archivo de dat 0s. Puesto que el valor -P es mayor que
0.05, no hay indicaciéon de una autocorrelacion serial en los residuos con un nivel de confianza del
95.0%.
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ANALISIS EN EL TERCIO

MORO CLASE |

Comparacion de Dos Muestras

- MORCI3 & MORCIG

Muestra 1: MOR CI 3°
Muestra 2: MOR CI G

Muestra 1: 62 valores en el rango de 17.26 a 77.5
Muestra 2: 38 valores en el rango de 17.26 a 77.5

Este procedimiento estd disefiado para comprar dos muestras de datos. Calculara varias

estadisticas y graficas para cada

muestra, y ejecutard varias pruebas para determinar si hay

diferencias estadisticamente significativas entre las dos muestras.

Resumen Estadistico

MOR CI 3° | MORCIG
Recuento 62 38
Promedio 42.3165 42.4889
Desviacién Estandar 10.1907 10.6588
Coeficiente de Variacion 24.0821% | 25.0862%
Minimo 17.26 17.26
Maximo 77.5 77.5
Rango 60.24 60.24
Sesgo Estandarizado 1.12873 1.51555
Curtosis Estandarizada 3.00917 3.73304

Esta tabla contiene el resumen estadistico para las dos muestras de datos.

Pueden utilizarse

otras opciones tabulares, dentro de este analisis, para evaluar si las diferencias entre los estadisticos

de las dos muestras son estadisticamente significativas.

estandarizado y la curtosis estandariza

de distribuciones normales.

De particular interés son el sesgo

da que pueden usarse para comparar si las muestras provienen
Valores de estos estadisticos fuera del rango de

-2 a +2 indican

desviaciones significativas de la normalidad, lo que tenderia a invalidar las pruebas que comparan la s
desviaciones estandar. En este caso, ambos valores de sesgo estandarizado se encuentran dentro del
rango esperado. Ambas muestras tienen valores de curtosis estandarizada fuera del rango normal.

Comparacion de Medias

Intervalos de confianza del 95. 0% para la media de MOR CI 3°: 42.3165 +/ - 2.58795 [39.7285,
44.9044]

Intervalos de confianza del 95.0% para la media de MOR CI G: 42.4889 +/ - 3.50348 [38.9855,
45.9924]

Intervalos de confianza del 95.0% intervalo de confianza para la diferencia de med ias

suponiendo varianzas iguales:

Prueba t para comparar medias

Hipétesis nula: medial = media2

Hipdtesis Alt.: medial <> media2
suponiendo varianzas iguales: t =

No se rechaza la hipotesis nula para alfa = 0.05.

-0.0807404 valor

-0.172496 +/ - 4.23967 [ -4.41217 , 4.06718 ]

-P =0.935813
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Esta opcién ejecuta una prueba -t para comparar las medias de las dos muestras. También
construye los intervalos, 6 cotas, de confianza para cada media y para la diferencia entre las medias.
De interé s particular es el intervalo de confianza para la diferencia entre las medias, el cual se extiende
desde -4.41217 hasta 4.06718. Puesto que el intervalo contiene el valor de 0, no hay diferencia
significativa entre las medias de las dos muestras de datos, con un nivel de confianza del 95.0%.

También puede usarse una prueba -t para evaluar hipotesis especificas acerca de la diferencia
entre las medias de las poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba
se ha construido pa ra determinar si la diferencia entre las dos medias es igual a 0.0 versus la hip6tesis
alterna de que la diferencia no es igual a 0.0. Puesto que el valor -P calculado no es menor que 0.05,
no se puede rechazar la hip6tesis nula.

NOTA: estos resultados asumen que las varianzas de las dos muestras son iguales. En este
caso, esa suposicion parece razonable, con base en los resultados de la prueba -F para comparar las
desviaciones estandar.

Comparacion de Desviaciones Estandar
MORCI3° | MOR CIG

Desviacion Estandar 10.1907 10.6588
Varianza 103.85 113.611

Gl 61 37
Razo6n de Varianzas= 0.914083

Intervalos de confianza del 95.0%
Desviacion Estandar de MOR CI 3°: [8.65965, 12.3844]
Desviacion Estandar de MOR CI G: [8.68977, 13.7898]
Razones de Varianzas: [ 0.498534 , 1.60661 ]

Prueba -F para comparar Desviaciones Estandar
Hipotesis Nula: sigmal = sigma2
Hipdtesis Alt.: sigmal <> sigma2
F =0.914083 valor -P =0.742576
No se rechaza la hip6tesis nula para alfa = 0.05.

Esta opcién ejecuta una prueba  -F para comparar las varianzas de las dos muestras. También
construye intervalos 6 cotas de confianza para cada desviacion estandar y para la razén de varianzas.
De particular interés es el intervalo de confianza para la raz 6n de varianzas, el cual se extiende desde
0.498534 hasta 1.60661. Puesto que el intervalo contiene el valor de 1, no hay diferencia
estadisticamente significativa entre las desviaciones estandar de las dos muestras con un nivel de
confianza del 95.0% .

También puede ejecutarse una prueba  -F para evaluar una hipétesis especifica acerca de las
desviaciones estandar de las poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la
prueba se ha construido para determinar si el cociente de las d esviaciones estandar es igual a 1.0
versus la hipotesis alternativa de que el cociente no es igual a 1.0. Puesto que el valor -P calculado no
es menor que 0.05, no se puede rechazar la hipétesis nula.

NOTA IMPORTANTE: las pruebas -Fy losintervalos de confianza mostrados aqui dependen de
que las muestras hayan provenido de distribuciones normales.

Comparacion de Medianas
Mediana de muestra 1: 42.375
Mediana de muestra 2: 42.375

Prueba W de Mann -Whitney (Wilcoxon) para comparar medianas

Hip6tesis Nula: medianal = mediana2
Hipdtesis Alt.: medianal <> mediana2
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Rango Promedio de muestra 1: 50.6129
Rango Promedio de muestra 2: 50.3158

W =1171.0 valor -P =0.963174
No se rechaza la hipétesis nula para alfa = 0.05.

Esta opcion ejecuta la prueba W de Mann  -Whitney para comparar las medianas de dos
muestras. Esta prueba se construye combinando las dos muestras, ordenando los datos de menor a
mayor, y comparando los rankeos promedio de las dos muestras en los datos combinado s. Debido a
que el valor -P es mayor 6 igual que 0.05, no hay diferencia estadisticamente significativa entre las
medianas con un 95.0%.
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Comparacion de Dos Muestras - MOE CI 3° & MOE CI G

Muestra 1: MOE CI 3°
Muestra 2: MOE CI G

Muestra 1: 62 valores en el rango de 5569.0 a 15734.0
Muestra 2: 38 valores en el rango de 6705.0 a 15734.0

Este procedimiento esta disefiado para comprar dos muestras de datos. Calculara varias

estadisticas y graficas para cada muestra, y ejecutara vari as pruebas para determinar si hay
diferencias estadisticamente significativas entre las dos muestras.

Resumen Estadistico

MOE CI 3° | MOE CI G
Recuento 62 38
Promedio 10343.5 10193.7
Desviacion Estandar 1906.78 19185
Coeficiente de Variacion 18.4346% | 18.8204%
Minimo 5569.0 6705.0
Méaximo 15734.0 15734.0
Rango 10165.0 9029.0
Sesgo Estandarizado 2.01868 2.70488
Curtosis Estandarizada 2.00992 2.23745

Esta tabla contiene el resumen estadistico para las dos muestras de datos. Pueden utilizarse
otras opciones tabulares, dentro de este andlisis, para evaluar si las diferencias entre los estadisticos
de las dos muestras son estadisticamente significativas. De particular interés son el sesgo
estandarizado y la curtosis estandarizada que pueden usarse pa ra comparar silas muestras provienen
de distribuciones normales. Valores de estos estadisticos fuera del rango de -2 a +2 indican
desviaciones significativas de la normalidad, lo que tenderia a invalidar las pruebas que comparan las
desviaciones estandar . En este caso, ambas muestras tienen valores de sesgo estandarizado fuera del
rango normal. Ambas muestras tienen valores de curtosis estandarizada fuera del rango normal.

Comparacion de Medias

Intervalos de confianza del 95.0% para la media de MOE CI 3°:10343.5 +/ - 484.233 [9859.28,
10827.7]
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de MOE CI G: 10193.7 +/ - 630.597 [9563.14,
10824.3]

Intervalos de confianza del 95.0% intervalo de confianza para la diferencia de medias
suponiendo varianzas iguales: 149.779 +/ - 781.388 [ -631.609 , 931.168 ]

Prueba t para comparar medias
Hip6tesis nula: medial = media2
Hipdtesis Alt.: medial <> media2
suponiendo varianzas iguales: t = 0.38039 valor -P =0.704479
No se rechaza la hip6tesis nula para alfa = 0.05.

Esta opcién ejecuta una prueba -t para comparar las medias de las dos muestras. También
construye los intervalos, 6 cotas, de confianza para cada media y para la diferencia entre las medias.
De interés particular es el intervalo de confianza para la diferencia entre las medias, el cual se extiende
desde -631.609 hasta 931.168. Puesto que el intervalo contiene el valor de 0, no hay diferencia
significativa entre las medias de las dos muestras de datos, con un nivel de confianza del 95.0%.
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También puede usarse una prueba -t para evaluar hipétesis especificas acerca de la diferencia
entre las medias de las poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba
se ha construido par a determinar si la diferencia entre las dos medias es igual a 0.0 versus la hipotesis
alterna de que la diferencia no es igual a 0.0. Puesto que el valor -P calculado no es menor que 0.05,
no se puede rechazar la hip6tesis nula.

NOTA: estos resultados asumen que las varianzas de las dos muestras son iguales. En este

caso, esa suposicion parece razonable, con base en los resultados de la prueba -F para comparar las
desviaciones estandar.

Comparacién de Desviaciones Estandar

MOE CI 3° MOE CI G
Desviacién Estandar 1906.78 1918.5
Varianza 3.63582E6 | 3.68065E6
Gl 61 37

Razén de Varianzas= 0.98782

Intervalos de confianza del 95.0%
Desviacion Estandar de MOE CI 3°: [1620.31, 2317.26]
Desviacion Estandar de MOE CI G: [1564.09, 2482.06]
Razones de Varianzas: [ 0.538749 , 1.73621 ]

Prueba -F para comparar Desviaciones Estandar
Hipotesis Nula: sigmal = sigma2
Hipotesis Alt.: sigmal <> sigma2
F=0.98782 valor -P=0.947761
No se rechaza la hipotesis nula para alfa = 0.05.

Esta opcién ejecuta una prueba  -F para comparar las varianzas de las dos muestras. También
construye intervalos 0 cotas de confianza para cada desviacion estandar y para la razén de varianzas.
De particular interés es el intervalo de confianza para la raz on de varianzas, el cual se extiende desde
0.538749 hasta 1.73621. Puesto que el intervalo contiene el valor de 1, no hay diferencia
estadisticamente significativa entre las desviaciones estandar de las dos muestras con un nivel de
confianza del 95.0% .

También puede ejecutarse una prueba  -F para evaluar una hipotesis especifica acerca de las
desviaciones estandar de las poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la
prueba se ha construido para determinar si el cociente de las d esviaciones estandar es igual a 1.0
versus la hipotesis alternativa de que el cociente no es igual a 1.0. Puesto que el valor -P calculado no
es menor que 0.05, no se puede rechazar la hipétesis nula.

NOTA IMPORTANTE: las pruebas -Fylosintervalos de confianza mostrados aqui dependen de
que las muestras hayan provenido de distribuciones normales.

Comparacion de Medianas
Mediana de muestra 1: 10090.0
Mediana de muestra 2: 9745.0

Prueba W de Mann -Whitney (Wilcoxon) para comparar medianas
Hipotesi s Nula: medianal = mediana2
Hipdtesis Alt.: medianal <> mediana2

Rango Promedio de muestra 1: 51.9677
Rango Promedio de muestra 2: 48.1053

W =1087.0 valor -P =0.520385
No se rechaza la hipotesis nula para alfa = 0.05.
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Esta opcion ejecuta la prueba W de Mann -Whitney para comparar las medianas de dos
muestras. Esta prueba se construye combinando las dos muestras, ordenando los datos de menor a
mayor, y comparando los rankeos promedio de las dos muestras en los datos combinados. Deb ido a
que el valor -P es mayor 6 igual que 0.05, no hay diferencia estadisticamente significativa entre las
medianas con un 95.0%.
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Muestra 1: MOR CII 3°
Muestra 2: MOR CII G

Muestra 1: 13 valores en el rango de 17.35 a 52.18
Muestra 2: 37 valores en el rango de 17.35 a 59.96

Este procedimiento esta disefiado para comprar dos muestras de datos. Calculara varias

estadisticas y graficas para cada muestra, y ejecutard varias prue bas para determinar si hay
diferencias estadisticamente significativas entre las dos muestras.

Resumen Estadistico

MOR CII 3° | MOR CII G
Recuento 13 37
Promedio 33.8215 39.1546
Desviacion Estandar 9.58194 10.2741
Coeficiente de Variacion 28.3309% 26.24%
Minimo 17.35 17.35
Maximo 52.18 59.96
Rango 34.83 42.61
Sesgo Estandarizado 0.215182 -0.223743
Curtosis Estandarizada -0.187029 -0.76101

Esta tabla contiene el resumen estadistico para las dos muestras de datos. Pueden utilizarse
otras opciones tabulares, dentro de este analisis, para evaluar si las diferencias entre los estadisticos
de las dos muestras son estadisticamente significativas. De particular interés son el sesgo
estandarizado y la curtosis estandarizada que pueden usarse par a comparar si las muestras provienen
de distribuciones normales. Valores de estos estadisticos fuera del rango de -2 a +2 indican
desviaciones significativas de la normalidad, lo que tenderia a invalidar las pruebas que comparan las
desviaciones estandar.  En este caso, ambos valores de sesgo estandarizado se encuentran dentro del
rango esperado. Ambas curtosis estandarizadas se encuentran dentro del rango esperado.

Comparacion de Medias

Intervalos de confianza del 95.0% para la media de MOR CII 3°: 33.8215 +/ - 5.79032 [28.0312,
39.6119]
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de MOR ClI G: 39.1546 +/ - 3.42558 [35.729, 42.5802]

Intervalos de confianza del 95.0% intervalo de confianza para la diferencia de medias
suponiendo varianzas igu ales: -5.33306 +/ - 6.55098 [ -11.884 ,1.21792 ]

Prueba t para comparar medias
Hipotesis nula: medial = media2
Hipdtesis Alt.: medial <> media2
suponiendo varianzas iguales: t = -1.63683 valor -P = 0.108206
No se rechaza la hipotesis nula para alfa = 0.05.

Esta opcion ejecuta una prueba -t para comparar las medias de las dos muestras. También
construye los intervalos, 6 cotas, de confianza para cada media y para la diferencia entre las medias.
De interés particular es el intervalo de confianza para la difer encia entre las medias, el cual se extiende
desde -11.884 hasta 1.21792. Puesto que el intervalo contiene el valor de 0, no hay diferencia
significativa entre las medias de las dos muestras de datos, con un nivel de confianza del 95.0%.
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También puede u sarse una prueba -t para evaluar hipotesis especificas acerca de la diferencia
entre las medias de las poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba
se ha construido para determinar si la diferencia entre las dos medias es i gual a 0.0 versus la hipotesis
alterna de que la diferencia no es igual a 0.0. Puesto que el valor -P calculado no es menor que 0.05,
no se puede rechazar la hip6tesis nula.

NOTA: estos resultados asumen que las varianzas de las dos muestras son iguale s. En este

caso, esa suposicion parece razonable, con base en los resultados de la prueba -F para comparar las
desviaciones estandar.

Comparacion de Desviaciones Estandar

MOR CII 3° | MOR CII G
Desviacion Estandar 9.58194 10.2741
Varianza 91.8135 105.558
Gl 12 36

Razo6n de Varianzas= 0.869791

Intervalos de confianza del 95.0%
Desviacion Estandar de MOR ClI 3°: [6.87107, 15.8172]
Desviacion Estandar de MOR ClI G: [8.35505, 13.3457]
Razones de Varianzas: [ 0.373479 , 2.54457 ]

Prueba -F para comparar Desviaciones Estandar
Hipotesis Nula: sigmal = sigma2
Hipdtesis Alt.: sigmal <> sigma2
F =0.869791 valor -P =0.833759
No se rechaza la hip6tesis nula para alfa = 0.05.

Esta opcién ejecuta una prueba  -F para comparar las varia nzas de las dos muestras. También
construye intervalos 6 cotas de confianza para cada desviacion estandar y para la razén de varianzas.
De particular interés es el intervalo de confianza para la razén de varianzas, el cual se extiende desde
0.373479 hast a 2.54457. Puesto que el intervalo contiene el valor de 1, no hay diferencia
estadisticamente significativa entre las desviaciones estandar de las dos muestras con un nivel de
confianza del 95.0% .

También puede ejecutarse una prueba  -F para evaluar una hipétesis especifica acerca de las
desviaciones estandar de las poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la
prueba se ha construido para determinar si el cociente de las desviaciones estandar es igual a 1.0
versus la hipGtesis  alternativa de que el cociente no es igual a 1.0. Puesto que el valor -P calculado no
es menor que 0.05, no se puede rechazar la hipétesis nula.

NOTA IMPORTANTE: las pruebas -Fy los intervalos de confianza mostrados aqui dependen de
que las muestras ha yan provenido de distribuciones normales.

Comparacion de Medianas
Mediana de muestra 1: 35.17
Mediana de muestra 2: 38.94

Prueba W de Mann -Whitney (Wilcoxon) para comparar medianas
Hipotesis Nula: medianal = mediana2
Hipotesis Alt.: medianal <>  mediana2

Rango Promedio de muestra 1: 20.1154
Rango Promedio de muestra 2: 27.3919

W =310.5 valor -P=0.124137
No se rechaza la hip6tesis nula para alfa = 0.05.
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Esta opcién ejecuta la prueba W de Mann -Whitney para comparar las medianas de dos
muestras. Esta prueba se construye combinando las dos muestras, ordenando los datos de menor a
mayor, y comparando los rankeos promedio de las dos muestras en los datos combinados. Debido a
gue el valor -P es mayor 6 igual que 0.05, no hay diferenc ia estadisticamente significativa entre las
medianas con un 95.0%.
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Comparaciéon de Dos Muestras

- MOE ClI 3° & MOE CII G

Muestra 1: MOE CII 3°
Muestra 2: MOE CIlI G

Muestra 1: 13 valores en el rango de 4842.0 a 12678.0
Muestra 2: 37 valores en el rango de 4842.0 a 14553.0

Este procedimiento esta disefiado para comprar dos muestras de datos.
estadisticas y graficas para cada muestra, y ejecutara varias pruebas para determinar si hay
significativas entre las dos muestras.

diferencias estadisticamente

Resumen Estadistico

MOE ClII 3° MOE CII G
Recuento 13 37
Promedio 8421.31 9821.97
Desviacion Estandar 2218.55 224711
Coeficiente de Variacion 26.3445% 22.8784%
Minimo 4842.0 4842.0
Maximo 12678.0 14553.0
Rango 7836.0 9711.0
Sesgo Estandarizado 0.262018 -0.457792
Curtosis Estandarizada -0.0898244 | 0.367655

Calculara varias

Esta tabla contiene el resumen estadistico para las dos muestras de datos. Pueden utilizarse
otras opciones tabulares, dentro de este andlisis, para evaluar si las diferencias entre los estadisticos
de las dos muestras son estadisticamente significativas. De particular interés son el sesgo
estandarizado y la curtosis estandarizada que pueden usarse para comparar si las muestras provienen
de distribuc iones normales. Valores de estos estadisticos fuera del rango de -2 a +2 indican
desviaciones significativas de la normalidad, lo que tenderia a invalidar las pruebas que comparan las
desviaciones estandar. En este caso, ambos valores de sesgo estandariz ado se encuentran dentro del
rango esperado. Ambas curtosis estandarizadas se encuentran dentro del rango esperado.

Comparacion de Medias

Intervalos de confianza del 95.0% para la media de MOE CIlI 3°: 8421.31 +/ - 1340.66 [7080.65,
9761.97]
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de MOE CllI G: 9821.97 +/ - 749.224 [9072.75,
10571.2]

Intervalos de confianza del 95.0% intervalo de confianza para la diferencia de medias
suponiendo varianzas iguales:  -1400.67 +/ - 1452.09 [ -2852.76 , 51.4292 ]

Prueba t para comparar medias
Hip6tesis nula: medial = media2
Hipdtesis Alt.: medial <> media2
suponiendo varianzas iguales: t = -1.93943 valor -P =0.0583388
No se rechaza la hip6tesis nula para alfa = 0.05.

Esta opcién ejecuta una prueb  a-t para comparar las medias de las dos muestras. También
construye los intervalos, 6 cotas, de confianza para cada media y para la diferencia entre las medias.
De interés particular es el intervalo de confianza para la diferencia entre las medias, el cu al se extiende
desde -2852.76 hasta 51.4292. Puesto que el intervalo contiene el valor de 0, no hay diferencia
significativa entre las medias de las dos muestras de datos, con un nivel de confianza del 95.0%.
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También puede usarse una prueba -t para evalu ar hipotesis especificas acerca de la diferencia
entre las medias de las poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba
se ha construido para determinar si la diferencia entre las dos medias es igual a 0.0 versus la hipétesi S
alterna de que la diferencia no es igual a 0.0. Puesto que el valor -P calculado no es menor que 0.05,
no se puede rechazar la hip6tesis nula.

NOTA: estos resultados asumen que las varianzas de las dos muestras son iguales. En este

caso, esa suposic i6n parece razonable, con base en los resultados de la prueba -F para comparar las
desviaciones estandar.

Comparacion de Desviaciones Estandar

MOECII 3° | MOE CII G
Desviacién Estandar 2218.55 224711
Varianza 4.92198E6 | 5.04949E6
Gl 12 36

Razon de Varianzas= 0.974748

Intervalos de confianza del 95.0%
Desviacion Estandar de MOE Cll 3°: [1590.89, 3662.24]
Desviacion Estandar de MOE Cll G: [1827.37, 2918.9]
Razones de Varianzas: [ 0.418547 , 2.85162 ]

Prueba -F para comparar Desviaciones  Estandar
Hipotesis Nula: sigmal = sigma2
Hipdtesis Alt.: sigmal <> sigma2
F=0.974748 valor -P =0.979562
No se rechaza la hipotesis nula para alfa = 0.05.

Esta opciodn ejecuta una prueba  -F para comparar las varianzas de las dos muestras. T ambién
construye intervalos 0 cotas de confianza para cada desviacion estandar y para la razén de varianzas.
De particular interés es el intervalo de confianza para la razon de varianzas, el cual se extiende desde
0.418547 hasta 2.85162. Puesto que el in tervalo contiene el valor de 1, no hay diferencia
estadisticamente significativa entre las desviaciones estandar de las dos muestras con un nivel de
confianza del 95.0% .

También puede ejecutarse una prueba  -F para evaluar una hipétesis especifica acerca de las
desviaciones estandar de las poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la
prueba se ha construido para determinar si el cociente de las desviaciones estandar es igual a 1.0
versus la hipétesis alternativa de que el cocien te no esigual a 1.0. Puesto que el valor  -P calculado no
es menor que 0.05, no se puede rechazar la hipétesis nula.

NOTA IMPORTANTE: las pruebas -Fy los intervalos de confianza mostrados aqui dependen de
que las muestras hayan provenido de distribuciones normales

Comparacion de Medianas
Mediana de muestra 1: 8647.0
Mediana de muestra 2: 10175.0

Prueba W de Mann -Whitney (Wilcoxon) para comparar medianas
Hipotesis Nula: medianal = mediana2
Hipotesis Alt.: medianal <> mediana2

Rango Promedio de muestra 1: 18.8846
Rango Promedio de muestra 2: 27.8243

W =326.5 valor -P =0.0585408
No se rechaza la hip6tesis nula para alfa = 0.05.

JOSE NICOLAS CORTIZ(



K

UTN - FRSR
PROYECTO FINAL

Esta opcion ejecuta la prueba W de Mann

-Whitney para comparar las medianas de dos

mue stras. Esta prueba se construye combinando las dos muestras, ordenando los datos de menor a
mayor, y comparando los rankeos promedio de las dos muestras en los datos combinados. Debido a

que el valor -P es mayor 6 igual que 0.05, no hay diferencia estadis

medianas con un 95.0%.
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CARACTERIZACION FiSD MECANIC
DE LA MADERADE ALAMO

MOR- GENERAL

Comparacion de Varias Muestras

Muestra 1: MOR CI 3°
Muestra 2: MOR CI G

Muestra 3: MOR CIlI 3°
Muestra 4: MOR CII G

Muestra 1: 62 valores en el rango de 17.26 a 77.5

Muestra 2: 38 valores en el rango de 17.26 a 77.5
Muestra 3: 13 valores en el rango de 17.35 a 52.18
Muestra 4: 37 valores en el rango de 17.35 a 59.96

Este procedimiento compara los datos en 4 columnas del archivo de datos actual. Realiza
varias pruebas estadisticas y graficas para comparar las muestras. La prueba -F en la tabla ANOVA
determinara si hay diferencias significativas entre las medias. Si | as hay, las Pruebas de Rangos
Multiples le dirdn cuéles medias son significativamente diferentes de otras.

Resumen Estadistico

Recuento | Promedio | Desv. Estandar | Coef. de Variacion | Minimo | Méximo
MORCI 3° | 62 42.3165 10.1907 24.0821% 17.26 775
MOR CI G 38 42.4889 10.6588 25.0862% 17.26 775
MOR CII 3° | 13 33.8215 9.58194 28.3309% 17.35 52.18
MOR CII G 37 39.1546 10.2741 26.24% 17.35 59.96
Total 150 40.844 10.499 25.7052% 17.26 77.5
Rango | Sesgo Estandarizado Curtosis Estandarizada
MOR CI 3° 60.24 1.12873 3.00917
MOR CI G 60.24 | 1.51555 3.73304
MOR CII 3° | 34.83 0.215182 -0.187029
MOR CII G 42.61 -0.223743 -0.76101
Total 60.24 | 1.39358 3.13974

Esta tabla muestra varios estadisticos para cada una de las 4 columnas de datos. Para probar
diferencias significativas entre las me dias de las columnas, se utiliza la Tabla ANOVA .

ADVERTENCIA: El sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada se encuentran fuera del
rango de -2 a+2 para 2 columnas. Esto indica algo de no normalidad significativa en los datos, lo cual

viola el supuesto de que los datos provienen de distribuciones normales.
Tabla ANOVA
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio | Raz6n-F | Valor-P
Entre grupos 983.941 3 327.98 3.10 0.0286
Intra grupos 15440.3 146 | 105.755
Total (Corr.) 16424.2 149
La tabla ANOVA descompone la varianza de los datos en dos componentes: un componente

entre -grupos y un componente dentro  -de-grupos. Larazon -F, que en este caso es igual a 3.10131, es
el cociente entre el estimado entre  -grupos y el estimado dentro  -de-grupos. Puesto que el valor -P de la
prueba -F es menor que 0.0 5, existe una diferencia estadisticamente significativa entre las medias de
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las 4 variables con un nivel del 95.0% de confianza. Para determinar cudles medias son
significativamente diferentes de otras, se realizan Pruebas de Mdltiples Rangos

Tabla de Medias con intervalos de confianza del 95.0%

Error Est.
Casos | Media (s agrupada) | Limite Inferior | Limite Superior
MOR CI 3° 62 42.3165 | 1.30604 40.4913 44.1416
MOR CI G 38 42.4889 | 1.66824 40.1576 44.8203
MORCII 3° | 13 33.8215 | 2.8522 29.8356 37.8075
MORCIIG | 37 39.1546 | 1.69064 36.7919 41.5172
Total 150 40.844

Esta tabla muestra la media para cada columna de datos. También muestra el error estandar
de cada media, el cual es una medida de la variabilidad de su muestreo. El error estdndar es el
resultado de dividir la desviacion estandar mancomunada entre el niUmero de observaciones en cada
nivel. La tabla también muestra un intervalo alrededor de cada media. Los intervalos mostrados
actualmente estan basados en el procedimiento de la diferen cia minima significativa (LSD) de Fisher.
Estan construidos de tal manera que, si dos medias son iguales, sus intervalos se traslaparan un
95.0% de las veces. Puede ver graficamente los intervalos seleccionando Gréfica de Medias de la lista
de Opciones G raficas. En las Pruebas de Rangos Mdltiples, estos intervalos se usan para determinar
cuales medias son significativamente diferentes de otras.

Pruebas de Mdltiple Rangos

Método: 95.0 porcentaje LSD

Casos | Media Grupos Homogéneos
MOR CII 3° | 13 33.8215 | X
MORCIIG | 37 39.1546 | XX
MOR CI 3° 62 42.3165 X
MOR CI G 38 42.4889 X
Contraste Sig. | Diferencia | +/ - Limites
MOR CI 3° - MORCI G -0.172496 | 4.18724
MOR CI 3° - MOR CII 3° * 8.49491 6.19981
MORCI 3° - MORCII G 3.16186 4.22217
MORCIG - MOR CII 3° * 8.66741 6.53036
MORCIG - MORCII G 3.33435 4.69411
MOR CII 3° - MOR CII G -5.33306 6.55281

* indica una diferencia significativa.

Esta tabla aplica un procedimiento de comparacion multiple para determinar cuales medias
son significativamente diferentes de otras. La mitad inferior de la salida muestra las diferencias
estimadas entre cada par de medias. El asterisco que se encuentra al lado de los 2 pares indica que
estos pares muestran diferencias estadisticamente significativas con un nivel del 95.0% de confianza.
En la parte superior de la pagina, se han identificado 2 grupos homogéneos segun la alineacion de las
X's en columnas. No existen diferencias estadisticamente significativas entre aquellos niveles que
compartan una misma columna de X's. El método empleado actualmente para discriminar entre las
medias es el procedimiento de diferencia minima significativa (LSD) de Fisher. Con este método hay
un riesgo del 5.0% al decir que cada par de medias es significativamente diferente, cuando la diferencia
real es igual a 0.
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Prueba Valor -P

Levene's | 0.184791 | 0.906604

Comparacién Sigmal Sigma2 F-Ratio P-Valor
MOR CI 3°/ MOR CI G 10.1907 | 10.6588 | 0.914083 | 0.7426
MOR CI 3°/ MOR CII 3° 10.1907 | 9.58194 | 1.1311 0.8658
MOR CI 3°/ MOR CII G 10.1907 | 10.2741 | 0.983817 | 0.9360
MOR CI G/ MOR ClI 3° 10.6588 | 9.58194 | 1.23741 0.7193
MOR CI G/ MOR CII G 10.6588 | 10.2741 | 1.07629 0.8267
MOR Cll 3°/ MOR CII G 9.58194 | 10.2741 | 0.869791 | 0.8338

Los estadisticos mostrados en esta tabla evalGan la hipotesis nula de que las desviaciones
estandar dentro de cada una de las 4 columnas son iguales. De particular interés es el valor -P. Puesto
que el valor -P es mayor o igual que 0.05, no existe una dife
las desviaciones estandar, con un nivel del 95.0% de confianza.

rencia estadisticamente significativa entre

La tabla también muestra una comparacion de las desviaciones tipicas para cada par de
muestras. P -valores por debajo de 0.05, de los cuales hay
significativa entre las dos sigmas al 5% de nivel de signifiacion.
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Medias y 95.0% de Fisher LSD
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MOE- GENERAL

Comparacion de Varias Muestras

Muestra 1. MOE CI 3°
Muestra 2: MOE CI G

Muestra 3: MOE CII 3°
Muestra 4. MOE CII G

Muestra 1: 62 valores en el rango de 5569.0 a 15734.0
Muestra 2: 38 valores en el rango de 6705.0 a 15734.0
Muestra 3: 13 valores en el rango de 4842.0 a 12678.0
Muestra 4: 37 valores en el rango de 4842.0 a 14553.0

Este procedimiento compara los datos en 4 columnas del archivo de datos actual. Realiza
varias pruebas estadisticas y graficas para comparar las muestras. La prueba -F en la tabla ANOVA
determinara si hay diferencias significativas entre las medias. Si | as hay, las Pruebas de Rangos
Multiples le dirdn cuéles medias son significativamente diferentes de otras.

Resumen Estadistico

Recuento | Promedio | Desv. Estandar | Coef. de Variacion | Minimo | Méaximo
MOE CI 3° 62 10343.5 1906.78 18.4346% 5569.0 | 15734.0
MOE CI G 38 10193.7 1918.5 18.8204% 6705.0 | 15734.0
MOE CIl 3° | 13 8421.31 2218.55 26.3445% 4842.0 | 12678.0
MOECIIG | 37 9821.97 2247.11 22.8784% 4842.0 | 14553.0
Total 150 10010.3 2074.31 20.7217% 4842.0 | 15734.0
Rango Sesgo Estandarizado Curtosis Estandarizada
MOE CI 3° 10165.0 | 2.01868 2.00992
MOE CI G 9029.0 2.70488 2.23745
MOE CII 3° | 7836.0 0.262018 -0.0898244
MOE CIIG | 9711.0 -0.457792 0.367655
Total 10892.0 | 1.27272 2.21622
Esta tabla muestra varios estadisticos para cada una de las 4 columnas de datos. Para probar

diferencias significativas entre las me  dias de las columnas, se utiliza la Tabla ANOVA .

ADVERTENCIA: El sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada se encuentran fuera del
rango de -2 a +2 para 2 columnas. Esto indica algo de no normalidad significativa en los datos, lo cual

viola el supuesto de que los datos provienen de distribuciones normales.

Tabla ANOVA
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razén-F | Valor-P
Entre grupos 4.22986E7 3 1.40995E7 3.44 0.0186
Intra grupos 5.98814E8 146 | 4.10147E6
Total (Corr.) 6.41113E8 149

La tabla ANOVA descompone la varianza de los datos en dos componentes: un componente
entre -grupos y un componente dentro  -de-grupos. Larazon -F, que en este caso es igual a 3.43768, es
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