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GASODUCTO ENTRERRIANO Ø12" TRAMO 57
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - GUALEGUAYCHÚ

Esfecificaciones
Soldadu

ra

Material 1 Material 2 EPS RCP END

1 CAÑO Ø2”, ASTM A-53 Gr.B, Sch 80 CAÑO Ø2”, ASTM A-53 Gr.B, Sch 80

2 CAÑO Ø2”, ASTM A-53 Gr.B, Sch 80 CAÑO Ø2”, ASTM A-53 Gr.B, Sch 80

3 CAÑO Ø2”, ASTM A-53 Gr.B, Sch 80 CAÑO Ø2”, ASTM A-53 Gr.B, Sch 80

4 CAÑO Ø2”, ASTM A-53 Gr.B, Sch 80 CAÑO Ø2”, ASTM A-53 Gr.B, Sch 80

5 CAÑO Ø2”, ASTM A-53 Gr.B, Sch 80 TEE Ø2”, ASTM A105 , Sch 80

6 TEE Ø2”, ASTM A105 , Sch 80 CAÑO Ø2”, ASTM A-53 Gr.B, Sch 80

7 TEE Ø2”, ASTM A105 , Sch 80 CAÑO Ø2”, ASTM A-53 Gr.B, Sch 80

8 CAÑO Ø2”, ASTM A-53 Gr.B, Sch 80 WNRF Ø2”, ASTM A105, Sch 80

9 CAÑO Ø2”, ASTM A-53 Gr.B, Sch 80 WNRF Ø2”, ASTM A105, Sch 80

10 CAÑO Ø2”, ASTM A-53 Gr.B, Sch 80 MEDIA CUPLA Ø1/2”,ASTM A105, Sch 80

11 WNRF Ø2”, ASTM A105, Sch 80 CAÑO Ø2”, ASTM A-53 Gr.B, Sch 80

12 CAÑO Ø2”, ASTM A-53 Gr.B, Sch 80 CODO Ø2”, ASTM A234 WPB, Sch 80

13 CODO Ø2”, ASTM A234 WPB, Sch 80 CAÑO Ø2”, ASTM A-53 Gr.B, Sch 80
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