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Capitulo 2: Los neumaticos, la generacion de NFU
y el caucho reciclado

En el capitulo 2 “Los neumadticos, la generacion de NFU y el caucho reciclado” se detalla el proceso de
fabricacion de neumaticos y sus componentes. ¢En qué lugar se encuentra la industria en la actualidad?, el
compromiso ambiental, el etiquetado de neumaticos y los disefios vanguardistas que ya se vislumbran por parte
de las principales empresas fabricantes para el futuro a mediano plazo. Luego se describe la generacién de
residuos a partir del desecho de neumaticos usados que han agotado el periodo de su vida Util. Posteriormente se
describe el caucho reciclado, en forma especial, el de neumaticos fuera de uso y los procesos a los que se los
puede someter para su valorizacion. Particularmente la trituracion mecanica para obtener la granza de caucho
reciclado, materia prima de las baldosas que se estudian en la presente tesis. Se describen las posibles
aplicaciones de los neumaticos tanto enteros como triturados.
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1. LOS NEUMATICOS

1.1.Industria de los neumaticos.

Proceso de fabricacién de los neumaticos modernos.

La mezcla de cauchos mas utilizada es el copolimero estireno-butadieno (SBR)
0 una mezcla entre el caucho natural y el SBR. Todos los tipos de cauchos tienen
diferentes propiedades, pero también algo en comun, todos, los naturales y sintéticos,
una vez vulcanizados, pueden ser muy duraderos, por lo que su degradacion se da
en una gran cantidad de tiempo.

La combinacion entre los cauchos naturales y sintéticos se disefia para que los
primeros proporcionen elasticidad y los sintéticos, estabilidad térmica. Asi, los
neumaticos producidos de esta manera, combinan durabilidad y elasticidad, logrando
una mejor adaptacion a las constantes exigencias del transito.

El proceso de vulcanizacién al que se someten los neumaticos es basicamente
un entrelazamiento de cadenas de polimeros con moléculas de azufre a alta presion
y temperatura. Durante el proceso, el material pasa de ser un termoplastico a uno
elastomérico. Presentando un cambio importante en la respuesta a la carga,
posibilitando deformaciones muy diferentes entre ellos. (Castro G, 2008)

En la figura 1 se puede apreciar el esquema para la fabricacion de neumaticos
en forma general, la mezcla de cauchos junto con el negro de humo o silice y otros
productos quimicos que le aportaran diferentes caracteristicas buscadas, se introduce
en un mezclador (malaxador Bambury), lugar donde tendra lugar el proceso de
mezclado

Entre los productos adicionados al caucho se cuentan activadores,
antioxidantes, antionizantes, ceras para facilitar la extensiébn de caucho,
vulcanizadores, pigmentos plastificantes, arcillas de refuerzo y resinas (Frederick
James S, 2001).
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Figura 1: esquema del proceso de fabricacién de neumaticos (Frederick James S, 2001).

Luego de completado el proceso de mezclado, el caucho pasa a un proceso de
masticacion en un laminador. Este proceso transforma las placas de caucho en largas
laminas al pasar por dos cilindros que giran en direcciones opuestas y diferentes
I —
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velocidades. Posteriormente las laminas de caucho pasan por las calandrias en donde
se le realizan distintos procesos, saliendo de éstas en forma de laminas tal cual
entraron, en cambio el extrusor produce tubos de caucho con éstas laminas.

Finalmente se procede al montaje final del neumatico en un proceso
automatizado en donde se colocan en su posicion final los elementos constitutivos de
éste. El neumatico asi preparado suele denominarse “neumatico verde” y es el que
ingresa al proceso de vulcanizacién, mediante el cual pasa de ser un material
esencialmente plastico para transformase en un material elastico listo para su uso.
(Frederick James S, 2001)

1.2.Pautas para el disefio de un neumético moderno.

Componentes de los neumaticos.

Los neumaticos modernos estan constituidos con alrededor de 200
componentes, que juegan un factor importante en cuanto la seguridad, el
funcionamiento y el cuidado del medio ambiente.

Se dividen en seis grandes grupos:

v Elastomeros (cauchos naturales y sintéticos)

v'Rellenos de refuerzo (negro de humo vy silice)

v Plastificantes (resinas, aceites)

v Elementos quimicos (azufre)

v'Refuerzos metalicos (cables, varillas)

v'Refuerzos textiles (rayon, aramida, nylon, poliéster, etc).

Elastomeros: La combinacién de los distintos cauchos se realiza de modo que los
naturales proporcionen elasticidad y los sintéticos, mejor estabilidad térmica. Esta
combinacion favorece la durabilidad y capacidad de adaptarse a las nuevas
exigencias del transito.

Rellenos de refuerzo: La adicion de cargas abarata el valor del neumaético,
proporcionandole cuerpo, rigidez y mejoran sustancialmente la durabilidad de los
cauchos. Para tal fin, se utilizan el negro de humo, pequefias particulas de carbon, y
silice.

Plastificantes: se agregan para facilitar la preparacion y elaboracién de las mezclas, y
se utilizan para el control de la viscosidad. Reducen la friccion interna durante el
proceso y mejoran la flexibilidad a bajas temperaturas del producto. Se utilizan para
ello aceites minerales (aromaticos, nafténicos y parafinicos) y de tipo éster.

Quimicos: se agrega azufre como agente vulcanizante, para entrecruzar las cadenas
del polimero del caucho durante el proceso de vulcanizacion. También se adicionan
acelerantes, compuestos 6rgano sulfurados, benzotiazol y derivados, oxido de zinc y
acido estearico.

Retardantes: Nitrégeno (aminas) y antioxidantes, antiionizantes y adhesivos.
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Refuerzos metalicos y textiles: componen el esqueleto del neumatico, generando

formas geométricas y rigidez. Usualmente incorporados al neumatico en forma de
hilos o fibras, ademas aportan resistencia, la cantidad varia segun el fabricante.

En las siguientes tablas se pueden ver las magnitudes y su peso, dentro de la
fabricacion de un neumatico promedio. La tabla 1 se refiere a los neuméticos de
vehiculos automoviles y la tabla 2 a un neumatico promedio de camion o de autobus.
(Castro G, 2008)

Componente Cantidad
Caucho Natural (%) 14
Caucho sintético (%) 27
Negro de humo (%) 28
Acero (%) 14-15
Fibra Textil, suavizantes, 6xidos, antioxidantes, etc. (%) 16-17
Peso Promedio (kg) 8,6
Volumen Promedio (m3) 0,06

Tabla 1: Componentes de un neumatico tipico de automovil. (Castro G, 2008)

Componente Cantidad
Caucho Natural (%) 27
Caucho sintético (%) 14
Negro de humo (%) 28
Acero (%) 14-15
Fibra Textil, suavizantes, 6xidos, antioxidantes, etc. (%) 16-17
Peso Promedio (kg) 454
Volumen Promedio (m3) 0,36

Tabla 2: Componentes de un neumatico tipico de camiéon o bus (Castro G, 2008)

1.3.Partes constituyentes de los neumaticos.

Las partes mas importantes en el neumatico son las que se describen en la figura
2. Cada una de ellas posee una funcion especifica en la actual composicion de la
estructura radial.

Figura 2: partes componentes de un neumético radial
|
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1. Una capa de caucho sintético estanca al aire. Esta capa se ubica en el interior
del neumatico y sirve de cadmara de aire.

2. La lona de carcasa que esta compuesta por cables delgados de fibras textiles en
arcos dispuestos en angulos rectos y pegados al caucho. Gracias a ellos el
neumatico puede resistir mejor la presion.

3. Un relleno de zona baja que se encarga de transmitir los pares de motor o de

frenado de la llanta hacia la zona de contacto con el suelo.

. Los aros sirven para que el neumatico se ajuste a la llanta.

. Los flancos de goma flexible protegen el neumatico de los choques que podrian

dafar la carcasa, como, por ejemplo, los choques contra los cordones cunetas.

6. Las lonas de cima estan armadas con cables de acero muy finos pero muy
resistentes, estdn cruzadas oblicuamente y pegadas unas a otras. El cruce de
sus hilos con los de la carcasa forma triangulos indeformables que garantizan la
rigidez de la cima.

7. La banda de rodamiento es la parte que contiene el dibujo del neumético y que
estid en contacto con la calzada. Sus funciones son las de poder resistir
esfuerzos muy importantes. La mezcla de goma que la constituye tiene que ser
adherente a todo tipo de superficie, resistir el desgaste, la abrasion y tiene que
calentarse poco.

o1 b~

Si bien se referencid al principio que la explosion de la industria del neumatico
se dio con la invencion de la valvula de aire, el neumatico (ya neumético) poseia
camara. Con los afios este esquema fue reemplazado por el neumatico radial, que
posee un recubrimiento interno que oficia de camara para que no escape el aire,
porque de esta manera, se alarga notablemente el tiempo en que pierde el aire
contenido. Obviamente este hecho redunda en una mayor seguridad, pues un
pinchazo en la actualidad, produce una perdida lenta del aire.

Etiquetado de neumaticos.

Desde el 1° de noviembre del 2012 rige, en los paises de la comunidad europea,
el etiguetado de los neumaéticos. El Parlamento Europeo emitié este reglamento con
el objeto de medir la eficiencia de las cubiertas de acuerdo a tres aspectos: la
resistencia de la rodadura al asfalto, con lo cual se mide indirectamente el consumo
de combustible y la emisién de CO2; la adherencia a superficies y asfaltos mojados,
algo que incide directamente en la seguridad que ofrecen los neumaticos; y por altimo,
el ruido o contaminacion acustica del neumatico. (Fundacion CEA, 2014)

El etiquetado, inspirado en la tesis del cambio climatico, ofrece al consumidor
informacion fundamental a la hora de conocer el rendimiento que brindaran los
neumaticos.

La resistencia a la rodadura se aprecia en la etiqueta en la figura que contiene
un surtidor de combustible, varia desde la A a la G, la diferencia de consumo entre
estos extremos se sitla en el orden del 7,5%, con el consiguiente ahorro en la emision
de CO2.

En la adherencia sobre piso mojado, igualmente, se diferencian entre la A (menor
distancia de frenado) y la G (mayor distancia de frenado), entre los extremos se
verifica un diferencial del orden del 30% en la distancia de frenado.
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El tercer aspecto que el etiquetado de neumaticos aborda, el del ruido de los
neumaticos al rodar, est4 presente con una bocina y tres sectores de ondas. Estas
ondas de color negro indican el nivel de ruido alcanzado al rodar en carreteras y
autopistas. Obviamente, las de una sola onda en negro son mas silenciosas y las tres
ondas negras, representan el nivel mayor de contaminacion acustica.

Algunos aspectos no han sido tenidos en cuenta en el etiquetado de neumaticos
por el Parlamento Europeo, por carecer de certezas en sus mediciones; tales como la
durabilidad del neumatico, la adherencia en piso seco y nevado. Otra incertidumbre
se genera en el hecho de que el etiquetado lo coloca el fabricante, y son varias las
fabricas asiaticas que proveen de neumaticos a la UE, particularmente en el mercado
de cubiertas de bajo costo. (Fundacion CEA, 2014).
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Figura 3: Etiquetado de neuméticos europeo

El futuro del neuméatico

Es tendencia entre las principales fabricantes orientar sus desarrollos hacia
‘neumaticos verdes”, mas amigables con el medio ambiente y pensando que el
consumidor, tiene un importante compromiso ambiental. Bridgestone por ejemplo,
sostiene que los aspectos a tener en cuenta para el desarrollo del neumatico del futuro
son: los cambios regulatorios; la necesidad de sustentabilidad ambiental; la carrera
por crear vehiculos autonomos: los cambios en la demografia global y los cambios en
el comportamiento de la sociedad. (Automotiva, 2019)

En el futuro las empresas fabricantes de neumaticos mas importantes a escala
global estan pensando en nuevos materiales, materiales biodegradables, facilmente
reciclables, sin depender de la industria del petréleo. Estudios de la empresa Michelin
sittan el consumo de petroleo por neumatico en el orden de los 27 litros. Ruedas sin
aire, compuestas de materiales biodegradables, con la posibilidad de reimprimir su
banda de rodamiento por medio de impresoras 3D, se avistan en el horizonte para las
décadas siguientes. Michelin Vision, Goodyear Oxigene y Air Free Tire de
Bridgestone, son apenas conceptos, pero que en el caso de la empresa francesa ya
esté prevista su produccién para mediados de la década entrante.
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En el futuro, el neumatico tal como lo conocemos experimentara sustanciales
cambios que lo haran més amigable con el ambiente, pero por ahora, en el mientras
tanto, la utilizacion del material reciclado de neumaticos fuera de uso es una tarea
prioritaria, por los motivos que en el presente trabajo se han explicitado.

Figura 4: posibles variantes.

1.4.Produccién de neumaticos en el mundo.

Después de afos de enconadas guerras de precios, consolidacién y la inevitable
pérdida de empleos, el sector mundial del neumatico registra un elevado nivel de
concentracion. De un valor de 80.000 millones de dolares EE.UU. en 2004, el sector
se derrumbd a menos de la mitad de esa cifra cuatro afios mas tarde.

Los tres mas grandes fabricantes de neumaticos del mundo, Bridgestone,
Michelin y Goodyear, controlan colectivamente el 58% del mercado mundial del
neumatico desde hace mas de cinco afios. En 2012, los tres fabricantes, junto con
sus filiales y participaciones en empresas mixtas representaban en total 76.000
millones de doélares de ventas, es decir, 40% de las ventas estimadas de neumatico
en el mundo.

A medida que las tres empresas han ido creciendo y ampliando su extensiéon
geografica a través de adquisiciones y empresas mixtas, también ha ido creciendo su
cuota de mercado mundial del 55% en 1999 al 58% en la actualidad. Estas tres
empresas generan por lo menos el 75% de su cifra de negocios de la fabricacion de
neumaticos. En el grafico n° 1 se puede observar la participacion en dolares, donde la
suma de las tres empresas lideres expresa precisamente el 41,1 % de las ventas en
dolares de la industria mundial de neumaticos (Kohn M., 2016).
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Figura 5: Grafico de participacion en el mercado mundial de fabricantes de neumaticos.

En el siguiente grupo de grandes fabricantes de neumaticos figura Pirelli,
Continental AG que solo tienen intereses parciales en el segmento neumaticos y los
productores asiaticos Sumitomo, Yokohama, Hankook, Cheng Shin/Maxxis
International y Hangzhou Zhongce, un fabricante de neuméaticos chino que tiene
una participacion estatal del 50% y una asociacion con Zhongce Investment de
Hong Kong. En conjunto esos grandes fabricantes de neumaticos controlan cerca del
25% de las ventas mundiales de neumaticos.

Otras 70 empresas tienen una cuota del 17%. Las mismas han encontrado
nichos en la fabricacion de neumaéticos, especializandose en neumaticos de
aviones, agricolas y de vehiculos pesados, e incluso los neumaticos de bicicletas y
motocicletas.

La integracion del sector del neumatico es un factor importante en el ciclo de
produccion actual. Goodyear tiene una empresa mixta con una participacién 75/25
con Sumitomo para sus actividades en América del Norte y Europa para la produccion
de neumaticos Dunlop, mientras que Sumitomo controla el 80% de P.T. Sumi Caucho
de Indonesia. Bridgestone obtiene ingresos de su participacion del 34% en BRISA en
Turquia, asi como de su participacion del 16% en Nokian de Finlandia. (Kohn M.,
2016)

El mayor fabricante de neuméticos del mundo, Bridgestone, sigue registrando el
21% de sus ventas de Asia, donde posee 11 plantas de neumaticos y tienen unos 20
establecimientos con diversos tipos de productos de caucho. Michelin tiene una
participacion del 10% en Hankook y otra participacion del 10% en P.T. Gajah Tunggal,
el 26° mayor fabricante de neumaticos, en el que GITI Tire Pte. Ltd. de Singapur tiene
una participacion del 49.8%. Mitsubishi Corp. aumentd recientemente su participacion
en Toyo Tire & Caucho Co a cerca del 6% con una inyeccién de liquidez de 25 millones
de délares. En general, todas las empresas importantes, ya sean mixtas o mediante
acuerdos operativos con otros fabricantes obtienen excelentes resultados financieros
gracias a la integracion del sector.
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En 2012, se registrd un crecimiento general en los mercados del neumatico y la
mayoria de los grandes fabricantes publicaron cifras de crecimiento de los ingresos
de digito doble, pese a que las ventas unitarias no fueron espectaculares. Eso se debio
al aumento de los precios al mayoreo, que hizo subir los margenes, y al descenso de
los costos de la materia prima en 2012. Los 10 mayores fabricantes de neumaticos
representan 125.000 millones de dolares EE.UU., es decir dos tercios del mercado
mundial. (Kohn M., 2016).

1.5.Produccién de neumaticos en América Latina

Los principales fabricantes de neumaticos y de productos de caucho en general
consideran que América Latina es una regidon en crecimiento. En Brasil, que se
beneficia de inversiones del gobierno en infraestructura, tiene un creciente mercado
de logistica, una fuerte demanda interna y un mercado de maquinas agricolas en
fuerte expansion, se han registrado aumentos continuos en la fabricacion y ventas de
neumaticos.

Argentina, en razén de la madurez que ha alcanzado su industria automotriz y
el nivel de desarrollo de sus plantas de fabricacion de neumaticos, también ha
registrado en la ultima década.

Entre los actores que aportaran inversiones extranjeras a la region figuran
grandes holdings de Goodyear Tire & Rubber en varios paises, Bridgestone en
Argentina, Brasil, Venezuela, Costa Rica, Pirelli en Argentina, Brasil y Venezuela, y
Michelin en Brasil y Colombia. Una empresa que se ha implantado rapidamente en
Sudameérica es la estadounidense Titan International, que se ha fijado como estrategia
mundial llevarse una mayor tajada del mercado de neumaticos para usos agricolas en
Sudameérica y en otras regiones. Titan, que ocupa el 27° lugar entre los mayores
fabricantes de neumaticos del mundo, opera una fabrica existente en Sao Paulo y en
2011 adquiri6 toda la capacidad de produccién de neuméticos agricolas de Goodyear
Tire & Rubber en América Latina. (Ortolani A., 1998).

Con un total de inversiones en el sector del neumatico en la region de 2.000
millones de USD, América Latina se sitla por detras de Asia y el Pacifico como
segunda region de las que se espera el mayor crecimiento en el mundo.

Pirelli ha invertido 500 millones de USD a lo largo de varios afios en una planta
de neumaticos de camion cerca de Merlo, Argentina, y ha invertido 190 millones de
USD para ampliar en 57% su capacidad de produccion de su fabrica de neumaticos
para automovil en Silao, México. Asimismo, la empresa italiana, anuncié
recientemente la realizacion de proyectos en Brasil y otros paises latinoamericanos
pro valor de 100 millones de USD para la fabricacién de neumaticos todo terreno
(OTR) y agricolas. Goodyear ha decidido invertir 500 millones de USD para
modernizar su planta en Santiago, Chile, un centro que fabrica neumaticos para
automoviles de alto valor.

1.6.Produccidén de neumaticos en Argentina.

La produccion de neumaticos en el pais por parte de las empresas participantes
en la industria, ronda los 20 millones de neumaticos/afio en Argentina, considerando
los diferentes tipos de usos (unos 14 millones pertenecen a los automoviles) para el
consumo interno y para exportacion.
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Hoy producen neumaticos en Argentina:
Una empresa nacional:

v’ Fate, y dos multinacionales: Pirelli y Bridgestone — Firestone.

A continuacion, se presenta un breve detalle histérico de las mismas:
Fate.

Fabrica neumaticos para automoviles, camionetas, camiones, maquinaria
agricola y maquinaria vial. En 1940 se instala en argentina en una pequefa planta
reparadora de neumaticos en el barrio de Saavedra. Con la experiencia acumulada,
en 1945 se empiezan a fabricar neumaticos para camiones y automaviles. Posee una
planta en Victoria, provincia de Buenos Aires y en Garin, también provincia de Buenos.
Es la Gnica empresa nacional de produccion de neumaticos. (Kohn M., 2016)

En el caso de Fate, controlada por la familia Madanes Quintanilla, de capitales
nacionales, realizo en los afios 2011 y 2012 inversiones por unos u$s230 millones
para la produccién de neumaticos radiales para camiones y 6mnibus. El proyecto, que
incluye la sustitucion de importaciones por u$s90 millones, generé 380 puestos de
trabajo.

En 1999 cierra un acuerdo con Continental y fabrica los neuméaticos de esa
marca en Argentina, comenzando a exportar incipientemente a Europa como
resultado de ese acuerdo en en el afio 2000, obteniendo certificaciones y participando
en eventos en ese continente. Para el afio 2003 inaugura una planta de produccion
de neumaticos radiales de camion y en 2010 se asocia con Vipal, una empresa
brasilefia del sector, para avanzar en los mercados y tener mayor participacion en la
region. (Fate, 2020)

La empresa continla operando en la actualidad, no exenta de los graves
problemas econdmicos del pais; y del mundo con la pandemia de Covid 19 durante el
afno en curso.

Pirelli.

En Argentina inicié sus actividades en 1948, y desde entonces produce y vende
todo tipo de neumaticos.

Sus fabricas en Argentina decidan la produccion tanto al mercado de autos y
camionetas como al de camiones.

La firma mejoro la balanza comercial de la empresa en 60 millones - parte de un
plan de inversiones general de Pirelli de u$s600 millones para los préximos tres afios
y que creara 1.500 nuevos empleos -. Lo que ademas permitira abastecer los modelos
de camionetas que se producen en el pais: Amarok (Volkswagen), New Ranger (Ford)
y New Hilux (Toyota). Las inversiones en el sector de neumaticos responden a la
expansién del sector, traccionada por el crecimiento récord de la industria automotriz.
(Kohn M., 2016)

El plan de inversiones de Pirelli se completa con la construccion de una nueva
planta en Zarate para la producciéon de neumaticos radiales para camiones, que
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demanda u$s500 millones y crea 1.200 puestos de trabajo. Se convierte asi en una
planta con capacidad de produccion de 4.000 neumaticos por dia, que exportara dos
tercios de su produccion lo que implicard un incremento en las ventas al mundo de
u$s275 millones y se sustituirdn importaciones por u$s125 millones.

Pirelli es la quinta empresa en el mundo en el sector de neumaticos y provee al
10% del mercado internacional. Es una de las tres productoras de neumaticos del pais
(junto a Fate y Bridgestone Firestone), con una participacion del 31% del mercado
local. (Kohn M., 2016)

Durante 2011 la compafiia factur6 mas de 1.600 millones de pesos, exportd por
82 millones de ddlares, e incrementé un 20% su produccion. En el afio 2018 la firma
anuncio un plan de inversiones en América Latina de mas de 300 millones de dolares
hasta el 2020; de ellos, el 30% tendra como destino la Argentina. (Lendoiro F., 2018)

La produccion de neumaticos se ha visto afectada por la actual pandemia, pero
continda con sus actividades.

Bridgestone.

En 1915, The Firestone Tire & Rubber Co., de Estados Unidos, instalaba en
Argentina una sucursal para venta de cubiertas, camaras y accesorios.

En los afios siguientes las ventas registraron un fuerte crecimiento. Tanto que en
1929, la empresa decidid montar una fabrica local que le permitiera cubrir la mayor
demanda de productos Firestone.

Bajo las directivas de la Casa Central de Akron, Estados Unidos, se resolvio
crear "Firestone de la Argentina Sociedad Andnima Comercial e Industrial", cuyo
negocio basico seria la fabricacion de cubiertas y caAmaras para automotores.

Al mismo tiempo, se decidi6 comprar los terrenos necesarios para instalar la
fabrica en Llavallol, provincia de Buenos Aires.

El 2 de febrero de 1931 quedd legalmente constituida la sociedad, y el 22 de abril
del mismo afio, el Teniente General José F. Uriburu, decreté la autorizacién para que
la empresa funcionara como sociedad anénima. Una semana después, la fabrica
comenz6 a producir lazando al mercado los primeros neumaticos Firestone
construidas en el pais por personal argentino. Con una superficie de 7 mil metros
cuadrados y una capacidad de produccion de 600 neumaticos diarios, el 17 de junio
la fabrica fue inaugurada oficialmente. Inicialmente se fabricaron neumaticos vy
camaras para auto y camiéon. (Kohn M., 2016)

Seis afios después, y apoyando el uso cada vez mas generalizado del tractor en
el campo, Firestone inici6 la produccién de neumaticos agricolas.

Los afios 50 fueron muy fructiferos para Firestone, ya que en 1951 comenzo la
fabricacion de neumaticos sin cdmara, en 1953 produjo el neumatico mas grande que
hasta el momento se habia fabricado en el pais, el 21.00-24 Pantanera tipo, y apenas
dos afios después el mercado recibié el neumatico niamero 5.000.000.

En 1979 la planta fabrico el neumatico nimero 25.000.000.
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En 1980 se produjo el primer neumatico radial de acero para automoviles,
fabricado en el pais y en 1983 la primera radial de acero para camionetas.

En 1988 se registr6 un cambio verdaderamente trascendente a nivel
internacional, que contribuyd a mejorar mas aun la situacion en Argentina: Bridgestone
adquiere la totalidad del paquete accionario de Firestone.

A partir de 1990, comienza una etapa de grandes reconocimientos para la
empresa. Bridgestone Firestone Argentina es premiada por la calidad de sus
productos y servicios por las terminales Autolatina y por Cladea (ex Renault).

En 1992 se realiz6 la primera exportacion de neumaticos pasajero radial a
Estados Unidos. También fue reconocida como primer exportador del sector de los
afos "91, 92, 94, "95.

Hasta el 99 otras empresas dejaban el pais y Bridgestone Firestone Argentina
invertia en él. Otra empresa japonesa que apostaba en la Argentina en ese afio era
Toyota, inaugurando su planta de produccion en Zarate, provincia de Buenos Aires
con la pick up Hilux. Bridgestone Firestone Argentina era calificado, tras un proceso
iniciado afios atras, como unico proveedor de neumaticos para tal vehiculo.

Las operaciones con los Equipos Originales crecian, otras terminales
automotrices invertian en la Argentina y también reconocian el trabajo de Bridgestone
Firestone Argentina. En 1998 la certificacion Q1 de Ford, en 1999 Proveedor del afio
de GM y Toyota. Igualmente, Fiat, Mercedes Benz, Renault, VW y Scania brindaban
su reconocimiento en forma similar.

La planta podia aumentar su produccion no solo con inversién en tecnologia sino
con expansion edilicia.

Méas de noventa afios después de la instalacion de una oficina comercial en el
pais, y luego de 80 millones de neumaticos fabricados localmente, Bridgestone
Firestone Argentina cuenta con equipos que le permiten producir neumaticos de Ultima
generacion para los mas de 300 puntos de venta identificados del mercado local y
para el mercado de exportacion.

Asi, el grupo japonés norteamericano Bridgestone-Firestone, que produce
actualmente en la Argentina 12.000 unidades diarias, tiene vigente un plan de
inversiones por un total de u$s100 millones en cinco afios para incrementar ese
volumen. El centro industrial de la planta de Lavallol abastece a Fiat, Peugeot,
Renault, General Motors, Toyota y Volkswagen. (Kohn M., 2016)

Empresas que produjeron en Argentina

Un par de empresas internacionales, Michelin y Goodyear, fabricaron en el pais
y luego, a causa de crisis politicas o economicas, dejaron de producir neumaticos en
Argentina.

Michelin 1913-1955.

En 1913, Michelin comienza su actividad como importador en la Argentina. Ya
en 1930 comienza la construccion de su fabrica en la localidad de Bella Vista, la que
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comienza a producir neumaticos 4 afios mas tarde y hasta el afio 1955. Hoy en dia
produce en Rio de Janeiro, Brasil

En la Argentina posee cuatro plantas de recapado: en Morteros (provincia de
Cordoba), Tandil (provincia de Buenos Aires), Granadero Baigorria (provincia de
Santa Fe) y la recientemente inaugurada en Obera. Provincia de Misiones

Hoy en dia su presencia es administrativa y la comercializacion de productos se
lleva a cabo hace 90 afios a partir de una agencia afianzada en el pais. La agencia de
Michelin en Argentina se encuentra emplazada en Villa Devoto, CABA, desde donde
se realizan todas las tareas que permiten satisfacer a nivel nacional los requerimientos
de los usuarios. No produce en argentina. (Kohn M., 2016)

Goodyear 1931-1999.

Inaugurada en 1931, no soélo fue la primera fabrica de neumaticos de la
Argentina. También marco el debut industrial de Goodyear en América latina. Sin
embargo, en noviembre de 1999, la estadounidense decidié apagar sus hornos y
sumarse al éxodo de autopartistas que buscaron en la devaluacion brasilefia el
amparo financiero para su subsistencia en el Mercosur. Eliminé 1000 puestos de
trabajo. Sigue siendo mas competitivo importar desde las plantas radicadas en
Latinoamérica y Estados Unidos.

A la fecha la cantidad de neumaticos que se importan sigue siendo mayor a la
cifra de exportacién de la industria radicada en el pais. Se sefiala que el 75 % de las
exportaciones tienen como destino Brasil, para rodados en vehiculos nuevos.

La Camara de Industria del Neumatico, CIN, (www.cin.org.ar), asegura que los
aflos de mayor caida de la produccion local, coinciden con 2 afios en los cuales se
dieron grandes crisis, en el 2001 una crisis a nivel local y en 2008 una a nivel global,
lo cual generd cierta incertidumbre acerca de lo que pasaria en el mercado de
neumaticos (entre otros bienes) y llevéd a disminuir la produccién.

Las udltimas estadisticas publicadas por dicha camara son del afio 2008.
(Camara de la industria del neumatico, 2017)

El mercado de neuméticos esta intimamente ligado al mercado automotor, la
caida en las ventas de los mismos afecta de manera significativa las expectativas de
produccion de los neumaticos. Los vaivenes economicos, principalmente debido a la
profunda crisis econdmica que azota al pais luego de un ciclo de apertura y
endeudamiento, la incertidumbre por la resolucion de la crisis provocada por la
pandemia de Covid 19, el cariz que tomaran los acontecimientos constituyendo la
nueva normalidad mundial, afectaran indudablemente el sector.

2. GENERACION DE NEUMATICOS FUERA DE USO (NFU).

Uno de los residuos que mas caracterizan a las sociedades desarrolladas
modernas, tan dependientes del automovil, son los neumaticos fuera de uso, NFU.

Se ha sefialado que la produccion mundial de neumaticos se encuentra en el
orden de los 1.300 millones de unidades, las cuales son instaladas en parte en los
vehiculos nuevos y parte destinado a la reposicion una vez agotada la vida util
marcada por los testigos en los canales de los dibujos de los mismos.
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Aunque se trata de un residuo no peligroso, presenta una alta capacidad
calorifica y no es degradable. Estas y otras caracteristicas, constituyen factores que
aconsejan la adopcion de una norma que los regule teniendo en cuenta esas
particularidades.

Es cierto que en principio los neumaticos usados no generan ningun peligro
inmediato, pero su eliminacion de manera inapropiada o su produccion en grandes
cantidades, pueden contaminar gravemente el medioambiente u ocasionar problemas
a la hora de eliminarlos. No en vano, los neumaticos han sido disefiados para resistir
condiciones mecanicas y meteorologicas duras, siendo resistentes al ozono, la luz y
las bacterias, lo que los torna practicamente indestructibles por el paso del tiempo. Su
almacenamiento en vertederos no permite recuperar ni energia ni materia.

Los neumaticos enteros son flexibles y por su forma y tamafo limitan la
rehabilitacion del vertedero al ser dificilmente compactables, ademas son refugio ideal
de insectos y roedores, acumulan gases Y lixiviados, frecuentes en los vertederos.

Cuando los neumaticos se desechan por recambio se los denomina, Neumaticos
Fuera de Uso. NFU.

Segun las ultimas estimaciones recopiladas en la presente Tesis se puede decir
que la generacion de NFU regionalmente es la siguiente:

v En Estados Unidos se generan unos 300 millones de unidades de NFU por afio
segun © Rubber Manufacturers Association.

v' En Europa unos 3 millones de Tn/afio de NFU. Segun datos de SIGNUS (2),
sistema integrado de gestion y TNU, tratamiento de neuméaticos usados,
programas espafioles de gestiéon de NFU. Mientras que en Espafia unas 300.000
Tn/afio son desechadas.

v En Brasil, segun el programa RECICLANIP (3) 270.000 Tn/afio de pneus (NFU)
son declaradas. (Botasso G, 2018)

v En Argentina se generan unas 135.000 Tn/afio segun datos de la camara de la
industria del neumatico. (Camara de la industria del neumatico, 2017).

Es por este motivo que deben contemplarse sistemas de gestion ambientalmente
racionales de residuos mediante la articulacion del sector publico con el privado con
el fin de promover emprendimientos industriales y de servicios para la valorizacién de
desechos de caucho.

En diferentes paises del mundo se pueden encontrar variados sistemas de
manejo de los neumaticos usados. Entre ellos se pueden citar los siguientes:

v' Sistema basado en el libre mercado
v’ Sistema basado en la recaudacién de impuestos
v’ Sistema basado en la responsabilidad del productor

2.1.El caucho reciclado

El caucho se puede reciclar y utilizar para una amplia gama de aplicaciones que
se detallaran mas adelante. El material presentado como trozos de SRB fabricado a
partir de la trituracion de neumaticos fuera de uso, proviene del desecho de vehiculos
que componen el parque automotor. Pero por supuesto, este material no es puro,
experimentando un cambio en su respuesta frente a estados de solicitacion, con
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deformaciones menos flexibles. Otros componentes que se agregan en la fabricacion
de los neumaticos tales como el azufre, negro de humo, compuestos minerales, para
aumentar la resistencia a la abrasion y para dotar de mejores performances como
neumaticos de automotores, quedan también presentes entre el material granulado
resultante de procesos de trituracion y que se deben tener en cuenta a la hora de
caracterizarlo.

En la actualidad se disponen de diversos métodos para la recuperacion de
neumaticos y la destruccion de sus componentes peligrosos. Entre las tecnologias
disponibles se pueden citar las siguientes:

2.2.Métodos de recuperacién de NFU

Con aplicacion de calor:

El tratamiento térmico o termoquimico consiste en tomar el NFU entero o
triturado y elevar la temperatura para generar materia prima y/o calor segun el
proceso.

Termdlisis:

Es un sistema en el cual se somete a los materiales de residuos de neumaticos
a un calentamiento en ausencia de oxigeno. Las altas temperaturas y la anoxia tienen
el efecto de destruir los enlaces quimicos, apareciendo asi nuevas cadenas de
hidrocarburos. Se obtienen metales, carbones e hidrocarburos gaseosos, que pueden
ser reingresados a los procesos industriales, ya sea para la produccién de neumaticos
u otras actividades. (Esteve J, 2012)

Pirdlisis:

Auln poco extendido, el proceso de pirolisis es la descomposicion quimica de la
materia organica y de todo tipo de materiales excepto metales y vidrios causada por
el calentamiento en ausencia de oxigeno.

Particularmente la pirolisis de NFU da lugar a una fraccion solida carbonosa de
alto poder calorifico y una fraccion gaseosa compuesta por volatiles con diferentes
puntos de condensacion. Luego de enfriada esta fraccion gaseosa, se obtiene una
mezcla de gases livianos también de alto poder calorifico y una fraccion liquida
adicional que, también tiene un alto poder calorifico. Las proporciones dependen de
las condiciones del proceso (presion, temperatura, tiempos, caracteristicas y tipo del
reactor) (Martinez J., 2015)

Incineracion:

Es la combustion completa de la materia organica hasta su conversién en
cenizas, llevada a cabo en hornos mediante oxidacion quimica en presencia de un
exceso de oxigeno. Este es un proceso costoso y ademas presenta el inconveniente
de la diferente velocidad de combustion de los diferentes componentes y la necesidad
de tratamiento de los residuos. Este proceso genera calor que puede ser usado como
energia al tratarse de un proceso exotérmico. Presenta el inconveniente de ser
altamente contaminante al desechar monéxido de carbono, hollin, Oxidos de
nitrogeno, diéxido de carbono, oOxidos de zinc, benceno, fenoles, tolueno,
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hidrocarburos aromaticos policiclicos. Algunos de estos contaminantes son solubles
en agua por lo que pasan a la cadena trofica y de alli a los seres humanos. (Esteve J,
2012)

Mediante métodos de trituracion.

Entre estas tecnologias de molienda o trituracion mas conocidas, encontramos
la trituracién a temperatura ambiente o a baja temperatura (criogénica). Si hablamos
del proceso a temperatura ambiente, hablamos de uno que en todas sus etapas el
material de caucho no ha sido enfriado para hacerlo mas fragil.

Trituracién criogénica:

Este proceso se basa en la reduccion por fragilidad al llevar el material, al menos
en una etapa del proceso a temperaturas por debajo de los -120°C utilizando nitrdgeno
liquido. Se obtiene un polvo mas fino, pero el proceso es inviable econdmicamente en
las aplicaciones actuales debido a la complejidad de las instalaciones necesarias para
lograr la completa separacion del caucho de los otros materiales componentes de los
neumaticos fuera de uso. (Potarski K, 2018)

Trituracion Mecéanica:

Proceso puramente mecanico realizado mediante sistemas de cuchillas que se
realiza a temperatura ambiente durante todo su recorrido. Los productos resultantes
son de alta calidad, limpios, sin impurezas, lo que facilita la utilizacion de éstos
materiales en nuevos procesos y aplicaciones. La trituracion por medios mecanicos
suele ser casi siempre, el paso previo en los diferentes métodos de recuperaciéon y
valorizacion de los residuos de neumaticos fuera de uso.

Figura 6: Cuchilla de trituracion mecéanica (Potarski K, 2018)

El reciclado a temperatura ambiente y el reciclado criogénico se pueden
combinar de manera en que el granulo de caucho producido a temperatura ambiente
se vuelva a procesar para convertirse en polvo fino menor a 0,20 mm utilizando una
tecnologia criogénica especifica que asegura mayor pureza y permite que el polvo sea
utilizado en aplicaciones complejas, como compuestos de caucho para neumaticos
nuevos. (Potarski K, 2018).
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2.3.Aplicaciones.

Materia prima para energia:

Su utilizacion como combustible se basa en el gran poder calorifico del
neumatico, superior al del carbon. Los NFU se estan utilizando como combustible en
Plantas Industriales y en Plantas de generacion de vapor y energia eléctrica.

Si bien esta presente como combustible en plantas de elaboracion de ladrillos,
de papel y en acerias; su uso mayoritario estd enfocado en su utilizacién en la
fabricacion de cemento. Verificandose por esta via ahorros del orden del 20% el
combustible utilizado. (CEDEX, 2013)

Si bien para su aprovechamiento energético el neumético puede presentarse de
tres formas: en polvo, troceados y enteros, verdaderamente conveniente es utilizarlos
troceados, ya que las dos restantes opciones elevan significativamente el costo del
combustible o de las instalaciones. El tamafio 6ptimo oscila entre los 50x50 y 300x300
mm.

Esta valorizacion energética que se produce al utilizar los NFU como combustible
en industrias tan importantes como la cementera, enfrenta un par de dificultades para
poder generalizarse. En primer lugar hay que sefnalar que el costo del proceso de los
NFU (trozado previo, transporte, etc.) compite con los costos de utilizacion de
combustibles tradicionales; y en segundo lugar, y no menos importante, el riesgo que
se asume en cuanto a la fiabilidad en el suministro de neumaticos desechados. Todos
factores a tener en cuenta a la hora de reconvertir los hornos rotatorios al nuevo
combustible. (Vignart J. M., 2010)

Obras de tierra y terraplenes.

Se han utilizado neumaticos troceados y granulados como material de relleno en
el interior de terraplenes en diversos paises. Esta aplicacién tiene como ventajas
principales la de ser masiva y por ende, la utilizacion de grandes cantidades de
residuos, un peso reducido, la mejora en la permeabilidad y la resistencia a la
penetracion de las heladas, ademas de una durabilidad elevada.

Las piezas de NFU se pueden colocar solas o mezcladas con material térreo
para lograr un material compuesto mas denso, menos deformable y mejor
compactado.

Existen otras aplicaciones tales como relleno de muros de contencion
aprovechando sus condiciones de material permeable y de alta absorcion de empujes
debido a su caracter altamente deformable; asimismo se puede utilizar,
convenientemente adecuados tanto troceados como enteros, para relleno de
gaviones. (Cano H, 2011)
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Figura 7 Uso de neumaticos fuera de uso en terraplenes.

Caminos.

Las aplicaciones mas utilizadas de los NFU en caminos son en forma de
granulado para la fabricacion de asfalto-caucho, o directamente como aridos o filler
para las mezclas bituminosas como una modalidad méas de asfalto modificado.
También se utilizan como elementos de seguridad vial y pantallas antirruido.

Método por via himeda:

Proceso en el cual se mezcla el caucho granulado (tamafio de particulas entre
0-0,850 mm) con el asfalto, a una temperatura entre 150 y 200°C durante un tiempo
de 1 a 2 horas hasta conseguir la unién fisico quimica de los componentes. A este
proceso se le suele adicionar diversos diluyentes, aceites aromaticos y polimeros para
conseguir que el asfalto caucho obtenga una elevada viscosidad, recuperacion
elastica y adhesividad. Dependiendo de su aplicacion, la proporcién de caucho en la
mezcla varia entre el 5y el 26% del peso del asfalto. (CEDEX, 2013)

Método por via seca:

Es la incorporacion directa del caucho reciclado a la planta de mezclado como
parte del arido, suele incorporar polvo de NFU en proporciones comprendidas entre el
3y el 5% sobre el peso de la mezcla. Los granos de caucho se consideran como un
arido mas, o como sustituto de una pequefia parte del agregado fino.

Mediante este proceso, el caucho pasa de ser un arido elastico a ser un
modificador del ligante en la mezcla asfaltica. A este proceso de interaccion se le llama
digestion del caucho. (Galeas S, 2015)

Su principal aplicacién es en zonas de formacion de hielo, ya que permiten el
despegue y rotura de la capa de hielo por la accion del tréfico.

Como ventajas técnicas de los diversos ligantes obtenidos por ambas vias, se
puede resaltar las siguientes:

v Menor suceptibilidad a la temperatura que las mezclas convencionales.
v’ Elevada resistencia al agrietamiento.
v Mayor resistencia al envejecimiento.
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v Reduccion del nivel sonoro por rodadura.
v Mejora la adherencia de los vehiculos con el asfalto.
v Prolongacion de la vida util de servicio.

Edificaciéon y obra publica:

En la actualidad se encuentra en fase experimental el empleo de caucho
reciclado de NFU como &rido de hormigon. Estos han demostrado que su
incorporacion produce mayor resiliencia, durabilidad y elasticidad del hormigén, por lo
que su uso podria ser beneficioso en construcciones sometidas a impactos o
vibraciones.

Obviamente se produce una merma en su resistencia a la compresion y en la
resistencia a la traccion en valores relevantes, pero si lo que sustituye es una fraccion
de los aridos del orden del 20% del total, se obtendrian resistencia a la compresion en
valores aceptables. Es posible aumentar la resistencia del hormigéon mejorando la
adhesion entre el caucho bafiando las particulas con pasta de cemento. (CEDEX,
2020)

Este hormigén tendria menor densidad, lo que lo hace apropiado para
aplicaciones en edificios en las que la reduccion del peso sea importante tales como
relleno de interiores, aislante acustico y vibracional para paredes, suelos y techos de
viviendas.

Una de las aplicaciones que se pueden resaltar a nivel arquiteténico son los
edificios sustentables

Es una tendencia mundial la construccion de edificios autosustentables
elaborados con materiales reciclados y participacion comunitaria. El arquitecto
Michael Reynolds y su empresa Earthship Biotecture desde hace mas de cuatro
décadas se dedica a la construccion de viviendas sustentables en todo el mundo. Este
proceso incluye la utilizacion de neuméticos fuera de uso para la ejecucion de los
muros portantes de las construcciones. (Reynolds M, 2012)

Otra aplicacién en estructuras es su aplicacion sobre bases aislantes en
edificios para prevenir el fallo de las mismas debido a movimientos sismicos. Si bien
existen resultados alentadores aun falta mucha investigacion para que sea
incorporada a la practica.
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Atenuadores de oleaje

Mediante elementos de flotabilidad, los neumaticos fuera de uso, se pueden
aplicar como excelentes atenuadores de oleaje, con la mision de reducir y disipar el
efecto de las olas en las zonas protegidas, principalmente puertos deportivos,
consiguiendo que las embarcaciones puedan atracar con una considerable reduccion
de la fuerza del mar. (CEDEX, 2013)

Figura 9: Uso como atenuador de oleajes.

Proteccién y sequridad

Los NFU enteros permiten crear barreras de seguridad en circuitos de
automovilismo y pistas de prueba. Existen desarrollos de guarda rail de caucho
reciclado de NFU que absorben y neutralizan la energia generada en los impactos,
protegiendo la vida de las victimas de accidentes. (T.N.U Espafia, 2020)

Figura 10: Uso como guarda ralil

Césped artificial.

Los pisos de césped artificial construidos con materiales sintéticos y con la
incorporacion de granulos de caucho reciclado de NFU (1-2.5 mm) como relleno entre
las fibras sintéticas. Su uso es frecuente en canchas de futbol reducido, canchas
reglamentarias, hockey sobre césped, parqgues e incluso campos de golf en lugares
donde es complicado el riego. En la actualidad las nuevas tecnologias han producido
lo que se conoce como césped de tercera generacion y que han extendido su
utilizacion notablemente. Nuevas fibras, nuevas alfombras, nueva disposicion de los
granulos de relleno, capas elasticas han aumentado la proteccion de los jugadores
contra lesiones e incluso contra golpes en la cabeza. (Forbex, 2020)
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Pavimentos continuos vy baldosas de seguridad.

El material NFU granulado con tamarios entre 2 y 10 mm, cumple perfectamente
para crear superficies de pistas de atletismo y ecuestres, campos de juego, parques
infantiles y piscinas, entre otros. Presenta como ventajas que se pueden colocar sobre
cualquier clase de terrenos, Supone un ahorro en el costo de mantenimiento, tiene
elevada resistencia climatica y presenta un acabado limpio y visual ya que se puede
mezclar con pinturas. Es en este punto de las aplicaciones del reciclado de caucho de
NFU que se enfoca el presente trabajo, las baldosas amortigiantes, las que se
estudiaran en los préximos capitulos.

El caucho ha sido un elemento dinamizador de la economia durante mas de un
siglo y medio, que como en la mayor parte de las riquezas naturales, la economia local
s6lo ha sido extractiva y la industrializacion se ha llevado a cabo en los paises
centrales. Ha sido la forja de la estructura socioeconémica de la region amazonica y
ha sido, su extraccién, objeto de arduas disputas limitrofes y del sometimiento a
condiciones de explotacion, incluso de esclavitud, de numerosas etnias completas que
vivian en armonia con el ambiente. El ascenso y descenso de la época de bonanza
dej6é marcas indelebles que aun perduran.

Factores geopoliticos, como la expansion de las colonias en el sudeste asiatico
y Africa y las dos guerras mundiales, contribuyeron a modelar el mercado del caucho
en el mundo.

Con su escasés durante la segunda guerra, se inicié la era del caucho sintético,
aunque sin las mismas propiedades, estaba bajo el control de las potencias
mundiales.

En la actualidad, el mercado del caucho se divide en dos; el del caucho natural
y el del caucho sintético. EI mercado del caucho natural lo dominan los paises del
sudeste asiatico y el del caucho sintético los paises desarrollados, quienes a su vez ,
son los mayores consumidores.

El bajo precio en la actualidad, debido principalmente al precio del petréleo que
aunque en recuperacion, aun esté lejos de los precios del 2008 previos a la crisis; y al
stock acumulado por los paises productores. En el futuro el precio del petréleo subira
indefectiblemente al compéas del agotamiento del recurso, mientras las principales
fabricantes de neuméticos ya prueban nuevos materiales, y disefios mas amigables
con el medio ambiente; queda mucho caucho por transformarse en neumaticos; y por
ende, mucho caucho para la industria del reciclado.

Neumadticos verdes, disefios amigables con el ambiente, economia circular,
materiales biodegradables, neumaticos inteligentes, nuevas especies vegetales
proveedoras de latex; son frases a los que nos tendremos que acostumbrar. Pero,
como siempre, la realidad supera a la ficcion y nuestro caracter de habitantes de la
periferia del mundo, hace que quede mucho trabajo por hacer.

Perfeccionar aplicaciones y masificarlas, en pos de la utilizacién del caucho
reciclado de neumaticos fuera de uso, es la tarea en la que nos deben encontrar los
afios venideros, no solo para el aprovechamiento de un residuo devenido en recurso,
sino para contribuir a mejorar el medio ambiente.
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